
БЗ
 1

0-
20

03

ГОСТ 29273-92 
(ИСО 581-80)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СВАРИВАЕМОСТЬ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

сертификаты на профиль

https://meganorm.ru/list0.htm


УДК 621.791:001.4:006.354 Группа В00

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СВАРИВАЕМ ОСТЬ

Определение
ГОСТ

29273-92
Weldability. Definition

МКС 01.040.25 
25.160 

ОКСТУ 0072

(И С О  5 8 1 -8 0 )

Дата введения 01.01.93.

1. О БЪ Е К Т  И ОБЛАСТЬ П РИ М Е Н Е Н И Я

Настоящий стандарт дает основное определение свариваемости для всех металлических мате
риалов с учетом всех процессов сварки, различных типов конструкций и каких бы то ни было 
свойств, которым они должны удовлетворять.

П р и  м с ч а н и с. Включая все возможные случаи, которые возможны в результате комбинации четырех 
переменных: материала, процесса, типа конструкции и назначения, каждое отдельное определение может быть 
найдено.

2. О П РЕ Д Е Л Е Н И Е  СВАРИВАЕМ ОСТИ

Металлический материал считается поддающимся сварке до установленной степени при дан
ных процессах и для данной цели, когда сваркой достигается металлическая целостность при 
соответствующем технологическом процессе, чтобы свариваемые детали отвечали техническим 
требованиям как в отношении их собственных качеств, так и в отношении их атияния на конструк
цию. которую они образуют.
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