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УДК 677.37.074.004:006.354 Группа М90

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О  Ю З А  С С Р

ТКАНИ ШЕЛКОВЫЕ И ПОЛУШЕЛКОВЫЕ

Нормы стойкости к  истиранию

Silk and mixed silk fabrics. 
Standards of resistance to strength abrasion

ОКП 83 0000

ГОСТ
22542-82

Взамен
ГОСТ 22542-77

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11 ноября 
1982 г. Не 4273 срок действия установпем

с 01.07.83 
до 01.07.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на готовые шелко
вые и полушелковые ткани бытового назначения, вырабатывае
мые по основе из нитей и пряжи натурального шелка и химичес
ких нитей, а по утку — из всех видов текстильных нитей и пряжи, 
и устанавливает для них нормы стойкости к истиранию.

Стандарт не распространяется на ворсовые, технические и на
циональные ткани, а также ткани, вырабатываемые с примене
нием металлических и металлизированных нитей.

2. Нормы стойкости к истиранию устанавливают в зависимости 
от сырьевого состава, назначения и поверхностной плотности тка
ни в соответствии с таблицей.

3. Стойкость тканей к истиранию — по ГОСТ 18976—73.
4. Для тканей с высокой износостойкостью испытание закан

чивают при достижении 2 тыс. циклов.

Издание официальное 

★

Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1983
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