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Несоблюдение стандарта преследуете* по закону

Настоящий стандарт рвсгрсстрг.нястся на все виды одно- н 
многослойных полимерных рулонных и плиточных материалов, 
предназначенных для устройства полов в помещениях жилых н 
общественных зданий и укладываемых непосредственно но несу
щей плите перекрытия.

Стандарт устанавливает метод определения звукоизолирую
щих свойств рулонных и плиточник, покрытий полов (в дальней
шем — покрытия) в лабораторных условиях.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сущность метода заключается в измерении приведенных 
уровней ударного шума под плитой перекрытия с покрытием L a и 
без него Loo с последующим определением индекса снижения при
веденного уровня ударного шума

1.2. Испытания звукоизолирующих свойств покрытий следует 
проводить в испытательных (реверберационных) помещениях, ко
торые должны удовлетворять требованиям ГОСТ 15116—79.

1.3. Испытания звукоизолирующих свойств покрытий следует 
проводить на железобетонной плите перекрытия, изготовленной 
из тяжелого бетона, удовлетворяющей техническим требованиям 
ГОСТ 12767—67. Толщина плиты пеоекрытия. на когопой "пово
дятся испытания покрытий, должна быть 140 или 160 мм. Откло
нение поверхности плиты по неплоскостности не должно превы
шать ±1 мм на участке длиной 200 мм по горизонтали.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 
(g) Издательство стандартов, 1980
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1.4. Площадь плиты перекрытия, на которой проводятся испы
тания покрытий, должна быть не менее 10 м*. Минимальная шири
на плиты перекрытия — 2,8 м. Плита перекрытия должна пол
ностью перекрывать проем между помещением высокого уровня 
(IIBY) шума и помещением низкого уровня (ПНУ) шума. ’

1.5. При проведении испытаний образцы покрытий должны ук
ладываться на плиту перекрытия.

1.6. Температура воздуха п ПВУ и ПНУ должна быть в преде
лах 20±2°С, а относительная влажность воздуха — 60±5 %.

2. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

2.1. Испытания по определению звукоизолирующих свойств по
крытий должны проводиться на образцах материалов, изготовлен
ных по одной и тон же технологии, из одних и тех же составляю- 
Ю1ЦИХ. одного завода-изготовнтеля и удовлетворяющих всем физи
ко-механическим требованиям стандартов или технических усло
вий.

2.2. Испытания материалов, укладываемых насухо, следует 
проводить на трех образцах размерами 1X1 м, отобранных из раз
ных партий.

2.3. Испытания материалов с приклейкой следует проводить 
на трех образцах размерами 1X3 м, отобранных из разных пар
тий. Каждый из образцов перед приклеиванием на плиту перекры
тия разрезают на три части размерами 1X1 м и считают их за 
один образец.

3. АППАРАТУРА

3.1. Определение звукоизолирующих свойств покрытий должно 
проводиться с помощью аппаратуры для создания и измерения 
шума по ГОСТ 15116—79.

3.2. Аппаратура должна иметь действующие свидетельства о 
государственной проверке по ГОСТ 8.002—71.

4. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4.1. Перед проведением испытаний образцы должны быть вы
держаны в помещении при температуре 20rt2°C не менее 3 ч в 
раскатанном состоянии.

4.2. Каждый из трех образцов, укладываемых насухо, испыты
вается последовательно в трех положениях на плите перекрытия. 
Схема расположения образцов показана на черт. 1.

4.3. При испытании материалов с приклеиванием три образца, 
разрезанных на девять частей размерами 1X1 м. должны быть 
приклеены к перекрытию в разных его частях. Схема расположе
ния частей испытываемых образцов показана на черт 2
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/ — перекрытие; f —край перекрытия между по
мещением оксокого уровня и помещением ши- 
кого уровня: 3~храЯ проема перекрытия: 4 -

полокмш е образцов
Черт. 1

>560 > 600  >600 >600 >500

I - перехрытме: t — край перекрытия между по
мещением высокого уровня и помещениои низ
кого гр о м а ; Д-крвП проем» перекрыгия: 4—по

ложение частей образно»

Черт. 2



Стр. 4 ГОСТ 14210—80

В случае, если площадь плиты перекрытия недостаточна для 
Современной приклейки девяти частей размерами IXI м. дом ус
еется уменьшение их размеров до 0,6X0,8 м.

4.4. При приклеивании покрытий к плите перекрытия необхо- 
IBMO выполнять инструкции завода-изготовитсля по нанесению 
спеющего состава в части количества наносимого материала и 
ериода его твердения на воздухе.

J. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

5.1. Для определения индекса снижения приведенного уровня 
ударного шума покрытиями полов А/у следует измерять приве
денный уровень ударного шума мод плитой перекрытия без покры
тия Lot, и с покрытием L a в каждой третьоктавной полосе частот
по ГОСТ 15116—79.

5.2. При проведении измерений приведенного уровня ударного 
шума под плитой перекрытия без покрытия L a0 ударную машину 
следует устанавливать последовательно в местах, предназначен
ных для укладки образцов покрытия или их частей.

5.3. При проведении испытаний ударную машину следует уста
навливать на образце (укладываемом насухо или приклеиваемом) 
так, чтобы молотки располагались не ближе 20 см от его кромок, 
а линия, проходящая через центры молотков (места ударов), была 
параллельна кромке образца.

5.4. Испытания следует начинать только после стабилизации 
уровня ударного шума в помещении под перекрытием.

5.5. При проведении измерений приведенного уровня ударного 
шума под перекрытием с испытываемым покрытием /.*, укладывае
мым насухо, ударную машину следует устанавливать на образец, 
который укладывается на перекрытии в трех последовательных по
ложениях (см. п. 4.2).

5.6. При проведении измерений приведенного уровня ударного 
шума под перекрытием с приклеенным покрытием L n ударную ма
шину следует устанавливать последовательно на каждый образец 
(см. п. 4.3).

5.7. При испытании образцов, приклеенных к плите перекрытия, 
измерения надо начинать сразу после окончания периода тверде
ния клеющего состава, указанного в инструкции завода-изготови- 
теля.

5.8. Измерения приведенного уровня ударного шума под пере
крытием без покрытия L„. и для каждого образна покрытия L„ 
следует проводить три раза-
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6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

6.1. Приведенный уровень ударного шума под перекрытием без 
покрытия L  по в дБ следует определять как среднее арифметиче
ское значение результатов трех измерений.

6.2. Приведенный уровень ударного шума под перекрытием с 
рулонным пли плиточным покрытием в третьоктавных полосах час
тот L n о дБ следует определять по формуле

+ - р Г М * ) .  (*>

5  =

где £.„ « —  2 /.„г — среднее арифметическое значение прн-
п i— I

веденного уровня ударного шума под пе
рекрытием с покрытием, полученное по 
результатам испытаний трех образцов, 
измеренных три раза;

Lni — приведенный уровень ударного шума 
под перекрытием с покрытием, получен
ный при испытании одного образца, из
меренного один раз;

— среднее квадратическое отклонение ре
зультатов измерений приведенного уров
ня ударного шума под перекрытием с 
рулонным или плиточным покрытием;

U  (л) «1,4 — критерий Стьюдснта при доверительной 
вероятности а^О Д

л = 9 — количество результатов измерений (три 
образца, измеренных три раза).

6.3. Снижение приведенного уровня ударного шума в резуль
тате укладки рулонного или плиточного покрытия в трстьоктав- 
ных полосах частот A L ' в дБ следует определять по формуле

( 2)

где /-по — приведенный уровень ударного шума под перекрытием 
без рулонного или плиточного покрытия в третьоктав
ных полосах частот, дБ;

г L a — приведенный уровень ударного шума под перекрытием
с покрытием в третьоктавных полосах частот, дБ.

При этох1 в качестве расчетных величин частотной характе
ристики снижения приведенного уровня ударного шума A L  слс 
дует принимать округленные до целого числа децибел его значе 
имя.
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6.4. Индекс снижения приведенного уровня ударного шума за 
счет оулонного или плиточного покрытия Д/у в дБ следует опре
делять по формуле

А/у—15-t-Ay. (3)
где Д, — поправка, дБ.

6.5. Поправку Ду следует определять путем сравнения получен
ной частотной характеристики снижения приведенного уровня 
ударного шума под перекрытием за счет покрытия '\ L  с норма
тивной частотной характеристикой снижения приведенного уровня 
ударного шума Ы * , указанной в таблице.

Частота.
Га

100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2030 2SCO 5200

Д£-. дБ 2 2,5 3 5.5 4 4.5 6 7,5 9 10,5 12 | 15 18 21 24 27

6.6. Для вычисления поправки Ду необходимо построить гра
фик с нормативной частотной характеристикой снижения приве
денного уровня ударного шума Д1“ и нанести на него полученную 
частотную характеристику снижения приведенного уровня удар
ного шума под перекрытием с покрытием ДL. Пример построения 
графика дан в справочном приложении 1. Затем определить сред
нее неблагоприятное отклонение рассчитанной частотной характе
ристики AL от нормативной ДL " , как разность Д Д / .  в дБ.

Неблагоприятным отклонением следует считать отклонение 
вниз от нормативной частотной характеристики. Среднее неблаго
приятное отклонение следует принимать равным '/ю суммы всех 
неблагоприятных отклонений.

Если среднее неблагоприятное отклонение максимально приб
лижается, но не превышает 2 дБ. а максимальное неблагоприятное 
отклонение не превышает 8 дБ, то поправка Ау = 0  дБ.

Если среднее неблагоприятное отклонение превышает 2 дБ или 
максимальное неблагоприятное отклонение превышает 8 дБ, нор
мативная частотная характеристика смещается вниз на целое чис
ло децибел так. чтобы среднее н максимальное неблагоприятные 
отклонения от смещенной нормативной частотной характеристики 
не превышали указанных величин. В этом случае поправка Ду от
рицательна и равна величине смещения нормативной частотной 
характеристики.

Если среднее неблагоприятное отклонение значительно мень
ше 2 дБ или неблагоприятные отклонения отсутствуют, норматив
ная частотная характеристика смещается вверх на целое число 
децибел так, чтобы среднее неблагоприятное отклонение от сме-
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шейной нормативной частотной характеристики максимально 
приближалось, но не превышало 2 дБ, а максимальное неблаго
приятное отклонение не превышало 8 дБ,

В этом случае поправка Ду положит-, тьная и равна величине 
смещения нормативной частотной характеристики.

Пример вычисления индекса снижен. приведенного .уровня 
ударного шума за счет рулонного покрытии Л/у указан в таблице 
справочного приложения 2.

7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. Результаты испытаний оформляются протоколом, в кото
ром следует указать:

а) наименование организации н лаборатории, в которой прове
дены данные измерения;

б) должность и фамилия лиц, проводивших измерения;
в) дату проведения измерений;
г) толщину железобетонной плоской сплошной панели пере

крытия, на которой проводились измерения;
д) покрытие (наименование материала и название норматив

ного документа, по которому изготовлен указанный материал);
е) характеристика образцов (размер, масса 1 м2, толщина об

щая и по слоям и др.);
ж) метод укладки покрытия, вид клеющего состава, расход 

клеющего состава на единицу площади и время его твердения на 
воздухе;

з) тип ударной машины;
и) значение индекса снижения приведенного уровня ударного 

шума под перекрытием за счет покрытия Л/у в дБ.'
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Построение графиков нормативной частотной характеристики 
приведенного уровня ударного шума Д£" и частотной характеристики 

приведенного уровня ударного шума, рассчитанной по результатам 
проведенных измерений, A L

т  j is  бзо то гт
I  -график нормативной частот- 

ВОН характерис-иви снижение пои - 
осдснвого уроакн ударною ту и *  
4 i " .  дБ: г— графив рассчитан
ной по результатам ихиерский 
частотной характеристики сниже
ния приведенного У рона ударного 

шуме A U  дБ
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