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Настоящий стандарт распространяется на умали марок ЭП-255- 
и ЭП-275, представляющие собой суспензию пигментов и наполни
телей в растворе эпоксидной смолы Э-41 в смеси органических 
растворителей с добавленном отвердителя.

Эмали марок Э1Т-255 и ЭП-275 предназначаются для окраски 
различных металлических и неметаллических поверхностен

(Измененная редакция, Изм. № I).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Эмали марок ЭП-255 и ЭП-275 должны изготовляться в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам 
и технологическим регламентам, утвержденным в установленном 
порядке.

1.1а. Эмали наносят на поверхность пневматическим распыле
нием. Допускается наносить эмали окунанием или кистью.

(Введен дополнительно, Изм. № I),
1.2. Эмаль марки ЭП-255 должна выпускаться следующих цве

тов: белая,зеленая.
Эмаль марки ЭП-275 должна выпускаться черного цвета.
(Измененная редакция, Изм. № I).
1.3. Эмали марок ЭП-255 и ЭП-275 изготовляются в виде двух 

компонентов: полуфабрикатов эмалей и отвердителя „\Ь 1, постав
ляемых комплектно.
Издание официальное 
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Перед применением в полуфабрикат эмали вводят отвердитель 
■М I из расчета на 100 частей полуфабриката эмали: марки
ЭП-255 — 5, марки ЭП-275 — 3 части отверднтсли по массе.

Приготовленная эмаль должна быть использована в течепие 
5 ч с момента смешения.

1.4. Для разбавления эмали ЭП-255 до рабочей вязкости 
12—16 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром 
сопла 4 мм по ГОСТ 9070—75 применяют растворитель Р-5А по 
ГОСТ 7827—74. При этом на 100 частей полуфабриката эмали 
необходимо добавить 60—80 частей растворителя по массе.

Разбавление эмали марки ЭП-275 до рабочей вязкости не тре
буется.

1.5. Эмали марок ЭП-255 и ЭП-275 должны соответствовать 
требованиям и нормам, указанным в табл. 1.

Таблица I
Н о р м а  для маряя

Н « и м * х ы м и и е  п о к а з а т е л я
Э П -2 5 6 Э П -2 7 5

«М етод
ю л и т д п я я

1. Цвет пленка эмали. Пленка эмали Черный, ■ По и. 4.3
должна быть в оттенок не
пределах допус нормирует-
каемых отклоне
ний установлен

с и

иых контрольны
ми образцами иве
та

2. Внешний вид пленки эма- Пленка эмали должна быть По и .  4.3
Л И глянцевой, однородной, без пя

тен и посторонних включений.
допускается незначительная
шагрень

3 .  Условная вязкость полу- По ГОСТ
•фабриката эмали по вискози
метру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) 

■С ли а метро и солла 4 мм при
20-30 1 0 - 1 4

8420-74

температуре (20.0±0,5)°С. с
По ГОСТ4. .Массовая доля нелетучих

веществ в полуфабрикате >ма-
6 2 - 6 8 3 0-38

17537-72 н
ли. % :т. 4 4 настоя

щего « в и 
за рта

5. Степень перстира. мкм. ие По ГОСТ
Солее, для полуфабриката эма
ли

6589—74

зеленой £ 0 —

белой 30 —

серной
6 Время высыхания до сто-

— 45
По ГОСТ

лени 3 при (20±2)°С. ч .  нс бо 19007-73
лее 6 5
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Продолжение табл I
Норма ха* марки

Нанкеиоыняе пежаэвтел»
ЭП-255 ЭП-275

Методиспытанна

7. Эластичность пленки при 
изгибе, им, не более 1 1

По ГОСТ 
68(16-73

8. Прочность пленки при 
ударе, см. не менее

9. Укрывистость в пересчете 
на сухую пленку, г/м*, не бо
лее

50 50
По ГОСТ 

4765—73

45

По г о с т  
8784-75

10. Твердость пленки по ма
ятниковому прибору, условные 
единицы, нс менее 0.6 0.7

По гост 
5233—89

11. Адгезия пленки, баллы, 
ве более 1 1

По гост
15140-78.

12. Стойкость пленки при 
(20±2)°С. ч, не менее к ста
тическому воздействию: 

воды 24 24

разд. 2 
По ГОСТ 

9.403-80. 
оазд. 2 и 
■а. 4.5 и 4.6

минерального масла 24 24 настоящего
бензина (нефраса) 24 24 стандарта

1.4; 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
1.6. Обработка окрашиваемой поверхности, марка грунтовки, 

количество слоев и режимы сушки устанавливаются применитель
но к конкретным условиям эксплуатации в соответствии с нор
мативно-технической документацией на окраску изделий.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Эмали марок ЭП-255 и ЭП-275 являются токсичными и по
жароопасными материалами, что обусловлено свойствами раство
рителей и применяемого для их отверждения отвердителя № 1, вхо
дящих в их состав (табл. 2).

2.2. Эпоксидная смола, входящая в состав полуфабрикатов 
эмалей, и огвердитель № I могут вызывать кожные заболевания.

Пары растворителей и отвердителя № 1 оказывают раздража
ющее действие на слизистую оболочку глаз и верхних дыхатель
ных путей, могут вызывать головокружение и головные болн.

2.3. При отверждении эмалей отвердителем № 1 не выделяется 
никаких побочных продуктов. Высушенные покрытия не оказы
вают вредного воздействия на организм человека.

2.4. Все работы, связанные с приготовлением и применением 
эмалей, должны проводиться в соответствии с требованиями пра-
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Т а б л и ц а  2

П т « л ь « о
д о п у с т и м » *

я о и ц с и т р а ц и е  
»  ю | д у * е  р л -

Т е м п е р а т у р » .  *С

Н *И М «Я 01»Я М 4
КОМГМ>И*.4Т* с а п о в о е -

п р е д е л ы  ВОСГ-ЛЛЧСИ0-
н и я . % ( п о  о б г е ч у к Класс

ОПАСНОСТИб о т т !  л о м и
ПОМЙЩСММЙ.

мг.'м>

УСЛЫШАЛ п л а ч е ч е -
н и к

ЛМЖЯПв •СОУПИ*

Ацетон 200 Минус
18
29

500 2.2 1 3 .0 4
Бутила пета т 200 Э Т О 2 а 1 4 . 7 4Ксилол 50 Не ниже 

21
450 1 .0 6 . 0 3

Спирт этиловый 
Растворитель

1000 1 0 . 0
Минус

40» 3 . 6 19.0 4

Р-5А
Гекса метклеидка- — 1 .0 497 — — —

м и м 1 —* — — — 1

(Измененная редакция, Изм. М 1).
вмл пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 
12.3.005-75.

2.5. Лица, связанные с приготовлением и применением эмалей, 
должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты 
(специальные одежда и обувь, защитные очки, фартук, резиновые 
перчатки, защитные мази и пасты, противогаз марки А), отвеча
ющими требованиям ГОСТ 12.4.011—89.

2.6. Средства тушения пожара: песок, кошма, инертный газ, 
пена химическая или воздушно-механическая из стационарных 
установок или огнетушители марки ОП-5.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

• 3.1. Правила приемки — по ГОСТ 9980.1—86.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. (Исключен, Изм. J6 I).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Отбор проб ~  по ГОСТ 9980.2- 86..
4.2. П о д г о т о в к а  к и с п ы т а н и ю
Перед определением вязкости, массовой доли нелетучих 

веществ и степени перетира испытуемый полуфабрикат эмалк 
тщательно перемешивают.

Для определения остальных показателей в полуфабрикат эма
л и  добавляют отвердитель М  1 в соответствии с п. 1.3, тщательно
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размешивают и разбавляют до рабочей вязкости растворителем 
Р-5А.

Фильтруют через сетку 02 (ГОСТ 6613—86) к наносят краско 
распылителем на пластинки, подготовленные по ГОСТ 8832—76, 
разд. 3.

Твердость пленки эмали и укрывнстость определяют на стекле 
для фотографических пластинок 9X12 — 1,2 по ГОСТ 683—85.

Цвет, внешний вид, время высыхания, эластичность пленки при 
изгибе определяют на пластинках из черной жести размером 
20X150 мм (при определении эластичности пленки при изгибе) и 
70X150 мм (при определении остальных показателей) при толщи
не 0,25—0,28 мм.

Остальные показатели определяют на пластинках из стали ма
рок 08 пс и 08 кп размером 70X150 мм при толщине 0,8—0,9 мм 
по ГОСТ 16523-89.

Для определения цвета, внешнего вида, времени, эмаль нано
сят в одни слой и сушат при 20±2СС в соответствии с подпунктом 
6 табл. 1. -

Для определения адгезии и прочности пленки при ударе эма
ли наносят: ЭП-275 — два слоя, марки ЭП-255 белой — один слой, 
марки ЭГ1-255 зеленой — два слоя.

Для определения остальных показателей эмали наносят в 
один слой.

При этом однослойные пленки сушат при (90±2)°С в тече
ние 2 ч. _

Толщина однослойной пленки должна быть 20—25 мкм.
Двухслойную пленку сушат: первый слой при (90±2)°С в те

чение 1 ч, второй слой — при (90±2)°С в течение 2 ч.
Толщина двухслойной пленки должна быть 40—50 мкм.
(Измененная редакция, Изм. Д  1).
4 3. Цвет и внешний вид высушенной пленки эмали определя

ют визуально при дневном рассеянном свете. При этом накрасим 
образцов эмали ЭП-255 белой и зеленой сравнивают с утвержден
ными образцами цвета.

4.4. Массовую долю нелетучих веществ в полуфабрикате эма
ли определяют по ГОСТ 17537—72 после выдержки в сушильном 
шкафу при температуре (120±5)°С до постоянной массы. Масса 
навески — (2,0±0,2) г.

4.5. Стойкость пленки к статическому воздействию воды опре
деляют по ГОСТ 9.403—80, разд. 2.

После испытания пластинки осушают фильтровальной бума
гой, выдерживают на воздухе в течение 15 мин при 20±2“С в 
осматривают.

Пленка должна быть без изменения. Для эмали ЭП-255 белой 
допускается иоматовенне пленки.
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4.6. Стойкость пленки к статическому воздействию минераль
ного масла н бензина (нефраса) определяют по ГОСТ 9.403 -80. 
разд. 2.

Для испытания применяют бензин Б-70 или бензин по ГОСТ 
1012—72 или нефрасы С2—80/120 и СЗ—80/120 по ГОСТ 443—76 
■ масло но ГОСТ 21743—76 или ГОСТ 982—80.

После испытания с пластинок удаляют следы масла и бензина 
фильтровальной бумагой или ватой, слегка смоченной уайт-спири
том, для полного удаления следов масл< затем выдерживают на 
воздухе в течение 15 мин при 20±2°С и осматривают. Пленка 
должна быть без изменения.

4.4—4.6. (Измененная редакция, Изм. № I).

S. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНА

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение по
луфабрикатов эмалей ЭП-255 и ЭП-275 и отвердителя № I — по 
Ю СТ 9980.3-86—ГОСТ 9980.5-86 с нанесенном на транспорт
ную тару знака опасности (класс 3) и классификационного шиф
ра 3212 по ГОСТ 19433-88.

(Измененная редакция, Изм. № I).
5.2. (Исключен, Изм. № I).

а. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие эмалей требова- 
вням настоящего стандарта при соблюдении условий применения, 
хравеыин и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок хранения полуфабрикатов эмалей марок 
ЭП-255 и ЭП-275 и отвердителя № I — один год со дня изготов
ления.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 6806-73 1.5. 4 4
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