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Конструкция и размеры

Centrifugal cylinder reinforced qoncrete post* for high-voltage transmission lines. 
Structure and dimensions

ГОСТ
22687.2-85

»

OKU ял r>:ii i

Постаноапеммем Государственного помните СССР по делам строительства от 2S октебре 1М4 г. Н* 180 срок ваедеима
с*а*:б»лом

с НАШ

Несоблюдение стандарта преследуетса по аамому

t. Настоящий стандарт распространяется на железобетонные предварительно напряженные ци
линдрические стойки кольцевого сечения, изготовляемые методом центрифугирования из тяжелого 
бегоиа н предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 35—750 кВ, н устанавли
вает конструкцию указанных стоек.

Стойки предназначены для применения:
при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее хо- 

.щдной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01—82) до минус 55°С включительно;
в I—VII районах по давлению ветра н в I—V районах по толщине стенки гололеда согласно 

СНнП 2.01.07-85;
при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.
Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на желе

зобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным про
ектной документацией согласно СНиП 2.03.11—85 и указанным в заказе на изготовление стоек.

2. Форма и основные параметры стоек — по ГОСТ 22687.0—85.
3. Технические показатели стоек приведены в табл. 1.
4. Стойки должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 22687.0—85 и настоящего стандарта.
5. Конструкция н размеры стоек должны соответствовать указанным на черт. 1.
6. Показатели расхода стали на стойку приведены в табл. 2.
7. Арматурные каркасы стоек и расположение закладных изделий в стойках должны соответ

ствовать указанным на черт. 2—20.
Расположение напрягаемой арматуры должно соответствовать приведенному на черт. 21—22.

П р и м е ч а н и е .  На чертежах арматурных каркасов напрягаемая арматура обозначена цифрой I н выделка 
жирными линиями.

8. Стыковые соединения стержневой напрягаемой арматуры следует выполнять контактной 
стыковой сваркой по ГОСТ 14098—85.

9. Усилия натяжения напрягаемой арматуры, контролируемые по окончании натяжения на упо
ры. должны соответствовать приведенным в табл. 2.

10. Поперечное армирование стоек выполняют из спирали с переменным шагом по длине стойки.
Значения шага спирали по длине стойки должны соответствовать указанным в табл. 4.
И. Спираль следует привязывать вязальной проволокой к продольной арматуре в каждом тре

тьем пересечении.
При механической намотке спирали с натяжением не менее I кН (0,1 тс) привязку спирали 

к продольной арматуре осуществляют только на концевых участках длиной 0,5 м.
12. Монтажные кольца устанавливают с шагом 1.0 м по длине стойки, а также в местах 

окончания стержней ненапрягаемой арматуры и в местах установки закладных изделий с обязатель- 
ной приваркой колец к концам стержней ненапрягаемой арматуры, к закладным изделиям и смеж
ным с ними стержням продольной арматуры.

И»деине официальное Перепечатке еоспрец«и|

загородное строительство
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ГОСТ 22687.2—85 Стр. 2

Т n ft л и ц а I
Прск.пкмЯ момект «Н м (тс-м)

Обоцичтии» стоек Об к см 6*10- 
ы , и* Кг«<6CI0HI ЛО прочиосги МО Троим нообреюмнят Меи* т*Шни, кг

0126.1 — 1.0 2.4 В40 443.3(45.2) 85.7(8.74) Г.79П
0126.1 -М 437.7(44.63) 109.2(11.14) 5583 •
0120.1—1.1 3.06 1032.7(105.23) 283.3(28.89) 8533
СЦ20 2-1.0 1246.1 (127.07) 253.6(26.88) 1027G
CU20 2-1.1

3.65
1236.4(126.08) 296.5(30.23) 10156

0120 2-1.2 1199.9(122.36) 284.5(29.01) 10076
0120.2-2.1 В45 1236.4(126.08) 296.5(30.23) 10318
0120 3 -1 . Он 1174.4(119.76) 272.1(27.75) 9997
0120 3 -1 .1и 3.47 1190.4(121.39) 284,8(29.04) 9878
0120 1.0а 901,0(51,66) 245.9(25.07) 9813
0120.3-1.1 в 901.3(91.89) 275.1(28.05) 9620
0122,1-1.0

2.09 454.8(46.38) 78.1(7.96) 5869
0122.1—1.1 473.3(48.26) 79.2(8.08) 5817
0126.2—1.0 327.9(33.44) 125.4(12.79) 6192
СЦ26Д-1.0 367.9(37.62) 89.4(9.12) 6244
СЦ26.3—1.1 2.2

В40 330.9(33.74) 113.1(11,53) 6142
0126 3-1.2 336.0(34.26) 140.0(14.28) 6132
СЦ26.3—2.0 367.9(37.52) 89.4(9.12) 6177
СЦ26 3—2.1 330.9(33.74) 113.1(11,53) 6096

Пря вычислении массы изделия средняя плотность бетона принята 2500 кг/м*.

Два монтажных кольца по концам стойки следует приварить ко всем стержням иеиапрягае- 
мон продольной арматуры.

II р и м е ч а н и е. На рвэвертка* арматурных каркасов монтажные кольца показаны поперечными линиями.
13. Спецификации арматурных элементов на стойку приведена в табл. 3.
14. Расстояния между закладными изделиями по длине стойки приведены в табл. 5.
15. Фланцевые соединения секций стоек СЦ20.3— 1.1н и СЦ20.3—1.1в. СЦ20.3— 1.0н и СЦ20.3— 

— 1 -0в должны соответствовать указанным на черт. 23 и 24.
16. Конструкция закладных изделий, а также подпятников стоек приведена в ГОСТ 22687.3—85.
17. Схемы опнраиня и загружения стоек при испытании нагружением по прочности, жесткости 

и трещнностойкостн приведены в обязательном приложении 1.
18. Значения контрольной нагрузки по проверке прочности, жесткости и трещнностойкостн 

при испытании по схеме нормального режима, а также значения контрольного прогиба и контроль
ной ширины раскрытия трещин указаны в обязательном приложении 2.

19. Значения контрольной нагрузки при испытании по схеме аварийного режима приведены 
в обязательном приложении 1.



Стр. 3 ГОСТ 22617.2—8S

/ придильпаи арнатура, 7 -м онга л*и е  колки»; Л— аакдадние изделия. « — спираль: и-расстоанма or наруж
но.-. поаархмостн стойки  до оси продольной арматуры; са-с». с* -с „-п р и а и з к а  закладных издали*: и г — и»»?,,
гнжа тм: t -х лн И а  стой к и : - расстояние до  центра тажастн: 1Н , / , -расстояния .до мест устаиоакя лн*ф.

рагм. O i-a n >  грепннЛ диаметр стойки. О ,-наруж ны й диаметр стойки
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ГОСТ 22687.2—85 Стр. 4
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Стр. S ГОСТ 22687.2—85

СЦ26 1 -1 .0
Армирование стойки (в развертке)
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ГОСТ 226*7.2—IS Стр. i

W-Ж Аял * ■ '

СЦ26Л-1.1
Армирование стойки (в развертке)
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Стр. 7 ГОСТ 22687.2—85

СЦ20.1.—1.1
Армирование стойки (в развертке)
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ГОСТ 22687.2—*» Стр. 8

СЦ20.2—1.0
Армирование стойки (в развертке)

Черт. 5



Стр. 9 ГОСТ 1Ш 7.1—15

СЦ20.2—1.1
Армирование стойки (в развертке)
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ГОСТ 22617J —IS Стр. 10

СЦ20.2—1.2
Армирование стойки (в развертке)
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Стр. 11 ГОСТ 22687.2—85

СЦ20.2—2.1
Армирование стойки (в развертке)
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ГОСТ 22*17.2—M Стр. 12

M5-V
~нТ

6 6 9 3

СЦ20Л— 1.0м
Армирование стойки (в развертке)
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Стр. 13 ГОСТ 2 2 4 IM —IS

СЦ20.3— 1.1 н
Армирование стойки (в развертке)

Черт. 10
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СЦ20.3— I.Oe
Армирование стойки (в развертке)

ГОСТ 226*7J —as Стр. 14
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Crp. IS ГОСТ 2И17Л—IS

C 1(20.3— l.la
Армирование стойки (в развертке)
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ГОСТ 22687.2—8S Стр. 16

СЦ22.1— 1.0
Армирование стойки (в развертке)

Черт. |Ь



Стр. 17 ГОСТ 22687.2—85

СЦ22.1—1.1
Армирование стойки (в развертке)
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СЦ26.2— 1.0

Армирование стойки (в развертке)

ГОСТ 22647.2—15 Стр. 18

103



M
O

O
 

__
__

__
__

*B
OO

 
. 

1H
00

Q 
' 

. 
28

60
 

.7
50

Crp. 19 ГОСТ 22617.2—tS

СЦ26.3—1.0
Армирование стойки (в развертке)
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ГОСТ 22687.2—IS  Crp. 20

СЦ 26.3— 1.1
Армирование стойки (в развертке)
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Стр. 21 ГОСТ 22687.2—85

СЦ26.3—1.2
Армирование стойки (в развертке)

106

г ь
Ш



J0
0
 L

 
32

00
 

. 
30

03
 

, 
15

20
0

ГОСТ 22687.2—85 Стр. 22

СЦ26.3—2.0
Армирование стойки (в развертке)
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Стр. 23 ГОСТ 22617.2—IS

СЦ26.3-2.1
Армирование стойки (в развертке)

Черт. 20



ГОСТ 22687.2—15 Стр. 24

Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СЦ26.1— 1.0, СЦ26.1— 1.1, СЦ22.1—1.0,
СЦ28.3— 1.0, СЦ28.3— 1.1, СЦ26.3—1.2, СЦ26.3—2.1.СЦ26.3—2.0 (закладные изделия траверс ориенти
рованы по вертикальной оси)

СЦИ.!—1.0, СЦ211 —1.1 СЦ20.1—1.0, СЦ26.1—1.1, 
СЦ28 3—1.0, СЦ203—1.1, 
СЦ2в 3—1.2, СЦ26.3—2.0, 

СЦ20 3 -2  I

Черт. 21



Стр. 25 ГОСТ 22Ш .2—15

Расположение напрягаемых стержней в стойках марок СЦ20.1—1.1, СЦ20.2—1.0, СЦ20 2—II
СЦ20.2— 1.2, СЦ20.2—2.1, СЦ20.3-1.0,,, СЦ20.3-1.1.,, СЦ20.3— 1.0„ СЦ20.3— 1.1,, ’ 
СЦ26.2— 1.0 (закладные изделия трааерс ориентированы по вертикальной оси)

СЦ20 1—1.1. СЦ20 2—1.0, СЦ20 2—1.1, СЦ20 2 - 2  I
СЦ20.3—1 ,0 ., СЦ20 3—1.1 ,
СЦ20 3 -1  0 ,. CU20 3 - I .U

0<

С1

С1

CL
Черт. 22



f

ГОСТ 22687.2—15 Стр. 26

Т а б л и ц а  3
Спецификация арматуры на один элемент

Обоаиачеиия
стояк Эскиз Номер

позиции Дмамагр. мм Даима. ми Ка*м'«*<11ю 
ПОЗИЦИЙ, шт

О беия
длина, м

I

1

• С Ц 26 .1— 1.0

1
2
3
4
5
6
7  
Я 
9

0 I 2 A I V
0 I 2 A I V
0 I 2 A I V
0 I2 A 1 V
0 I 2 A I V
0 I 2 A 1 V
0 I 2 A I V
0 1 2 A I V
0 1 2 A I V i

i
l

s
s

i
l

i
s 14

9
3
3
3
3
3
3
6

369.6
237.4

42.9
35.7
28.5  •  
21 .3
15.6 
13.2 
0.9

и

0 8  А 1 1650 36 59.4

W W W W V ®
0 4 B I - - 625 .0

1
2
3
4
5
6
7
8 s

s
o

s
ta

ta
s

ts

>
>

>
>

>
>

>
> 26400

26380
11500
9700
8000
6400
4700

150

14
6
3
3
3
3
3
6

369.6
158.3
34 .5
29.1
24.0
19.2
14.1 
0.9

С Ц 26  1 — 1.1

. + + 2 2  "
■U1. 0-4J4M M 0 8 А 1 1650 36 59.4

W W V W W ®
0 4 B I - -  • 625,0

1
2
3
4
5
6
7
8

20000
19980
11300
10400
9400
7500
5600

150

22
5
6 
3 
3 
6 
3  

12

140.0
160.0
67.8
31.2
28.2 
22.5
16.8 

1.8

/7*704 мм 0 I 2 A I 2350 2 4.7

С Ц 20.1— 1.1

u u i ^ -

j Z T " “

0 8 A I 2360 32 72.5

Л Л Л Л Л Л Л Щ 0 S B I - — 770.0

II!



Стр. 27 ГОСТ 21417.2—85

Продолжение табл. 3

Обошнсияа 
СТО* а t a n Номер

позиции Диамат». ми Длина, мм Коааоаспо
воаави!

Odea* 
длин, и

/ 014A IV 20000 22 440.01 •' ч 014A1V 19980 2 40,0
3 014A IV 14800 4 59.2
4 014A1V 13100 3 39.3
5 014A1V 12100 -  з 38,3
6 014A1V 11100 3 *3.3
7 014A1V 10100 3 303
3 014A1V 9100 3 273
9 014A1V 8100 3 24.3

10 014A1V 7100 3 21.3
11 014A1V 6100 3 18.3
12 0I4A 1V 5100 3 15.3

СЦ20.2—1.0 13 014A1V 150 10 1.5

j g  —

0 8 A I 2360 33
•

77.9

i v w v w e
05В 1

1

770

1 014A V 20000 22 440.0
2 014A V 19980 2 403
3 014A V . 13800 1 13,8
4 014A V : 12800 3 38,4
5 014A V 11900 3 35.7
6 014A V 11000 3 33.0
7 014A V 8500 8 51,0
в 014A V 7200 3 218
9 014A V 3900 3 11.7

10 014A V 150 10 1.5

L L W

1
;

СЦ20.2—1.1

j g  D - V ! "

08 A I 1 2380

i

33 77,9

ш ш Ж
0 5 В ! — — 770.0

1 014A V I 20000 16 320,0
2 0I4A V 1 19980 6 120.0
3 014A V I 14800 3 44.4
4 014A V ! 11600 8 69.0
3 014A V I 8300 8 493
6 014AV1 5300 3 15.9
7 0I4 A V I 150 10 13

СЦ20.2—1.2
j j JS S

m S d * * *

08А 1 2350 33 78,0

К Л Л Л Л А Л Г в Г
0 5 В !

\
770,0

l y V V V V V u i - ,

112 (



ГОСТ 22687.2—85 Стр. 28

Продолжение табл. 3

06О11И88М
сто** Эскиз

Номер
СОЗИЯИК Диемстр. мм Д л и  И A. MU Колимслио

nowiw*
Otaui длим. M

/

1
1 |

1
23
4

0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V
0 1 4 A V

20000
19980
17300
14000

22
3
3
3

440,0
60 .0
51.9
42 ,0

С Ц 20.2— 2.1

| 5
6 
7
a
9w

13300
11700
10700
8700
6700

150

3
3
3
3
3

14

39,9
35.1 ,
32.1 *
26.1 
20.1

2.1

D-706M*

z X J  )

0 8 A I 2260 34 76 .8  !

!

и м ш  1
0 5 B I —

*

1290,0

1 1
2 
3

0 1 6 A 1 V
0 I 6 A I V
0 I 6 A 1 V

20000
19980
16500
11500
7100
4800

22
4
2

440.0
79,9
31 .0  ,
69 .0  1
21 .3  '
14.4

4
7 6 
) 6

0 1 6 A I V
0 I 6 A 1 V
0 1 6 A 1 V

6
3
3

СЦ20Л—1-Ом
- Н ,- ~

D- Ш м н 0 8 A 1 2335 22 61.4  '

ш ш т [ , 0 5 B 1  .
i

- 722.0

12s
2M 6AV
2J14AV

20000
19980

22
4

440,0
79.9

46
2U 4A V
3 1 4 A V
3 I4 A V

12100
9000
4800

4
4
4

48,4
36,0
19.2

1 u'flg
C U 2 0 .3 - l . l n

j a r -

0 8 A 1 2335 22 51.4

1Л Д А А А / Ш
0 5 B I - 722,0

1 2JI4A IV 20000 22 440.023 0 1 4 A I V
0 I 4 A 1 V

19980
11700

11
3

219.8
35.1

С Ц 20.3— 1.0»

!

il

. 08AI 2335 23 53 .7



Стр. 29 ГОСТ 22657.2—85

Продолжение табл, j
ООо>и1<1еи11*

сток Зеки» Номе о позиции Дн»м«тр. ми Длим. ИИ Колшесгмго.ксм* Oita.* ДЛИМ, и

СЦ20 3—1.0в iW v W S T 05BI - - 718.7

1
2
3

0I4AV 
0I4AV 
014 AV

20000
19980
5000

22
4
3

440.0
79,9
15,0

с.цао.з—i.ib 08Л1 2335 24 56.0

W v W Q t 05BI • 718.7

CU22.1-I.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11 ii

il
li

li
jj

p 22200
22180
14900
13700
12350
11300
8700
5900
6300
3900

150

12
2
4
3
4
3
4
3
4 
3 
6

266.4
44.4
59.6
41.1
49.4 
33,9 
343
17.7
25.2
11.7 
0.9

J. u’00

12 08AI 1640 34 55.8

WVWWWVQI 13 05B1 - — 628.0

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
II

012AV
012AV
012AV
012AV
012AV
012AV
012AV
0I2AV
012AV
012AV
012AV

22200 
22180 
13900 
12700 - 

* 11350 
10300 
7700 
5900 
8300 
3900 

. 150

12
2
2
2
4
3
4
3
4 
3 
6

266.4
44.4
27.8
25.4
45.4
30.9 
303
17.7 
253
11.7 
0.9

СЦ22.1 —1.1
X33V- В»(в>..*м

°Y> 12 08AI

_!-------------

1640 34 553

ШШМЯ 13 05BI - — 528,0
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ГОСТ 22687.2—85 Стр. 30

Продолжение табл. 3

О 4 о и а « ш
его** Эею » Номер

OOJIlUVtll UllIMtл», им Д лин.. ми Кпднч«С1»1>
I! '1)минА

О б щ и
ДЛ11И.1. V

/
2

0 I 2 A I V
0 I 2 A I V

26400
26380

20
6

528.0
158.3

•

С Ц 2 7 .2—  1.0 х а 4  а ^ в г м . - .J 3
0 8 A I  |  ' 1645 21 47.7

ш ш ш 0 4 B I - - 572.4

1
2
3
4

>
>

>
>

<
<

<
<

см
«ис«ем

26400
26380

6900
4900

14
12
• 3

3

369.6
316.6

20.7
14.7

С Ц 2 6 .3 - 1 .0 ■ х а а ,  D - ‘‘в 2 ~ ~ 0 8 А ! 1645 32 52.6

ШШАМ 0 4 В 1 - - 572.4

/
2

0 I 2 A V
0 1 2 A V

26400
26380 - ■ ;

369.6
237.4

С Ц 26.3— 1.1 -w n l 0 - * 8 7 « - 0 8 A I 1645 32 52.6

Ш \ М Щ 0 4 В ! - - 572.4

1
2
3 5

5
5

ю
*о

 ю
 

>
>

>
 

<
<

< 2G400
26380

150

14
9

10

360 .6
237.5

1.5

С Ц 26 .3— 1.2 Я - 0 8 A I 1645 32 52.6

NAAAAAAMI 0 4 В ! - - 464.0

С Ц 26 .3— 2.0

1
1
1

1
2
3
4  
6  
6  
7  
9  
9

0 I 2 A I V
0 I 2 A I V
0 I 2 A I V
0 1 2 A I V
0 I 2 A I V
0 1 2 A I V
0 1 2 A I V
0 1 2 A I V
0 I 2 A I V

26400
26380
16700
14900
13000
11100
9400
7600

150

14
2
!
3
3
3
3
3
6

•

369.6
52.8
16.7
44.7
39.0
33.3
28.2
22.8 

0.9

115
»

.1



Стр. 31 ГОСТ 22617.2—»5

Продолжлнил табл. 3

Номер Диаметр, ми Количество Обои,
стоек Эсма воапиж Для и1 . мм поеким* u n i .  м

C U 2 6 3 - 2 0 So
0 8 A I 1640 36 59.0

т м Ш 0 5 В 1 — - 576.4

/
3
3
4
5 tS

)Q
tS

lQ
<S

i

<
<

<
« 26400

26380
15700
9400

150

14
2
4
3

12

369.6
52.8
62.8 
28.2

1.8

0 1 2 6 .3  2  1
ь J00Ik 0-452аЛS& г  ■

0 8 Л 1 1640 36 59.0

ш ш Ш 05BI - — 576,4

П р и м е ч а н и е .  При изготовлении монтажных колец допускается применять контактную саарку. При атом длина 
нахлестки соединяемых концов должна быть не менее 10 мм.

Т а б л и ц а  4

мм

Q6oV.4'IC«H« CtOrtm Л м*ш tj> 
спирали

Шаг сварим (числитель) на длине участка (акамеяатала)

/. 1. J
1 г 3 4 S а 7

C U 2 6  1 - 1 . 0  

C U 2 6 .1 — 1.»
4BI 50 /3500 80 /22400 0

0

50 /500
0 1 2 0 .1 — 1.1 

0 1 2 0 .2 — 1.0 

0 1 2 0 .2 — 1.1 

0 1 2 0 . 2 - 1 . 2

5BI

50 /5 0 0
30*4500 100/14500

C U 2 0 .2 — 2.1 30 /4000 100/15000

0 1 2 0 3 — 1.0н 50 /9500

0

0

100/10500

0 1 2 0  3— 1.1 и 50,'9600 10(1'10400

0 1 2 0 .3 — 1.On 100/10500 50 /9500

0 1 2 0 .3 - 1 .1  в 100/Ю 400 50 /9600

0 1 2 2 .1  — 1.0 

0 1 2 2 .1 — 1.1

t
50 /3 2 0 0 8 0 /18500 50 /500

Г.1120.2— 1.0 4BI «0 /26400 0 0

I



ГОСТ 22687.2—8J Cip . 32

Продолжение табл. 4
Шаг спирали (числитель) ва алии* участи* (анаысмател*)

Обоаимвмая стойки Дивмвтр спирала
(• 1. 1 • 1 ,

1 1 Э 4 5 6 7

СЦ26.3-1.0 80/26400 %
СЦ26.3—1.1 4BI 0 0

СЦ26.3—1.2 100/26400 0 0

СЦ26.3—2.0
5BI 50/500 80'25400 5CV50U

СЦ26.3—2.1
Таблица ■>

Размещение закладных изделий______________________
Расствяии*. мм (обсаиачсши* соответствуют черт. 1»

C6otn***nm*
CTOtK

б О *а с . и е . е» е. с% 1 -
[

С Ц 2 6 .1 — I 200 1000 1500 16200 _ _ _ 3200 300
С Ц 2 0 .1 — 1 200 8 0 0 1500 1500 1500 1000 — _ — — 4145 55
С Ц 20 .2— 1 300 1500 1500 1500 1500 — — — — — 4145 53
С Ц 2 0 .2 — 2 300 2200 500 1500 5 0 0 X 2 1000 — — — — 4145 55
С Ц 20 .3—  1 и 10970 — — — — — — — — 4645 55
С Ц 20.3— 1 в 200 3300 5500 — — — — — — — —

С Ц 2 2 .1 - 1 150 2550 1500 — — — — — — - 3145 то
С Ц 2 6 .3 — 1 390 750 14000 — — • — — — — — 3300 ЗСО
С Ц 26.3— 2 200 1300 3200 15200 — — “ — — 3200 300

П р и м е ч а н и я :
1. Размещение закладных изделий для одинаковых стоек с разным армированием одинаково, поэтому н марках стоек 

опушена последняя цифра.
2. Стойка СЦ26.2—1 не имеет закладных изделий для сквозных болтов.
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Стр. 33 ГОСТ 22687.1—#5

Торец стоек СЦ20Л— >в и СЦ20.3— 1н с фланцем нэ труб по ГОСТ 10704т-7б .
•• •

-  . - -  _А ~А г>

- V

п пи п п

I II

tHHi

В зависимости от 
'k/fbtca йгтоио

Количество марок 
ив одну стойку: 

MS—I . . .  1 шт. 
Мб . . .  12 шт. 
М7—1 . . .  I шт.

Черт. 23
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ГОСТ 22687.2—85 Стр. 34

Торец стоек СЦ20.3—1в и СЦ20.3—1н с фланцемиз вальцованной трубы
. Т «'

л - А

Количество марок 
на одну стойку: 
М5 . . . I шт. 
Мб . . .  12 шт. 
М7 . . . I шт.

Черт. 24
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Стр. 35 ГОСТ 22687.2—8J

*
ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

Схемы опираиия и загружен** стоек при испытании по прочности, жесткости
и трещимостойкостн

I С х е м ы  о п и р а н н я  н  загружеиня стоек при испытают на прочность, жесткость и трещиностоАкость указаны^ иа 
•же. л *
•> Основные п а р а м е т р ы  схем опирання и эагружения стоек при испытании указаны а таолкце.

СХЕМА ОПИРАННЯ И ЗАГРУЖЕНИЯ СТОЕК

а) Схема нормального режима

б) Схема ааарийного режима

3. Значения к о н т р о л ь н ы х  н а г р у з о к  Р п р и в е д е н ы  в  приложении 2 .
4 . Н а г р у з к у  P i  п р и к л а д ы в а ю т  ступенями, составляющими 2 5  % от расчетной, указанной в таблице данного прило

ж е н и и .

PatMtpU. м

Обоша-снис <тоек
// Л а ", 1

вН (те)

a  1 2 6 J - 1 2.4 ■ 23.4 5.25 28.34(2.89)
СЦ20.1 —1 10.5 3.5 63.74(6.5)
CU20.2-I 15 3.3
CI 120.2-2 14.7 3,5 63.7(6.5)
СЦ20.3—1н

02а  120.3-1 в
СЦ22.1 —1 19.2 2,4 15,0 4.8 12.76(1.3)
СЦ26.2—1 2.4

_ _ —

CU26.3—1 15 23.07 «д 18.34 (I.8D

СЦ26.3—2 21.4 8.0 13,83(1.41)
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ГОСТ 22687.2—85 С т р .  3 6

j . . . . . . . :  п р и л о ж е н и е  а
I -  -  — - -  Обязательное
j ___

. ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПРИ ИСПЫТАНИИ СТОЕК

1 .  З н а ч е н и я  'к о н т р о л ь н ы х  н а г р у з о к  Р  п р и  п р о в е р к е  п р о ч н о с т и , ж е с т к о с т и  н т р е щ и н о с т о й к о с т и  с т о е к , а т а к ж е  
з н а ч е н и я  к о н т р о л ь н о г о  п р о г и б а  и  к о н т р о л ь н о й  ш и р и н ы  р а с к р ы т и я  т р е щ и н , с о о т в е т с т в у ю щ и е  э т и м  н а г р у з к а м , у к а з а 
н ы  ■ т а б л и ц е .

2 .  Н а г р у ж е н и е  с т о е к  п р о и з в о д я т  с г у п е н ч а т о - в о о р а с т а ю щ и м и  н а г р у з к а м и . Н а  к а ж д о й  ступени обеспечивают выдерж
к у  н е  м е н е е  10 м и н , а  п р и  к о н т р о л ь н ы х  н а г р у з к а х  —  н е  м е н е е  3 0  м н и .

К о н т р о л ь н ы е  з н а ч е н и я  п р о г и б о в  с т о й к и  п р и в е д е н ы  д л я  т о ч к и  п р и л о ж е н и я  с и л ы . С т р е л а  прогиба, замеренная при 
и с п ы т а н и и , д о л ж н а  б ы т ь  у м е н ь ш е н а  н а  з н а ч е н и е ,  о п р е д е л я е м о е  д е ф о р м а ц и е й  с т е н д а .

Т р е щ и н ы  и з м е р я ю т  н а  п р н о п о р н о м  у ч а с т к е ,  а  ш и р и н у  р а с к р ы т и я  т р е щ и н  о п р е д е л я ю т  как среднее значение н а  
д л и н е  с т о й к и  I м.-

Отпусти прочность б+тояв 
(Н отЪ)

Ступень ян руки, к
Мер»*стой** Параметр «3.3 100 по I» 130 но

1 75 Нагрузки. кН(тс) 22.85(2,33) 27,43(2.80) 30,18(3,08) 32,42(3,36) 35.66(3.64) 33.41 (3,92)
. . . Прогиб, см 

ширина трещин, мм
49.97 66,13 —- — —1

— 0,063 — — — —

j СЦ26.1—1.0 Т~85
Нагруаки, кН(тс) 
Прогиб, см • 
Ширина трещин, мм

23.56(2,40)
49.68

28.28(2,88)
66.22

31,07(3,17) 3-3.89(3,46) 36.72(3.74) 39.54(4.03)

0,064 — _ — —

•
100

Нагрузки, кН(тс) 24.69(2.51) 29.55(3.01) 32.50(3,31) 35.46(3.62) 38.41 (3.92) 41.36(4.22)| Прогшб, см 
Ширина трещин, мы.

51.41 72.80 — — —

0,061 — — — ~ —

•
75-

Нагрузки, кН(тс) 21.40(2,18) 26.69(2.62) 28.26(2,88) 30,82(3,14) 33.39(3,41) 35,96(3.67)
» -  * Прогиб, см . 

Ширина третям, мы.
41.64 60,62 —

-- 0,071 — --- — —

СЦ26.1—1.1 * 85.
Нагрузки. кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

22.63(2,31)
43.42
0,076

27.16(2.77)
62.57

29.88(3.05) 32,60(3,32) 35.31 (3.60) 38.03(3.88)

>00 Нагрузки. кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

24.22(2.47)
47,14
0,082

29.13(2,97)
69.63

32.07(3.27) 34,91 (3.56) 37.85(3.86) 40.80(4.16)

. # 1 ..
75

Нагрузки. кН{тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

62.68(5,37)
32.03

63,24(6,45)
48.32

69.56(7,09) 75,89(7,74) 82,21(8,34) 88.54(9,03)

0,116 — _ — — _

СЦ20.1-Г.1 85
Нагрузки, кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, ми

66.03(5,61)
34.19

66.06(6,74)
51.81

72,71(7.41) 79.32(8.09) 85.93(8.76) 92.54(9.44)

I ■ 0,124 — — — _

i 100
Нагрузки. хН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, ми

67,34(5,84)
36.31

68.84(7.02)
54.46

75,73(7.72) 82,61 (8.12) 89.5(9,13) 96.38(9.83)

0,123 — —. — _

75 Нагрузки, к И (тс) 64.96(6.62) 77.98(7.95) 85.78(8.75) 93.57(9.54) 101.37(10,34) 109.17(11.13)Прогиб, см 
Ширина трещин, мм 33,88 47.16 — —

*• 0.084 — — — _

СЦ Ш -Г.О * 85 Нагруаки, кН(тс) 
Прогиб, СМ ; 
Ширина трещин, мм

66,89(6.82)
34,86

80.30(8.19)
49.46

88.35(9.01) 96.38(9.83) 104,41(10,65) 112.44(1 1.47)

0.087 — — — —

• - > . -  1 . .. . ,
1 ". 100

Нагрузки, кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трешин, мм

69.17(7.05)
36,15

83.08(8.47)
52.59

91.37(9.32) 99.67(10.16) 107,98(11.01) 116.29(11.89)

0.083 — — —

75
Нагрузки, кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

63.47(6.47)
33.66

76.19(7.77)
48.43

83.81 (8.55) 91.43(9.32) 99.03(10.10) 106 67(10.68)

0.113 — — — — _
СЦ20.2-И 85

Нагрузки. кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

65.80(6.71)
35,19
0,118

78.99(8.05)
51.18

86.84(8.86) 94.73(9.66) 102.63(10.47) 110.52(11.2;)

9  З а к .  3 9 0  121



Стр. 37 ГОСТ 22687.2—8S

Продолжение
С т а м и »  a i r p T ia a .  я

Отм\'< « lli 4
Ч4рн4
• 1НШ.И

прочность
01-1О«*_ П |р * и * тр

*3.3 100 ПО IX IX 1«
( s  от т

С Ц 2 0 .2 — 1.1 100
Н а г р у з к и .  к Н ( т с )  
П р о г и б ,  см  
Ш и р н н а  т р е щ и н , м м

6 8 .6 6 (7 ,0 0 )
37 .12
0 .117

8 2 ,4 3 (8 ,4 1 )
53,99

9 0 ,7 2 (9 ,2 6 ) 9 8 ,8 7 (1 0 ,0 6 ) 107 ,21(10,93) 115,46(11,77)

75
Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 6 1 ,0 9 (6 ,2 3 ) 73 ,3 4 (7 ,4 8 ) 8 0 .6 7 (8 ,2 3 ) 8 8 ,0 0 (8 .9 7 ) 9 5 .3 4 (9 .7 2 ) 102 .67(40.47)
П р о г и б ,  см 34.58 48,90 — — —
Ш и р и н а  т р е щ и н , м м 0,141 — — — — —

С Щ 0 .2 — 1.2 85
Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 6 3 ,5 4 (6 ,4 8 ) 7 6 ,2 8 (7 ,7 8 ) 8 3 ,9 3 (8 ,5 6 ) 9 1 ,5 3 (9 .3 4 ) 9 9 ,1 8 (1 0 .1 1 ) 106 .81(10 .89)
П р о г и б , см  
ш и р и н а  т р е щ и н , м м

36.14 51,37 — — —
0,147 — — — — —

100
Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 66 .6 3 (6 ,7 9 ) 8 0 .0 2 (8 .1 6 ) 8 8 .0 2 (8 ,9 8 ) 9 6 .0 3 (9 .7 9 ) 104 ,03(10 ,61) 112 ,03(11 ,42)
П р о г и б ,  см  
Ш и р и н а  т р е щ и н , м м

38.04 54,61 — — — —
0.154 — — — **•

75
Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 6 3 .4 7 (6 .4 7 ) 7 6 ,1 9 (7 ,7 7 ) 83.81 (8 ,55) 9 1 .4 3 (9 .3 2 ) 9 9 ,0 5 (1 0 ,1 0 ) 106 ,67(10 ,88)
П р о г и б , см  
Ш и р н н а  т р е щ и н , м м

33,66 48,43 — — —  • ■ -  —  - -
0 .113 — — — —

С 1120 2 —2.1 85
Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 65,80(6.71) 78,99(8.05) 86,84(8,86) 94,73(9,66) 102,63(10,47) 110,52(11,27)
П р о г и б , см 35,19 51,18 — —
Ш и р и н а  т р е щ и н , м м 0.118 — — — — “ “

100
Н а г р у з к и .  к Н ( т с ) 68.66(7.00) 82,47(8.41) 90,71(9,25) 96,95(10,09) 107.19(10,93) 115,41(11,77)
Прогиб, см 37.12 53.99 — — —
Ш и р н н а  т р е щ и н , м м 0,117 — — — —

75 Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 61.26(6,25) 73.54(7,50) 80,89(8,25) 88,24 (9,00) 95,60(9.76) 102,95(10.60)
П р о г и б ,  см  
Ш и р и н а  т р е щ и н , м м

31.76
0,08В

45.10 . . .  м  —- Z  ' —

С Ц 2 0  3 — 1.Он
85

Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 63,06(6,43) 76.70(7.72) 83,28(8,49) 90,85(9,26) 98.42(10,04) 105,99(10,82)
П р о г и б ,  см 32,67 47.12 — — “  ■
Ш и р и н а  т р е щ и н , м м 0.090 — — — — тшт

100
Н а г р у з к и .  к Н ( т с ) 65.21 (6.65) 78.26(7.98) 86,10(8.78) 93,91 (9.58) 101,73(10,37) 109,56(11,17)
П р о г и б ,  см  
Ш и р и н а  т р е т и й ,  м м

33.50 49.27 — — ттт
0.091 — — —

75
Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 60,96(6,22) 73.18(7,46) 80.49(8.21) 87,81(8,95) 95,13(9,70) 102,45(10,45)
П р о г и б , см  
Ш и р и н а  т р е ш н н . мм

31.59 45,77 — фтТ
0.1С8 — — — —

С Ц 2 0 .1— 1.1 » 85
Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 63,46(6,47) 76.17(7.77) 83.82(8.55) 91,44(9,32) 99,06(10,10) 106.68(1038)
П р о г и б , см  
Ш и р н н а  т р е ш и и , м м

33,29 48,77 — “ “
0,115 — —

Н а г р у з к и ,  к Н ( т с ) 66,10(6,74) 79,36(8,09) 87,27(8,9) 95,20(9,71) 103,14(10.52) 11137(1134)
НЮ П р о г и б ,  см  

Ш и р и н а  т р е ш н н , м м
35,77 52,66 — —
0,113 — —- *— ““ “

Н а г р у з к и .  к Н ( т с ) 44,41 (4,53) 53,31(5,44) 58,64(5,98) 63.97(6.52) 69.31 (7,07) 74.64(7,61)
75 П р о г и б ,  с и  

Ш и р и н а  т р е ш н н , мм
29.57 45.94 —- — —
0.124 — — —

С Ц 2 П .З — 1.0*
85

Н а г р у з к и ,  к Н ( т с )  
П р о г и б ,  см  
Ш и р и н а  т р е щ и н , м м

45,60(4.65)
30,44
0,127

54,74(5,58)
47,53

60,19(6,14) 65.67(6.70) 71.14(7.25) 76,61(7,81)

—
Н а г р у з к и .  к Н ( т с ) 50,04(5.10) 60,67(5.13) 66.13(6,74) 72.14(7,36) 78,16(7.97) 84,16(8,58)

100 П р о г и б , см  
Ш и р и н а  т р е щ и н , и м

36.С5 57,39 — —
0.142 — —

Н а г р у з к и .  к Н ( т с ) 45.53(4.44) 52,26(5,33) 57.48(5.86) 62.71(6,39) 67,91(6,93) 73.16(7.46)
75 П р о г и б .  СМ 

Ш и р и н а  т р е ш и и . мм
30,18 48,42 — —
0.178 — —

Н а г р у з к и .  к Н ( т с ) 44 .9 4 (4 .5 8 ) 53,95(5,50) 59.33(6,05) 64.72(6.6) 70,12(7,15) 763(7.70)
С Ц 2 П Я - 1 .1 * 85 П р о г и б ,  см  

Ш и р и н а  т р е щ и н , м м
31.74 50,99 — — **
0.187 — — ““

Н а г р у з к и .  к Н ( т с ) 50.05(5.10) 60,11(6,13) 66.13(6.74) 72,14(7.38) 78,18(7,97) 84.16(838)
100 П р о г и б , см  

Ш и р и н а  т р е ш н н , м м
39.91
0.222

65,07
- • - — —
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I
!

Продолжение

OtUiCKM*
прочвосг.

Оетон*
(*  otff)

Стунео* ц»гру»*и, ч
'  Марк*стойка Параметр

Ю.З 100 по 120 130 «40

»Г0 ■ % • *
75 ■'

Нагрузки, кН(тс) 18.33(1.87) 22,01(2.24) 24.21 (2.47) 26.41(2.69) 28.61(2.92) 30.81(3.14)
. Прогиб, см 

Ширина трещин, мм
85,37 111.53 — — — ■—
0,065 — — — — —

СЦ22.1—1.0 85
Нагрузки, кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина 7р«цнн. мм

24,18(2,47)
85.77

22,68(2.31) 24,92(2,54) 27,18(2.77) 29.45(3.00) 31.71(3.23)

. 0,067 — — — — —

100
Нагрузки, кН(тс) 19,73(2.01) 23.69(2.42) 26.11(2,66) 28.48(2.90) 30.85(3,15) 33.22)3.39)

-  - - Прогиб, см 88,97
0,065

124,32 — — —
Ширина трещин, мм — — — — _

' r n "
• Нагрузки, хН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трешнн. мм

18,81(1.92)
89,67

22^58(2.30) 24,84(2,53) 27.10(2.76) 29.36(2.99) 31.61(3,22)

- 0.081 — — — — _

CU92.I— I.I 8 5 ' '
Нагрузки. кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

19,52(1,99)
90.69
0,084

23,43(2,39)
116.11

25,78(2,63) 28.13(2.87) 30.47(3.11) 32,81(3.35)

- — — — — —

109
Нагрузки, кН(тс)

- Прогиб, см :
Ширина трещин, мм

20,53(2,09)
95.04 в а г 1

27.08(2.76) 29.54(3.0!) 32,00(3.26) 34.46(3.51)

0,088 — — — — _

75 Нагрузки, кН (тс)
, Прогиб, см 

Ширина трещин, мм

16,44(1.68)
29,13

19,74(2,01)
47,86

21,71(2 Л ) 23.68(2.41) 25.66(2.62) 27.63(2.82)

• 0.058 — — — — —
СЦ26.2— 1.0

85
‘ Нагрузки, кН(тс) 

Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

17,21(1.75)
30,14

20.66(2,11)
49.31

22.76(2,32) 24.83(2.53) 26.90(2.74) 28.97(2.95)

0,061 — — — — _

100
Нагрузки, кН(тс) 18,21(1,86) 21,86(2.23) 24.06(2.45) 26.24(2.68) 28.4.3(2.90) 30.62(3.12)
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

32,78 53.07 — — _
• • - г м . 0,062 — — — — —

ъ д Нагрузки, кН(тс) 18,77(1,91) 22.53(2.30) 24.78(2.53) 27.04(2.76) 29.29(2.99) 31.54(3.22)
-  75 Прогиб, см 

Ширина трещин, мм
44,67 64.89 — —- —

r 0.072 — — — — —

СЦ26.3— 1.0 Нагрузки, кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

19.53(1,99)
45,46

23.44(2.39)
65.51

25,79(2,63) 28.13(2.87) 30.48(3.11) 32.82(3.35)
0.074 — — — —

Нагрузки, кН(тс) 20.43(2,08) 24,53(2,50) 26.97(2.75) 29.42(3,00) 31,87(3.25) 34.32(3.50)
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

47.42 69.69 — — —
0,072 — — — — _

*• 75
Нагрузки. кН(тс) 16,04(1.64) 19,25(1.96) 21.18(2.16) 23.10(2,36) 25.03(2.55) 26.40(2.75)
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

30,95 49.79 —
' • 0.072 — — — — --

СЦ26 3 -1 .1 85
Нагрузки, кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

17,04(1,74)
33.16

20.45(2.09)
53.07

22,50(2.29) 24.54(2.50) 26,59(2.71) 28.63(2.92)

0,081 — — — — _

100
Нагрузки. кН(тс) 18,38(1,87) 22.06(2.25) 24.27(2.48) 26.48(2.70) 28.6812.93) 30.49(3 15)
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

37.76 58.89 — _
0,089 — — — — —

75
Нагрузки, кН(тс) 15,64(1,60) 18.78(1.92) 20.66(2.11) 22.54(2.30) 24 41(2.19) 26.29(2 68)
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

22,80 33.76 — — _ _
0.049 — — — ~ _

СЦ26.3— 1.2 85
Нагрузки. хН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

16,92(1,73)
24.31

20.31(2.07)
37.37

22,35(2.28) 24,38(2,49) 26.41 (2 69) 28.44(2.90)

[ 0,053 — — — — —
F

100
Нагрузки. хН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

18,66(1,90)
27,75

22.40(2.28)
42.96

24.60(2.51) 26.83(2.74) 29.07(2,96) 31,30(3.19)

*

0,059
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Продолжение

УД1

Г

OmriKin» Стспйаь мгруйкк. ч

М»Г‘ *
сто**»

прочности 
бетой а

(N ОТ То
Пйрйистр

Ю.З 100 МО IM 1»
------ :

140

75
Нагрузки. кН(тс) 
П|»ОГИб. см 
Ширин» трещим. мм

18.77(1,91)
44.67
0.072

22,53(2.30)
64.89

24.78(2,53) 27,04(2,76) 29,29(2,89) 81,54(3,22) , 
~

CI18G.3 -2.0 85
Нагрузки. кН(тс)
Прогиб, см 
Ширни» трещин, мм

19.53(1.99)
45.46
0.074

23.44(2.39)
65,51

25,79(2,63) 28.13(2.87) 30,48(3,11) 82,88(8,36) I

100
Нагрузки, кН(тс)
Прогиб, см 
Ширина трешки, мм

20.43(2,08)
47,42
0.072

24.53(2.50)
69,69

26,97(2,75) 29,42(3,00) 31,87(3425) 34,82(3,50) *

75
Нагрузки. кН(тс)
Прогиб, см 
Ширина трещин, мм

16.04(1.64)
30.95
0.072

19,25(1,96)
49,79

21,18(2,16) 23,10(2.36) 25.03(2,65) 26,96(2,75) 5

СЦ26.3—2.1
85

Нагрузки, кН(тс) 
Прогиб, см 
Шилина трещин, мм

17.04(1,74)
33.16
0.081

20,45(2,09)
53,07

22,50(2.29) 24,54 (2.50) 26.59(2.71) 28.63(2,93)

100
Нагрузки. кН(тс) 
Прогиб, см 
Ширина третий, мм

18.38(1.87)
37.72
0.089

22,06(2,25)
58,80

24,27(2,48) 26,48(2,70) 28,68(2,93) 30.89(3,16) j

ват

ПРИЛОЖЕНИЕ а заи  
Справочное

250

Марки цилиндрических железобетонных центрифугированных стоек
0 *п1 ч»ч«ике по ГОСТ ЭТ6КТ—Т7. 

ГОСТ }47В1'»1 М«р«* стойки по ГОСТ 22647.2-»S Овокийчеин» по ГОСТ 226И7—77, 
ГОСТ М7Ш-81

--------------------------------------- Т
Марка стой»» по ГОСТ 336В7Л—15

CU5 CU26.I—1.0 СЦ12В-1 о т з —1 .1 »
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