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УДК 669.01.002.62 : 620.113 : 006.354 Группа В59

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
И ИХ СПЛАВОВ

Отбор проб для испытания на растяжение

ГОСТ
2 4 0 4 7 -8 0

Ha!f-finishe<l products out of non-ferrous metals 
and their alloys. Sampling for tensile test (CT СЭВ 457— 77)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 марта 
1980 г. Ж  1311 срои действия установлен

с 01.07. 1980 г. 
до 01.07. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает требования к отбору 
проб для испытания на растяжение полуфабрикатов из цветных 
металлов и их сплавов, изготовленных прокаткой, прессованием 
и волочением.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 457—77.
2. Отбор проб от полуфабрикатов проводится от любого 

конца.
3. При вырезке проб должны быть обеспечены условия, предо

храняющие пробы от влияния нагрева и наклепа, и оставлены 
необходимые припуски на обработку.

4. Отбор проб должен проводиться в соответствии с таблицей.

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

Переиякише. Сентябрь 1982 е.
©Издательство стандартов, 1982
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ГОСТ 24047—«О Стр. 3
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Стр. 6 ГОСТ 2404/—М
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ГОСТ 34 047-М  Стр. 7
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Стр. 8 ГОСТ 24047-80
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