
ОКС 23.040.10, 77.040.20, 77.140.75

Поправка к ГОСТ Р ИСО 10893-11—2016 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 11. Ультра
звуковой метод автоматизированного контроля сварных швов для обнаружения продольных и 
(или) поперечных дефектов

В каком месте Напечатано Должно быть

П риложение А. П ункт А .1. 
Первы й абзац

концы труб должны бы ть про
контролированы  ручны м/полу- 
автоматизированны м методом 
по всей окружности от конца и 
по всей длине первоначально 
не прош едш их контроль зон 
плю с 10 %.

концы труб должны бы ть про
контролированы ручны м/полу- 
автоматизированны м методом 
от конца и по всей длине перво
начально не прош едш его кон
троль участка плюс 10 %.

(ИУС № 2 2020 г.)

76

срок сертификата истек

Поправка

https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm
https://meganorm.ru/Index2/1/4294815/4294815687.htm

