
Поправка к ГОСТ 1050—2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных каче
ственных и специальных сталей. Общие технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2 «Нормативные 
ссылки»

ГОСТ 28473—90 Чугун, сталь, 
ферросплавы, хром, марганец 
металлические. Общие требова
ния к методам анализа

Пункт 5.1.1. Последний аб
зац

не более 0,015 % не более 0,15 %

Пункт 7.1.18. Второй абзац осевой рыхлоты осевой рыхлости

Пункт 8.2. Третье перечис
ление

для контроля качества разме
ров и отклонений формы

для контроля размеров и от
клонений формы

Пункт 9.1. Первый абзац ГОСТ 18895* 
ГОСТ 28033 или

ГОСТ 18895**
ГОСТ 28033, ГОСТ 28473 или

Приложение Г. Третий при
мер условного обозначения

ОБЕ ОБТ

(ИУС № 7 2018 г.)

классификатор продукции

Поправка
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