
Поправка к ГОСТ Р ИСО 8658—2017 Материалы углеродные для производства алюминия. Сырой 
и прокаленный кокс. Определение содержания микропримесей элементов методом плазменной 
атомно-абсорбционной спектроскопии

В каком месте Напечатано Должно быть

С.1 Дата введения — 2018—07—01 Дата введения — 2018—08—01

(ИУС № 1 2018 г.)

стандартизация метрология и сертификация

Поправка
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