
Поправка к ГОСТ 32761—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минералы 
ный. Технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.2.1. Таблица 1. Гра­
фа «Наименование показате­
ля». Показатель 2.2

с битумом, %, не менее с битумом, не менее
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