
Группа TIB

к ГОСТ 9.506—87 Единая система защиты от коррозии ш старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных средах, 
Методы определения защитной способности

В каком месте Должно быть

Приложение 1. Чертеж 2,

(ИУС № 7 1988 г.)

свадебное кружево

Поправка
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