
Поправка к ГОСТ 32652—2014 (ISO 1172:1996) Композиты полимерные. Препреги, премиксы и 
слоистые материалы. Определение содержания стекловолокна и минеральных наполнителей. Ме
тоды сжигания

В каком месте Напечатано Должно быть

Сведения о стандарте. 01 сентября 2014 г. 01 сентября 2015 г.
Пункт 4

(ИУС № 7 2015 г.)

1

экспертиза здания

Поправка

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

