
Изменение № 1 ГОСТ 13619—81 Зет фасонный прессованный из алюминия и 
алюминиевых сплавов. Сортамент
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.10.84 
№ 3S90 срок введения установлен

с 01.03.85

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Профили прессован
ные прямоугольные фасонного зетового сечения из алюминия и алюминиевых 
сплавов. Сортамент.

Extruded rectangular zee-section shapes of aluminium and aluminium alloys. 
Dimensions».

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт устанавли
вает сортамент прессованных прямоугольных профилей фасонного зетового сече-

(Продолжение см. стр. 54)
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ния из алюминия и алюминиевых сплавов, изготовляемых методом горячего 
прессования».

Пункты 2, 3. Заменить слово: «зетов» на «профилей».
Таблицы 1, 2 и приложения 1, 2. Заменить слово: «зета» на «профиля».
Таблица 1. Примечание 1 исключить;
примечание 2. Заменить слово: «зета» на «профиля».
Приложение 2. Графу «Обозначение зета по чертежам» для номера зе

та 450368 дополнить обозначением: ПК 210— 1.

(ИУС № 1 1985 г.)
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