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Пункт 1.1 дополнить словами: «с дополнением по 1.1 ГОСТ 9853.1—79». 
Пункт 2.2. Заменить слова: «4 н. раствор» на - «раствор концентрации

(Продолжение см. с. 98)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9853А— 79)
с (1/2 H2S 04) равной 4 моль/дм3 (4 н.)», «0,05 н. титрованный раствор» на «раст- 
вор титрованный концентрации c(Na2S20 3) равной 0,06 моль/дм3 (Q,05 н.)». 

Пункт 2.3. Исключить слова: «4 н,».
(ИУС № 1 1988 г.)
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