
Группа В59

Изменение № 1 ГОСТ 9853.1—79 Титан губчатый. Метод определения азота

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.06.85 
№ 1688 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.
Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «1.1. Общие требования к методу 

анализа — по ГОСТ 25086—81.
Отбор и подготовку проб проводят по ГОСТ 23780—79.

(Продолжение см. с. 62)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9853Л— 79)
За результат анализа принимают среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений. Одновременно проводят не менее двух контроль
ных опытов».

Раздел 2. Заменить слова и ссылку: «метиловый синий» на «метиленовый 
голубой» (2 раза); ГОСТ 10484—73 на ГОСТ 10484—78; исключить ссылку: 
ГОСТ 5853—51.

Пункт 5.3. Первый абзац. Заменить слова: «утвержденный в установлен
ном порядке» на «состава титана металлического ГСО № 1496—78».

Разделы 2—4. Заменить единицу измерения: мл на см3.
(ИУС № 9 1985 г.)
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