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Главному инженеру завода "Электросталь" 
т. Жучину В.Н.
Начальнику лаборатории 26 ВИАМ 
т. Беренсону В.Ф.
Зам. начальника Техуправления МЧМ СССР 
т. Вузнецову Ю .
Зам. начальника Главтехуправления МАП СССР 
т. Строганову Г.Б.
Зам. начальника Союзглавметалла 
т. Зуеву Б.П.
Госкомитет цен СМ' СССР 
т. Антонову А.П.
Главному инженеру завода "Серп и Молот" 
т. Попову Э.Ф.
Главному инженеру Златоустовского метзавода 
т. Учаеву Н.Н.
Главному инженеру Челябинского метзавода 
т. Ведерникову Г.Г
Главному инженеру завода "Красный Октябрь" 
т. Стеценко Н.В.
Начальнику ВИФС 
НИИЭЧМ

ПИСЫДО-ПОПРАВКА

к техническим условиям ТУ I4-I-377-72 
"Прутки и полосы из коррозионностойкой 
и жаростойкой стали"

1. Письмо-поправку & ОС-ТУ I4/I-377 от 13.12.76г.считать 
аннулированной.

2. Пункт 3.4. дополнить через запятую "..., ГОСТ 20560-75"
3. Пункт 3.14 ГОСТ 6032-58 заменить на ГОСТ 6032-75.

Основание: введение в действие новых стандартов.

/ Зав. отделом стандартизации 
черной металлургии Л.В.Меандров
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ирландские кружева

поправка

https://meganorm.ru
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