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1. Вводную часть дополнить словами:

"Показатели технического уровня* установленные настоящими 

техническими условиями, соответствуют высшей категории качества**.

2. Пункт I.I. Изложить в редакции:

**Полоса с пленочным полимерным покрытием выпускается марки МЫ**.

3. Пункт 2.6. Изложить в редакции: "На поверхности металло­

пласта допускаются:

2.6.Х. Сдвиг пленки по кромкам полосы до 10 мм.

2.6.2. Незначительные складки пленки на отдельных участках

поверхности.

2.6.3. Отдельные царапины и штрихи* ие проникающие до металла 

(не более 3 шт. на пог.метр).

2.6.4. Надавы, вмятины и выпуклости* на отдешшх ш тех.
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2.6.5, Слабое тиснение и разнотонность шюнки на отдельных 

участках поверхности.

2.6.7, Утолщение в местах сварки голосы и пленки.

4. Пункт 2 .7 , Изложить в редакции:
"Металлопласт поставляется в рулонах. Отдельные дефектные участ­

ки (рванины, разрывы, складки, отсутствие тиснения и участки непокры­

тые пленкой) отмечаются бумажными закладками, выступающими по торцу 

рулонов. Допускаются другие методы обозначения таких участков.

количество таких участков не должно превышать 1Ъ% от массы, 

поставляемой партии,

5. Пункт 3 ,3 . Заменены ссылки ”П)СГ 10510-63" на ЮСТ 10510-80", 

"ГОСТ 6433-65" на "ГОСТ 6433.3-71",
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