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Изменение № 6 ГОСТ 18680—73 Детали пломбирования. Общие технические 
условия
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Дата введения 01.01.89

Пункт 1.4. Таблицу 1 изложить в новой редакции:
Т а б л и ц а  1

Обозначение Вид покрытия по ГОСТ 1759.0—87

00 Без покрытия
01 Цинковое, хроматированное
02 Кадмиевое, хроматированное
10 Окисное, наполненное хроматами

Приложение 2. Пункт 2. Заменить ссылки: ГОСТ 6309—80 на ГОСТ 6309—87, 
ГОСТ 1730*8—85 по ГОСТ 17308-S8.
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