
Изменение М 1 ГОСТ 18184.6—79 Ниобия пятиокись. Снектральный метод оп
ределения массовой доли двуокиси титана

Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 30.03.90 № 759

Дата введения 01Л 1,90

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 18184.0—79 на ГОСТ 18385 0—79. 
Раздел 2. Девятый абзац. Заменить слово: «плексигласовые» на «из орга

нического стекла»;
семнадцатый абзац. Заменить значения: 0,029 г на 0,018 г; 0,0410 на 0,025 г; 
восемнадцатый абзац исключить;

(Продолжение см. с. 204) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18184.6— 79)
заменить ссылки: ГОСТ 9808—75 на ГОСТ 9808—84, ГОСТ 18300—72 на 

ГОСТ 18300—87, ГОСТ 10691.1-73 на ГОСТ 10691.1-84, СТ СЭВ 2 2 3 -7 5  на 
ГОСТ 27068-86.

Пункт 3.1. Первый абзац дополнить словами: «Расход спирта на операцию 
-  20 см3»;

таблица 1. Заменить значения: 1,2000 на 1,000; 0,8000 на 1,0000;
третий абзац дополнить словами: «Расход спирта на одну операцию — 

20 см3».
Пункт 3.2 Первый абзац. Заменить значение: 1,23 см3 на 2 см3.
Пункт 5.1. Третий абзац после слов «логарифм» дополнить словом: «вели

чины».
Пункт 5.2 исключить.
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