
Группа Л 26

Изменение № 2 ГОСТ 17563—80 Кнопки для крепления мягких лент при мон
таж е кабелей. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.12.88 № 4309

Д ата введения 01.07.89

Пункт 1. Примечание. Заменить слова: «кнопок из сополимеров стирола МС, 
МСН» на «кнопок из сополимера стирола МСН».

(Продолжение см. с. 162)

сертификат на мебель

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 17563— 80)
Пункт 2 изложить в новой редакции: «2. Кнопки следует изготовлять из 

пресс-материала АГ-4В по ГОСТ 20437—75 или сополимера стирола марки 
МСН 1-го сорта ГОСТ U2271—76.

Допускается изготовлять кнопки из полиэтилена 20908—040 2-го сорта по 
ГОСТ 16338—85».

Пункт 4. Заменить слова: «Кнопки из сополимеров стирола МС и МСН по 
ГОСТ 12271—76» на «Кнопки из сополимера стирола марки МСН 1-го сорта по 
ГОСТ 12271—76».

(ИУС № 3 1989 г.)
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