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Пункт \Л. Заменить ссылку: ГОСТ 22864—77 на ГОСТ 22864—83.

(Продолжение см. с. 68)

3* т
контроль прочности бетона

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 12550.2— 82)
Раздел I дополнить пунктом — 1.2: «1.2. Числовое значение результата ана

лиза должно оканчиваться цифрой того же разряда, что и нормируемый пока
затель марочного состава».

Раздел 2 после слов «заточенные на» дополнить словами: «полусферу или»; 
десятый абзац. Исключить ссылки: ГОСТ 10691.0—73, ГОСТ 10691.1—73* 
Раздел 4, Второй абзац после слов «заточенные на» дополнить словами:

«полусферу или».
(ИУС № 7 1988 г.)
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