
Изменение № 2 ГОСТ 16483.31—74 Древесина. Резонансный метод определе- 
«ия модулей упругости и сдвига и декремента колебаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.06.85 
№ 1663 срок введения установлен

с 01.01.86

Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80;
(Продолжение см. с.  186)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 16483.31^74) 
чертеж 1. Подрисуночная подпись. Заменить ссылки: ГОСТ 22261—76 на 

ГОСТ 22261—82, ГОСТ 7590—60 на ГОСТ 7590—78.
Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16483.6—71 на ГОСТ 16483.6—80. 
Раздел 4. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,25*108 Па

(0,25*103 кгс/см2)» на «с точностью до 25 МПа».
Пункт 4.7. Заменить слова: «с погрешностью не более» на «с точностью

до».
Приложение. Заменить значение: 108 Па на МПа.

(ИУС N° 9 1985 г.)
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