
Изменение № 1 ГОСТ 19728.8—74 Тальк и талькомагнезит. Метод определенна 
содержания окиси магния
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
24.07.85 Я» 2341 срок введения установлен

с 01 01.ё©

Наименование стандарта. Исключить слово: «содержание», «content», 
Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5709.
По всему тексту стандарта заменить единицу измерения: мл на см3.

(П родолжение см» с. 72]

П

техническое обследование зданий

https://meganorm.ru/Index2/1/4293777/4293777893.htm


(Продолжение изменения к ГОСТ 19728.8—74)
Вводная часть (первый абзац), пункт I.I. Исключить слово: «содержание». 
Пункт 2Л. Заменить ссылки: ГОСТ 3118—67 на ГОСТ 3118—77, ГОСТ 

3760—64 на ГОСТ 3760^-79, ГОСТ 4523—67 па ГОСТ 4523—77.
Пункты 4.1, 4.2. Заменить слово: «содержание» на «массовая доля».
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