
Поправка к ГОСТ Р 51262.2—99 Изделия огнеупорные клиновые общего 
назначения. Форма и размеры

В каком месте Напечатано Должно быть

Б и б л и о г р а ф и - О КС 73.080 О КС 81.080
ческие данны е

(И У С  №  9 2009 г.)

сертификация производства

Поправка

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm
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