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I .  Срок действия технических условий продлить до СЕ.04*90 года.

2 . Пункт 2.3 изложить в редакции : " Резьба на трубах и резьбо
вых кольцах выполняется согласно ГОСТ 9150-81 с предельными откло
нениями по ГОСТ 16093-81 8д И 7Н".

3 . В пункте 2.9 ГОСТ 1234-67 заменить на ГОСТ
12815-80, ГОСТ 1268-67 заменить на ГОСТ 12822-80 ; В пункте 3.3
ж приложении I  ГОСТ 11262-76 заменить на ГОСТ 11262-80 ; В пункте 
4.2 и приложении I  ГОСТ 10692-73 заменить на ГОСТ 10692-80 ; В 
приложении I ГОСТ 16093-70
заменить на ГОСТ 16093-81.

4 . Раздел 5 " Порядок расчета за продукцию" исключить. Техни
ческие условия дополнить примечанием в редакции: " Оптовые цены 
на трубы -  по прейскуранту № QI-I3-I980 г . ,  табл. 36.1 ".

5* Приложение I  дополнить:

ГОСТ 9150-81 "Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба 
метрическая. Профиль".

ГОСТ 12815-80 "Фланда арматуры, соединительных частей и 
трубопроводов на Ру от 0*1 до 20*0 МПа 
(от 1 до 200 ктс/см2). Типы. Присоединитель
ные размеры и размеры уплотнительных поверх
ностей".

ГОСТ 1322-80 "Фланцы стальные свободные на приварном кольце 
на Ру от 0,1 до 2*5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2). 
Конструкция и размеры".
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б. Из приложения I  исключить ГОСТ 1234-67 и ГОСТ 1268-67.
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