
Изменение № 1 ГОСТ 20182.11—81 Концентраты молибденовые. Метод определе
ния сурьмы
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.80 
№ 3887 срок введения установлен

с 01.05.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1741. 
Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 1089—73 на ГОСТ 1089—82.

[ИУС № 3 1967 г.)
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