
Изменение № 1 ГОСТ 2082.4—81 Концентраты молибденовые. Методы определе
ния двуокиси кремния
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12,86 
№ 3886 срок введения установлен

с 01.05.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1741.
(Продолжение см. с. 58)

протокол испытаний

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 2082А— 81)
По всему тексту стандарта заменить слова: «1 н. раствор» на «раствор с мо

лярной концентрацией эквивалента 1 моль/дм3».
Пункт 2.2.1, Второй абзац. Заменить значение: 10—15 см3 на 3—15 см3.

(ИУС № 3 1987 г.)
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