
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

А. ГОРНОЕ ДЕЛО. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Группа А51
к ГОСТ 212—76 Концентрат молибденовый. Технические условия (см. Измене
ние № 3, ИУС 6—85)

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 48. Пункт 2.16 Содержание примесей 
в молибденовом кон
центрате марки КМФ-В 
должно быть не более

Содержание примесей в 
молибденовом концентрате 
марки КМФ-В, изготовляе
мого Зангезурским мед
но-молибденовым комби
натом, должно быть не 
более

(ИУС № 2 1986 г.)

испытания конструкций

Поправка
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