
Группа А59

Изменение № 1 ГОСТ 16680—79 Каолин обогащенный. Метод определения бе
лизны
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.85 
№ 2237 срок введения установлен 1 01 86

Заменись код: ОКП 57 2920 нз ОКСТУ 5709.
Пункт йЛ. Заменить ссылки: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 2393-2—79, ГОСТ 

9147—73 на ГОСТ 9147—80, ГОСТ 10597—70 на ГОСТ :0Э97—.80.
(МУС № ю  1985 г.)
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