
Группа М68

Изменение № 1 ГОСТ 3202—78 Материал переплетный с крахмально-каолино
вым покрытием. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.07.85 
Л  2286 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 87 2290.
Вводная часть. Первый абзац: Заменить слова: «в полиграфической про

мышленности» на «при выпуске энциклопедий, собраний сочинений классиков 
марксизма-ленинизма, подписных и подарочных изданий, спецдокументов, школь
ных учебников».

Пункт 2.2. Последний абзац. Заменить слова: «при согласовании» на «По 
согласованию»;

(Продолжение см. с. 292)

кардиганы женские

https://meganorm.ru/Index2/1/4293802/4293802586.htm


(Продолжение изменения к ГОСТ 5202— 78)
заменить ссылку: ГОСТ 9619—77 на ГОСТ 9619—82.
Пункт 2,6. Заменить ссылку: ГОСТ 15.602—73 на ГОСТ 15.007—81.
Пункт 2.7 исключить.
Пункт 2.9. Таблица 2. Исключить графу: «высшей категории качества».
Пункт 2.14 исключить.
Пункт 4.3. Заменить слово: «атмосферных» на «климатических».
Пункт 4.8. Заменить слова: «ПРК-4 — 2 ч» на «при облучении лампой ДРТ 

230 по ГОСТ 20401—75 — 2 ч».
Пункт 5.2. Последний абзац исключить.
Пункт 5.6. Последний абзац. Заменить слова: «Маркировка транспортной 

тары» на «Транспортная маркировка».
Пункт 6,1 изложить в новой редакции: «6.1. Изготовитель гарантирует со

ответствие переплетного материала требованиям настоящего стандарта при соб
людении условий транспортирования и хранения».

(НУС № 10 1985 г.)
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