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Пункт 1.2. Таблица 6. Заменить размеры: 150; 160; 200 на 150; 160; 175; 2GG. 
Пункт 5.1 дополнить примечанием — 5: «5. Маркировку сегментов зернис

тостями 80 и крупнее, размерами не более 50X85X^8 мм допускается наносить 
па этикетку, которая должна быть вложена в каждое упаковочное место». 

Пункты 5.2—5.10 исключить.
Раздел 5 дополнить пунктом —- ч5.11: «5.11. Остальные требования к мар- 

эдзровке, а также упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 27595— «-*88»,
(ИУС № 12 1988 г.)

117

сертификаты товара

Источник

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

