
Группа Л27

Изменение № 3 ГОСТ 12099—75. Сополимер ВА-15 винилхлорида с винилаце
татом. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06.86 
№1611 срок введения установлен

с 01.01.87

Вводную часть дополнить абзацем: «Показатели технического уровня, ус
тановленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей и первой ка
тегорий качества».

Пункт 1.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции; примечания исключить:
Т а б л и ц а  1

Наименование показателя

Норма

Метод испытания
Высшая кате
гория качест

ва

Первая кате
гория качест

ва

Высший сорт 1 ft сорт

1. Внешний вид: Однородный порошок По ГОСТ 25138—82 »
цвет белого цвета п. 3.3 настоящего стан

дарта
количество загряз

нений и посторон
них веществ, шт.,
не более 60 80

2. Значение К 47—50 46—50 По ГОСТ 14040—82
3. Массовая доля хло По ГОСТ 25303—82

ра, % 47—50 47—50
4. Массовая доля вла

ги и летучих ве По ГОСТ 14043—78 и
ществ, %, не более 0.5 0,5 п. 3.6 настоящего стан

дарта
5. Сыпучесть, с, не бо По ГОСТ 25139—82 и

лее 16 18 п. 3.7 настоящего стан
дарта
(Продолжение см с. 224) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 12099—75)
Продолжение табл. 1

Наименование показателя

Норма

Метод испытания
Высшая кате
гория качест

ва

Первая кате
гория качест

ва

Высший сорт 1-Й сорт

6. Остаток после про По П. 3.9
сева на сите с сет
кой № 0355, %, не
более 0,5 0,5

7. Показатель текучес По ГОСТ 11645—73 и
ти расплава (ПТР), п. 3.8 настоящего стан
г/10 мин 1,0-2,5 1,0—3,0 дарта

Пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. В н е ш н и й  в и д
3.3.К Цвет определяют визуально.
3.3.2. Количество загрязнений и посторонних веществ определяют по ГОСТ 

25138—82».
Пункт 5.1. Исключить слова: «установленных настоящим стандартом».
Пункт 6.4 дополнить абзацами: «Температура самовоспламенения 740 °С. 

Пылевоздушная смесь сополимера ВА-15 не воспламеняется до концентрации 
500 г/м3 и относится к классу невзрывоопасных пылей.

Средства пожаротушения: распыленная вода, иена, кошма, песок».
Раздел 6 дополнить пунктом — 6.7: «6.7. Индивидуальные средства защиты- 

костюм по ГОСТ 12.4.108—82 или ГОСТ 12.4.109—82 или халат по ГОСТ 
12.4.131—'83 или ГОСТ 12.4.132—83; ботинки кожаные по ГОСТ 5782—75; за
щитные очки по ГОСТ 12.4.003^80; перчатки резиновые по ГОСТ 20010—74; 
противогаз марки БКФ, респиратор У-2К».

(ИУС № 9 1986 г.)
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