
Группа В74

Изменение № 2 ГОСТ 5529—75 Проволока латунная круглая для обувной про
мышленности. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 03.04.91 № 423

Дата введения 01.09.91

Вводная часть. Второй абзац исключить,;
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются рекомен

дуемыми».
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90.
Пункт 4.5. Заменить ссылки: ГОСТ 1652.0—77 на ГОСТ 1652.1—77, ГОСТ 

250816—81 на ГОСТ 25086—87.
Пункт 5J& Исключить слова: «ГОСТ 21929—76 или».

(ИУС № 6 1991 г.)

55

проверка смет

Источник

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

