
Изменение № 2 ГОСТ 20017—74 Сплавы твердые спеченные. Метод определе
ния твердости по Роквеллу
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.85 
№ 1729 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1909.
Пункт 2.2. Второй абзац перед словами «не шлифуются» дополнить ссыл

ками: ГОСТ 24247-80 — ГОСТ 24257-80.
Пункт 2.4. Заменить значение: 0,8 на 1,6.
Пункт 3.3. Таблица. Головку изложить в новой редакции:

Тип меры Номинальная твердость меры, 
HRA Размах твердости, HRA, не более

Пункты 4.1, 5.1, 5.2. Исключить слово: «единиц» (4 раза).
(ИУС № 9 1985 г.)

3* 67
сертификат грунтовка

Источник

https://meganorm.ru
https://meganorm.ru

