
B ta w etac Jft I ГОСТ 19080—80 Пластины опорные сменные многогранные твер- 
щрепшияше пятигранной формы. Конструкция и размеры
ЭДжерэвдсво я введено в действие Постановлением Государственного комитета 

сю управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3623
Дата введения 01.08.91

Стандарт дополнить вводной частью: «Требования настоящего стандарта яв- 
аднртш  обязательными».

ПушЕТ 1. Таблица. Графа d 2. Заменить значения: 8,0 на 8,5; 9,2 на 10,5; 11,1 
«а  52,5.

(ИУС ЛЪ 4 1991 г.)
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