
Группа А31

Изменение № 1 ГОСТ 4418—75 Концентрат марганцевый для покрытия элект
родов
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.05.85 
№ 1368 срок введения установлен

с 01.01.86

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; 
«Specifications».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 07 3100.
Пункт 1.1. Таблица. Графа «Наименование показателей». Заменить слово: 

«содержание» на «массовая доля»;
заменить ссылки; ГОСТ 12309—66 на ГОСТ 22772.2—77, ГОСТ 12311—66 

на ГОСТ 22772.5—77, ГОСТ 12106—66 и ГОСТ 12312—66 на ГОСТ 22772.7—77, 
ГОСТ 17496—72 на ГОСТ 2423&-80.

Пункты 2.2, 3.1. Заменить ссылки: ГОСТ 16598—71 на ГОСТ 16598—80, 
ГОСТ 20784—75 на ГОСТ 25498—82.

(МУС № 8 1985 г.)
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