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Группа Ш 9

Изменение № 4 ГОСТ 16009—70 Волокно и жгут химические. Метод определе
ния разрывной нагрузки при разрыве петлей
Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сер
тификации (протокол № 4 от 21.Ю.93)

Дата введения 1994—07—01

Заменить код: ОКСТУ 2270 на ОКСТУ 2209.
На обложке и первой странице под обозначением стандарта исключить 

*бе*иаченне: (СТ СЭВ 5774—86).
Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распро

страняется на химические волокна и жгут и устанавливает метод определения 
разрывной нагрузки при разрыве волокон и элементарных нитей в жгуте пет
лей».

Пункт 2.1. Второй абзац. Исключить слова: «не более» (2 раза).
Раздел 3 дополнить пунктом — 2.2: «2.2. При возникновении разногласий 

в определении разрывной нагрузки при разрыве петлей испытания проводят иа 
разрывной машине F* — 1 с».
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