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Изменение № 2 ГОСТ 7524—89 Шары стальные мелющие для шаровых мель
ниц. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России 
от 05.08.92 № 885

Дата введения 01.01.93

Вводная часть. Исключить слова: «в части шаров первой группы
до 01.01.92»:

(Продолжение см. с. 106)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 7524—89)
дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязатель

ными, за исключением требований пп. 2.4 и 5.1, которые являются рекомендуе
мыми».

Пункт 2.4. Первый абзац изложить в новой редакции: «Шары до 30 мм 
включительно, а по требованию потребителя свыше 30 мм упаковывают в ящики 
или специализированные контейнеры».

(ИУС № И 1992 г.).
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