
Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Груипа Л 80
Изменение № 1 ГОСТ 9825—73 Материалы лакокрасочные. Классификация и 
обозначения
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
29.12.78 3595 срок введения установлен

с 01.07.79

Наименование стандарта изложить в новой редакции:
«Материалы лакокрасочные. Термины, определения и обозначения
Paint materials. Terms, definitions and designations».
Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на основные лакокрасочные мате­

риалы и устанавливает порядок их обозначения по важнейшим признакам:
вид материала;
химический состав материала (род пленкообразующего вещества);
преимущественное назначение (применительно к условиям эксплуатации ла­

кокрасочных покрытий)».
Наименование раздела 1 изложить в новой редакции:
«1. Виды основных лакокрасочных материалов. Термины и определения».
Пункт 1.1 исключить.
Таблица 1. Заменить наименование графы: «Вид лакокрасочного материала» 

на «Термин».
Наименование раздела 2 изложить в новой редакции:
«2. Обозначения основных лакокрасочных материалов по химическому сос­

таву».
Пункт 2.1. Таблицу 2 дополнить новым наименованием:

Наименование лакокрасоч­
ных материалов по хими­

ческому составу
Обозначение Наименование основных пленко- 

образующих веществ

Нефтеполимерные /НП Смолы на основе продуктов пироли­
за нефти, кубовых остатков ректифика­
ции нефти (индена, цикл о-, дицикло дие­
нов, пиропластов стирола и его произ­
водных)

(Продолжение см. стр. 130)
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эксклюзивные жакеты
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9825— 73) 
Наименование раздела 3 изложить в новой редакции:
<3. Обозначения покрывных лакокрасочных материалов по преимуществен­

ному назначению».
Пункт 3.1. Таблицу 3 дополнить новой группой:

Групп» лакокрасочных Обозначение Преимущественное назначение
материалов групп (условия эксплуатации покрытий)

Консервационные 3 Лакокрасочные покрытия, применяе­
мые для временной защиты окрашивае­
мой поверхности в процессе производ­
ства, транспортирования и хранения из­
делий

Наименование раздела 4 изложить в новой редакции;
<4. Построение обозначений основных лакокрасочных материалов».
Раздел 4. По всему тексту исключить слова: «кодовое»; «код».
Пункт 4.1.1 изложить в новой редакции:
«4.1.1. Для обозначения основных лакокрасочных материалов используется 

буквенно-цифровая система, состоящая из 5 групп знаков для эмалей, красок, 
грунтовок, шпатлевок и 4 групп знаков для лаков».

Пункт 4.1.2. Второй абзац изложить в новой редакции:
«Для водоразбавляемых, водоэмульсионных, порошковых, органодисперсион­

ных лакокрасочных материалов, а также лакокрасочных материалов без актив­
ного растворителя между первой и второй группой знаков ставится индекс, оп­
ределяющий разновидность материала: Б — без активного растворителя, В — 
водоразбавляемые, ОД — органодисперсионные, П — порошковые, Э — водо­
эмульсионные. Индекс от второй группы знаков отделяется тире»;

четвертый абзац изложить в новой редакции:
«Вторую группу знаков для лакокрасочных материалов, изготовляемых на 

смеси пленкообразующих веществ, следует обозначать по типу пленкообразую­
щего вещества, определяющего основные свойства этого материала».

Пункт 4.1.3. Второй абзац после слова «грунтовок» дополнить словами: «и 
полуфабрикатных лаков».

Пункт 4.3 после слов «8'3 — порядковый номер» дополнить словами:
«Лак ГФ— 050,

где лак — вид материала,
ГФ — обозначение лакокрасочного материала по химическому составу»
О — полуфабрикатный,
50 — порядковый номер».

(ИУС № 2 1979 г.)
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