
Группа В62

Изменение № 1 ГОСТ 10498—82 Трубы бесшовные особотонкостенные из корро
зионно-стойкой стали. Технические, условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 16.10.87 № 3901

Дата введения 01.05.88

Пункт 4.3. Первый абзац. Заменить слова: «по технической документации, 
утвержденной в установленном порядке» на «по ГОСТ 24853—81»;

(П родолж ение см . с. 100)

4* 99

кардиган связанный
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10498—82)

второй абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 4380—78 ,на ГОСТ 4380—86. 
Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 5639—65 йа ГОСТ 5639—82. 
Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 6032—75 на ГОСТ 6032—84.

(ИУС № 1 1988 г.)
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