
Группа Д55

Изменение № 4 ГОСТ 809—71 Шурупы путевые. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 19.12.91 № 2003

Дата введения 01.07.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования пп. 1.1; 2.1; 2.3, 2 5, 3.1; 
4Л—4.6 и 5.1 настоящего стандарта являются обязательными, другие требо­
вания — рекомендуемыми».

(Продолжение см. с 108)

элементы декора

https://meganorm.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 809—71) 
Приложение. Заменить ссылку: ГОСТ 1435—74 на ГОСТ 1435—90,

(ИУС Кя 4 1992 г.)
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