
Изменение № 1 ГОСТ 19437—81 Слитки алюминиевые цилиндрические. Тех
нические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.06,85 
№ 1766 срок введения установлен

с 01,12,85

Пункт 5.2 дополнить абзацем: «Допускается по согласованию изготовителя
(Продолжение см, с, 52)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 19437— 81)

с потребителем транспортирование слитков с необточенной поверхностью диамет
ром 175 мм и длиной 43'8 мм, предназначенных для кабельной промышленности,
связанными в пакеты массой не более 1 т».

(ИУС № 9 1985 г.)
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