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I. Ведомости потребности в материалах
к основным комплектам марки КЖ 3
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала
ед.

изм. ТИП ИНД. Всего

1Сортовой прокат обыкновенного2 качества 0930003 Сталь арматурн.кл.А1 093004
4 То же 0 8 0 8 168 _ 0f 04 0,04
5 Сталь арматурн.кл.УШ, т 0 10 0 10 168 - If 16 1,16
6 0 14 0 14 168 - 0,12 0,12
7 Итого стали в натуральн.массе,т 168 •» If 32 1.32
8 В том числе по укрупненному
9 сортаменту
10Сталь мелкосортная, т 093300 168 1,28 1.28
IIКатанка, т 093400 168 - 0,04 0,04
12Металлоизделия промышленного
13назначения (метизы) 120000 168 - 0,06 0,06
14Итого металлоизделий промыш-
15ленного назначения, т 168 - 0,06 0,06
16Итого стали, приведенной к
17стали кл.А-I, т 168 — 1,93 1,93
18Всего стали, приведенной
19к стали класса А-Т, т 168 1,93 1,93
20

П р и м е ч а н и е  В граф е "т и п "  указано количество 

материалов, потребное для изготовления типовых и

стандартных изделий, а в граф е "и н д ."—  индивидуале 
ных (нвтиповых) конструкций и изделий

_____________________________________ Привязан

Ииа. NB

Ш 1

ИнаГГ ЗдейникоЕ аРук.гр. П латоваГИП коастр.ОбухН.контз.РойзманНач.АСР Сорокиь

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций
Стадия Лист Листов

Р I 1

Гипрокоммунводо- каяал г.Москва
1 2 2 5 5 - 5 3 ¥
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1 Наименование материала Код

---------- ----- --------  —
Количество

о
f

м единица измерения материале •д.
иэм. тип инд. Всего

1 Сортовой прокат обыкновенного
2 качества 093000
3 Ставь арматурн.класса А-Й1,т 093004 168 0,04 - 0.04

4 Итого стали в натуральн.массе,т 168 0,04 » 0,04

5 В том числе по укрупненному

6 сортаменту
7 Сталь мелкосортная,т 093300 168 0,03 _ 0,03

8 Катанка, т 093400 168 0,01 - 0,01

9 Металлоизделия промышленного

10 наэначения/метизы 120000

II Проволока стальная низко-

12 углеродистая периодического
13 профиля I2I400 168 0,01 _ 0,01

М Итого металлоизделий промыв»

15 ленного назначения, т 168 0,01 - 0,01

16 Итого стали, приведенной к
17 стали класса A - I ,  т 168 0,08 0,08
18 Всего стали, приведенной 168 0,08 0,08
19 к классу A -I, т
20

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовым и 
стандартным изделий, а в графе "и н д ."-  индивидуале 
ных (нетиповым! конструкций и изделий

Привязан

Иие. N9

ВМ2

Инж. )леЙников 91 ведомость лотреоности в 
материалах на иэготовле» 
ние сборных железобетон- 
ных конструкций

Стадия I Лист 1 Листов
Ру к.гр .Вулатова н Н - т т  I—ГШ ко ю.ОСух

Гипрокоммунводо- 
ханал, г.Москва

Н.конт ГГРойэма»
Иач.АС ) Сороки»

22255-С13 5
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S KOAНаименование материала 1 Количество

и единица измерения материала ед-изм. тип инд. Всего

1 Песок стоонтельный пот-
2
3

оошшй„ м3 57II400000 ИЗ 0,33 - 0,33

Щебень, м3 57I I 100000 и з 0,44 - 0,44

4 ТТпптляилцвМвНТ. V 5731120000 168 0,18 _ 0,18

5 ТТпиант ЙПЙГО. ППИПЙЯйННЫЙ
6 к марке 400» * 5731510000 168 0,18 - 0Д8

7
8
9
10
II

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Приммн

.......1________
Иие. Ns

Т Л в 902-5-44.87 KS.BM2

ims-os ..&'
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
ИЗМ. тип ИНД. Всего

( Битумы нефтяные и сланцевые т 0256000000 168 ои: 0.13
2 Прокат из стали С 3^23 т 1299990973 168 - 0.01 0.01
3 Итого стали сортовой конструк-
4 ционнои в натуральное массе т 1299990977 168 — 0.01 0.01
5 В т.ч.сталь кровельная т 1299990986 168 _ 0.01 0.01
6 Итого стали сортовой конструк-
7 ционнои приведенной к стали
8 класса С 38/23 т 1299990987 168 _ 0.01 0.01
9 Всего сортового проката обыкно-
10 венного качества,стали сортовой
II конструкционной ,листового про-
12 ката,металлоизделии промытлен-
13 ного назначения в натуральной

14 массе т 1299990988 168 0.01 0.01
15 В т.ч. сталь кровельная т 1299990997 168 0.01 0.01
16 Всего приведенной стали к
17 классам А1 и С 36/23 т 1299990998 168 - 0.01 0.01
18 В т.ч.на производство работ т 1299991106 168 0.01 0.01
19 Материалы лако!фасочные кг
20 Эмали синтетические кг 2310003400 166 47,32 47.3^

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 

стандартных изделий, а в графе "имд индивиду а ль
ных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Иив. Na

T.II. 902-5т44.67 КЛНЕМ-3
Еач.отд Карташов Б алия обслуживания,, для 

рез ервуаров -25шмЗ.
Стадия Лист Листов

р 1 3
Строительно-монтажные
работы

Гипрокоммунводо-
канал

г.Москва

: *ук. гр 
Зед.инл

елецкая
«Йикова
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1 Наименование материала Код Количество
5 и единица измерения материала ед.

изм. тип ИНД. Всего
» Краски водоэмульсионные кг 2316000000 166 173.21 173.21
2 Растворители кг 2319102986 166 - 5.91 5.91
3 Пигменты кг 2320002812 166 - 6.81 6.81
4 Средства клеящиеся кг 2385100000 166 - 2,80 2.80

5 Продукция лесозаготовительной
6 и лесопильно-деревообрабатываю-

7 щей промышленности м3

8 Пиломатериалы качественные м3 5331000000 113 - 0.36 0.36
9 Итого лесоматериалов в ус лов-
10 ном круглом лесе м3 5599990099 113 - 0.55 0.55
II Щебень м3 5711100000 113 30.65 30.65
12 Песок строительный природный м3 5711400000 113 20.65 20.65
13 Цемент т
14 Портландцемент 400 т 5731120000 168 - 7.71 7.71
15 Портландцемент 300 т 5731510000 168 - 0.85 0.85
16 Цемент всего(Приведенный к
17 марке 400 т 5739990099 168 - 8.56 8.56
18 В т.ч.на изготовление моно-
19 литных л/б и бетонных

20 конструкции т 5739990111 168 8.28 8.28
21 В т.ч.на растворы т 5739990113 168 — 0.27 0.27
22 В т.ч.на производство работ т 5739990114 168 - 0.01 0.01
23 КИрпич строительный (включая
24 камни) 1000шт 5741200000 798 0.68 0.68

Т.П. 902-5-44.87

Примаан

Им». Na

КЖ.ШЗ
Ьист

2
2225S~03 J
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала «А-иэм. тип ИНД. Всего

1 Известь строительная т 5744100000 168 - 0.05 0.05

2 Толь гфовельная и толь-нола 5774040000 55 - 12.69 12.69

3 Листы асбестоцементные 1фовель-

4 ные волнистые обыкновенного

5 профиля 1000У.П. 5781110000 732 — 3.61 3.61
6 Стекло строительное м2
7 Стекло оконное »е 5911200000 55 4.31 4.31
8

9

10

II

12

13

14

IS

16

17

18

19

20

. 21
22

23

24

Привямм

И к*. No

Т.П. 902-5-44.87 а и з

&2‘/б5-03 (3)

Типовой проект 902-5-44.87

https://meganorm.ru/list2.htm

