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Содержание альбома 3

Марка Наименование Стр.

АР.ВМ Ведомость потребности в материалах 3

KK.BMI Ведомость потребности в материалах
на изготовление монолитных железо
бетонных конструкций. П класс 
защиты 5

ЖК.ВМ2 Ведомость потребности в материалах
на изготовление сборных железобетон
ных конструкций. П класс защиты 9

КЖ.ВМЗ Ведомость потребности в материалах
на изготовление монолитных железо
бетонных конструкций. Ш класс 
защиты 13

КЖ.ВМ4 Ведомость потребности в материалах
на изготовление сборных железобетон
ных конструкций. Ш класс защиты 17

КЕ.ВМ5 Ведомость потребности в материалах
на изготовление монолитных железо
бетонных конструкций. 1У класс 
защиты 21

КЕ.ВМ6 Ведомость потребности в материалах
на изготовление сборных железобетон
ных конструкций. 1У класс защиты 25

ТХ.Ш Ведомость потребности в материалах 29

А. ВМ Ведомость потребности в материалах. 30

22>8вг-ОЪ 3
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ед и ниц а и зм ер ен и я

К о д
К о п . П р и м е ч а н и е

м ате р и а л а ед.
изм .

7 Битумы нефтяные и сланцевые: 025600
2 Битумы нефтяные строительные
3 твердых марок, т П к 025021 168 0,228

4 Ш к 168 0,226

5 1У к 168 0,224

6 Сталь тонколистовая оцинкован-
7 ная ТУ I4 - I I -2 I5 -8 4  -  0 ,4  т 097400 168 0,011
8 Сталь сортовая конструкционная: 095000
9 Прокат из стали с пределом т е -
10 кучести 30 кг/мм2: КПК, т 095003 168 0,017
II Продукция лесозаготовительной
12 и лесопильно-деоевообвабатываю-
13 щей промышленности: 530000
14 Расход пиломатериалов в круг-
15 лом лесе, м3 553400 ИЗ 0 .3
16 Шебень. м3 57III0 1X3 12.6
17 Песок строительный природный,м3 571140 ИЗ 10,4
18 Цемент 573000
19 Портландцемент: М300. т 5 7 3 III 168 4 .2

20 Цемент,приведенный к марке М400 573II2 168 4 ,0

Привязан

|И н в . №  1

ТП 0901-4-12 .89  -  АР.ВМ

ГИЛ Юдин м Ведомость потребности 
в материалах

С тадия || Л и ст || Листов |
Начотд Федотов 02,$9 " Л г г
Глспец Степнов' 02,?9 Гипрокоммундо р- 

транс г.МоскваНконтр Степнов - Ю 8Q

2Ъ852-0Ъ If Ф ормат А 4



*оа Н аи м ен о в ан и е  м атериала и
К о д

Кол . П р и м е ч ан и еК001
Z

единица изм ерения м атериал а ед.
изм.

1 Материалы тепло-и звукоизоля- 576000
2 ционные
3 Мастика битумная изоляционная
4 ГОСТ 2889-80, т 168 0 ,6
5 Наирит марки "А", т Пк 168 0,056
6 Шк 168 0,055
7 1Ук 168 0,055

СО 8 Стеарин, т 168 0,001
§

чэ
9 Растворитель толуол, т Пк 168 0,344

а
10 Шк 168 0,339
И 1Ук 168 0,337
12 Изделия минераловатные тепло-
13 и звукоизоляционные, м3 576200 ИЗ 0,14
14 Материалы рулонные кровельные
15 и гидроизоляционные 577400
16 Изол, г/2 577403 055 162,0
17

18

19

20

21
01Z 22
XS 23
i
3CQ 24

ш
(0

25

ТП 0 9 0 I-4 -I2 .89

Привязан

Инв. №

АР.ВМ
Лист

2
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К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а те р и а л а ед.
изм.

1 Сортовой прокат обыкновенного
2 качества 093000
3 Сталь арматурная класса А -1,т 093002 168 0,493
4 В том числе: ft 6 093002 168 0,175
5 ft 8 093002 168 0,034
6 i  io 093002 168 0,146
7 i  12 093002 168 0,134
8 ft 14 0930C2 168 0,004
9 Сталь арматурная класса А-Ш,т 093004 168 5,123
10 в том числе: ft 6 093004 168
II ft 8 093004 168 -
12 i  1 0 093004 168 0,780
13 i  12 093004 168 0,291
14 i  14 093004 168 0,440
15 ft 16 093004 168 1,078
16 i  18 093004 168 1,160
17 i  20 093004 168 . .

18 ft 22 093004 168 0,460
19 ft 25 093004 168 0,914

20 ft 28 093004 168 -

Привязан

Инв. №

l.KOHT.

ТП 0 9 0 I-4 -I2 .89 КЖ.ВЩ

Глрпец
Зач.гр
Исполн

Климов
Климов 
СмольянвЬ

ш и
Ям
IOBi

ОШ

Сергеиче а
f

от
о ш

Ведомость потребности в 
материалах на изготовление 
монолитных железобетонных 
конструкций.
П класс защиты

Стадия Л ист Листов

Гипрокоммундор- 
транс г . Москва

Z b852-O b  <4 Ф орм ат А 4
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единица и зм ерения

К о д
Кол . П р и м е ч ан и е

м ате р и а л а ед.
изм.

1 Итого сортового проката обыкно-
2 венного качества т 168 5,616
3 Сталь сортовая (для закладных
4 и комплектующих деталей) 093100
5 Труба $  720x9 т 138100 168 0,261
6 Прокат листовой рядовой 097100

—

7 Сталь толстолистовая рядовых
8 марок (от 4 мм) <Г-5 т 097100 168 0,032
9

—------------------------- -------------— т
Итого стали в натуральной 097100 168 0,090

10 массе, т 168 0,383
11 в т .ч . сталь крупносортная, т 093100 168 0,261_
12 сталь толстолистовая,т 097100 168 0,122
13 Итого стали, приведенной к
14 стали класса A-I т 168 7,815
15 То же к стали класса С38/23,т 168 0,383
16 Сталь сортовая конструкционная 095000
17 Прокат из стали термически
18 упрочненной углеродистой с пре-
19 делом текучести 30 кг/мм2

20 L 56x36x4 т 093200 168 0,021
21 5 -3 ,5  т 097200 168 3,090

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

|

22 8 - з  т 097200 168 0,004

23 5  -4  т 097200 168 0,094
24 Итого стали сортовой конструк-
25 ционной в натуральной массе,т 168 3.209

Сt

ТП 0 9 0 I-4 -I2 .8 9

Привязан

Инв. №

KK.BMI
Лист
2
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|И
нв

. 
№

 п
од

п-
1 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

|В
за

м
. 

ин
в.

 №
| 

А
Л

Ь
бО

М
 3
7

£*
а
иOIZ

Н а и м е н о в а н и е  м ате р и а л а  и 
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К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м ате р и а л а ед.
изм.

1 в т .ч . по укрупненное- сорта-
2 менту:
3 Сталь крупносортная т 093100 168 0,021
4 Сталь толстолистовая т 097100 168 0,094
5 Сталь тонколистовая т 097200 168 3,094
6 Итого стали сортовой конструк-
7 ционной, приведенной к стали
8 класса С38/23 т 168 3,62
9 Всего сортового проката обыкно-
10 венного качества,стали сортовой
II листового проката,сортовой кон-
12 струкционной в натуральной
13 массе, т 168 9,208
14 в т .ч , по укрупненное сорта-
15 менту:
16 Сталь крупносортная т 093100 168 0,282

17 Сталь средне сортная т 093200 168 2 ,3 7 4

18 Сталь мелкосортная т 093300 168 3,033
19 Сталь толстолистовая т 097100 168 0,216

20 Сталь тонколистовая т 097200 168 3 ,094

21 Катанка т 093400 168 0,209
22 Всего приведенной стали к
23 классу A-I и С38/23 т 168 11,82
24 в т .ч . на изготовление монолит-
25 ных ж .б . и бетонных конструк-

238^ 2-0  3 8  Формат А4
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К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

&OI
Z

ед иница и зм ерен ия м ате р и а л а ед.
изм.

1 ций, т 168 8 ,25
2 -  изготовление сборных ж .б. и
3 бетонных конструкций, т 168 -

4 -  строительные стальные
5 конструкции т 168 3 ,5 7
6 Продукция лесозаготовительной
7 и лесопильно-деревообрабатываю-

СО 8 щей промышленности 530000
о

•о
б

« !

9 Пиломатериалы м3 ИЗ 4,0
10 Расход пиломатериалов в крут-
II лом л есе, м3 ИЗ 6 ,0
12 Щебень, м3 5 7 II I0 ИЗ 43,5
13 Песок строительный природный,м£ 57II40 ИЗ 32 ,6
14 Цемент 573000
15 Портландцемент в натуральной
16 массе т 168 19,6
17 в т .ч . портландцемент М300, т 5731I I 168 -

18 М400, т 573II2 168 19,6
19 Цемент, приведенный к
20 марке М400, всего, т 168 19,6
21 в т .ч . на изготовление моно-

1 22 литных ж .б. и бетонных конст-
XX 23 рукций, т 168 19,6
1
сЗ 24 -  изготовление сборных ж .б.

5
25 и бетонных конструкций, т Щ

ТП 0901-4-12.89

Привязан

Инв. №

КЖ.ВМ1
Лист

4
2 3 8 5 ~ 2 -0 3 9 Ф ормат А 4
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К о д
К ол . П р и м е ч а н и е

м а те р и а л а ед.
изм.

1 Сортовой прокат обыкновенного
2 качества 093000
3 Сталь арматурная класса А -1,т 093002 168 0,396
4 В том числе 6  6 093002 168 0,021
5 !б 8 093002 Е68 -

6 i 10 093002 168 0,363
7 12 093002 168 -

8 j6 16 093002 168 0,012
9 Сталь арматурная класса А-П,т 093003 168 0,278
10 В том числе ^  25 093003 168 0,278
II & 093003 168 -

12 Сталь арматурная класса А-Ш,т 093004 168 3,862
13 в том числе: /  6 093004 168 0 , 1 1 1

14 t  8 093004 168 0,162
15 4 ю 093004 168 -

16 6  12 093004 168 0,244
17 i 16 093004 168 -

18 i> 18 093004 168 0,277

19 6  20 093004 168 1,080
20 6  22 093004 168 0,885

Z
ю
X
S

i
Я

со

Привязан

р<0*
X
лоXс
9с

И на. №

ТЛ 0901-4-12 .89  КЖ.ВМ2

С
9С
1
0
XS

Нконт, Климов 0|,$9 Ведомость потребности в 
материалах на изготовле- 
ние сборных железобетон- 
ных изделий.
П класс защиты

Стадия Л ист Листов
Глспец Климов 01,89 Р I 4
Нач.гр Смольяни 10B8.&S Гипрокомшндор- 

транс г.МоскваИсполн Сергеиче 01.89
т

2Ъ S 5 2-0 3 Ю Ф ормат А 4
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К о д
К ол . П р и м е ч а н и е

м ате р и а л а ед
изм.

1 & 25 093004 168 1,103
2 Итого сортового проката обыкно-
3 венного качества т 168 4,536
4 Сталь сортовая (для закладных
5 и комплектующих деталей), т 093100
6 Прокат листовой рядовой 097100
7 Сталь толстолистовая рядовых

8
8 марок (от 4 мм) $  -6  т 097100 168 0,021

чэ 9 $  -14 097100 168 -

10 J - I 6 097100 168 0,015
11 £ -1 8 097100 168 0,026
12 Итого стали в натуральной
13 массе, т 168 0,062
14 То же, приведенной к классу
15 С38/23, т 168 0,062
16 Металлоизделия промышленного
17 назначения (метизы) 120000

18 Проволока стальная низкоугле-
19 родистая периодич.профиля

20 Bp-I jrf 4 , т 121400 168 0,018
21 *

1 22 Итого металлоизделий промыт-
I
S 23 ленного назначения, т 168 0,018
Z.
я

СО
24 Итого ст а ж , приведенной к

101-
25 стали класса A -I, т 168 6 ,28

Привязан

Инв. №

ТП 0901-4-12.89 КЖ.ВМ2
Лист

23852-0 3 11 Ф орм ат А 4
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К о д
Кол. П р и м е ч а н и е

001
Z

ед и ниц а и зм ер ен и я м а те р и а л а ед
изм.

I Сталь сортовая конструкционная 095000 _

2 Всего сортового проката обык-
3 новенного качества,листового
4 проката, металлоизделий промыт-
5 ленного назначения в натураль-
6 ной массе, т 168 4,616
7 в т .ч . по укрупненному сорта-

СО 8 менту:
2
Очэ 9 Сталь среднесортная, т 093200 168 3,346

Ю Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,896
II Сталь толстолистовая, т 097100 168 0,062
I2 Катанка т 093400 168 0,312
I3 Всего приведенной стали к
I4 классу A-I и С38/23 т 168 6,342

I5 в т .ч . на изготовление монолит-
I6 ных ж .б . и бетонных: конструк-
I7 ций, т 168 -

I8 -  изготовление сборных ж.б.

I9 и бетонных конструкций, т 168 6,342

2 0 -  строительные стальные конст-
2I рукции т 168 -

Z 22 Щебень м3 5 7 II I0 И З 2 5 ,4
СОX
S 23 Песок строительный природный,м2 57II40 И З 19 ,0
£
яаз 24 Цемент: I1 573000
гаь

25 Портландцемент в натуральной L

ТП 0 9 0 I-4 -I2 .8 9

Привязан

Инв. Ns

КЖ.ВМ2
Лист

3

1Ъ852.-о Ъ 12 Ф ормат А 4
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а Наименование материала и

Код
Кол. Примечаниен0

01 
Z

единица измерения материала ед
изм.

1 м ассе ,  т 168 1 1 ,4 2
2 в  т .ч .  портландцемент М300,т 5 7 3 I I I 168 -
3 М400,т 573112 168 1 1 ,42
4 Цемент, приведенный к марке
5 М400, в с е г о , т 168 1 1 ,4 2
6 в  т .ч .  на изготовление монолит-
7 ных ж . б . и бетонных конструк-

СО

S
8 ций, т 168

о
х э 9 -  изготовление сборных ж .б .
1 10 и бетонных конструкций, т 168 1 1 ,42

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
OI

22
оXS 2 3
XгоСП

СО 2 4

сок
2 5

ТП 0 9 0 I - 4 - I2 .8 9

П ривязан

И нв. №

к ж . в м г

Л ист

4

2Ъ852.-ОЪ 1Ъ Ф о р м ат А 4
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Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  и 
е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а т е р и а л а
е д .

и з м .

i Сортовой прокат обыкновенного
2 качества 093000
3 Сталь арматурная класса A -I , т 093002 168 0 ,465

4 В том числе /  6 093002 168 0 ,175

5 4  8 093002 168 0 ,0 3 4

6 4  10 093002 168 0 ,2 0 9

7 i  12 093002 168 0 ,043

8 6  14 093002 168 0 ,0 0 4

9 Сталь арматурная класса А-Ш, т 093004 168 4 ,1 9 7
I0 в том числе 6  6 093004 168 -

II t  8 093004 168 0 ,1 4 5

I2 i  ю 093004 168 0 ,508

I3 i  12 093004 168 0,291

I4 i  14 093004 168 0,812

I5 i  i 6 093004 168 1 ,6 1 8

I6 6  18 093004 168 0 ,1 4 7

I7 i  20 093004 168 -

I8 i  22 093004 168 0 ,676

I9 i  25 093004 168 -

2 0 i  28 093004 168 -

Инв. №

НКонтр, Климов 
Гдрдец,
Шотт пп

Привязан

Ш 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9 КЖ.ВМЗ

jtU ust 0U 9 Ведомость потребности в 
материалах на изготовле
ние монолитных железобе
тонных конструкций.

Ш класс защиты.
1 - 1 — 1----- 1

С тад ия Л ист Л истов

Гипрокоммунд 
транс г.мос]

;ор- 
осква

2 3 8 5 2 - 0  Ъ 1 4 Ф орм ат А 4
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Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  и 

е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а т е р и а л а ед .
и зм .

I Итого сортового проката обыкно-
.j

2 венного качества т 168 4 ,6 6 2
3 Сталь сортовая (для закладных
4 и комплектующих деталей) 093100
5 Труба d  720x9 т I38 I00 168 0 ,2 4 6
6 Прокат листовой рядовой 097100
7 Сталь толстолистовая рядовых
8 марок (от 4 мм) (Г- 5 т 097100 168 0 ,0 3 2
9 5 -  16 т 097100 168 0 ,0 9 0
Ю Итого стали в натуральной

I) м ассе, т 168 0 ,3 6 8
I2 В т .ч .  сталь крупносортная, т 093100 168 0 .2 4 6
I3 сталь толстолистовая, т 097100 168 0 , 1 2 2

I4 Итого стали, приведенной к

I5 стали класса A -I т 168 6 ,47
16 То ж е.к стали класса С38/23,т 168 0 ,3 6 8
I7 Сталь сортовая конструкционная 095000

I8 Прокат из стали термически уп-

I9 рочненной углеродистой с преде-

20 лом те icy чести 30 кг/мм2
2I L56x36x4 т 093200 168 0 . 0 2 1

22 $  -  3 ,5  т 097200 168 3 ,090
23 5 -  3 т 097200 168 0 ,0 0 4
24 5 -  4 т 097200 168 0 ,0 9 4
25 Итого стали сортовой конструк-

I
с.

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

П ривязан

И нв. Ns

К2К.БМЗ
Л и ст

2

2 3 8 5 2 -0 3  15 Ф орм ат А 4
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X*
а Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  

е д и н и ц а  и з м е р е н и я
и

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

I м а т е р и а л а ед .
и зм .

I ционной в натуральной м ассе,т “ 3 ,2 0 9 ~

2 В т .ч .  по укрупненному сорта-
з1 менту :
4 Сталь крупносортная т 093100 168 0 .0 2 1
5 Сталь толстолистовая т 097100 168 0 ,0 9 4
6 Сталь тонколистовая т 097200 168 3 ,0 9 4
7 Итого стали сортовой конструк-
8 шонной, приведенной к стали
9 класса С38/23 168 _ 3 * 6 2 _
10 Всего сортового проката обык-
II новенного качества, стали сор-
12 товой, листового проката, сор-

13 | товой конструкционной к нату-
14 I ральной м ассе, т I 168 8 ,2 4

15 В т .ч .  по укрупненному сорта-
16 менту:

17 Сталь крупносортная т 093100 168 0 ,2 6 7

18 Сталь среднесортная т 093200 168 0 ,6 7 6

19 Сталь мелкосортная т 093300 168 3 ,6 3 3

20 Сталь толстолистовая т 097100 168 0 ,2 1 6

21 Сталь тонколистовая т 097200 168 3 ,0 9 4

22 Катанка, т 093400 168 0 ,3 5 4

23 Всего приведенной стали к 1
24 классу A -I и С38/23 168 10.46
25 в т .ч .  на изготовление моно- |

ли

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

П ривязан

И нв. N°

КЕ.ВМЗ
Л и ст

3

23 # 5 2 -0 3  1d Ф о р м ат А 4
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|№
 с

тр
ок

и 
|

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  и 
е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а т е р и а л а ед.
и зм .

I литных ж .б . и бетонных конст-
2 рукпий т 168 6 .4 8
3 -  изготовление сборных ж .б . и
4 бетонных конструкций т 168 -

5 -  строительные стальные кон-
6 струкши т 168 3 .9 8
7 Продукция лесозаготовительной
8 и лесопильно-деревообрабатываю-
9 щей промышленности 530000
I0 Пиломатериалы м3 И З 3 .8
II Расход пиломатериалов в
I2 круглом лесе м3 И З 5,7
I3 Щебень м3 5 7 II I0 И З 3 9 ,6
I4 Песок строительный природный,м3 571140 И З 29.7
I5 Цемент 573000
16

17

Портландцемент в натуральной

массе т 168 17 ,82
I8 в т .ч ,  портландцемент МЗОО, т 5 7 3 II I 168 -

19 М400, т 5 7 3 II2 168 17 ,8 2

2 0 Цемент, приведенный к марке
2I М400. всего т 168 17 .8 2
22 в т .ч .  на изготовление монолит-

2 3 ных ж .б . и бетонных конструк-
2 4 ций, т 168 17 ,8 2
2 5 -  изготовление сборных ж .б .

и бетонных конструкций, т -

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

Привязан

Инв. №

ж .в м з
Л ист

4
2 3 8 5 2 - 0 3  17 Ф орм ат А 4
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№
 ст

ро
ки

|
Н а и м е н о в а н и е  м а те р и а л а  и 

ед и н и ц а  и зм е р е н и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а те р и а л а ед .
и зм .

I Сортовой прокат обыкновенного
2 качества 093000

3 Сталь арматурная класса А -1 ,т 093002 168 0 ,3 9 6

4 В том числе d 6 093002 168 0 ,021

5 d 8 093002 168 -

6 4 ю 093002 168 0 ,363

7 4  12 093002 168 -

8 4 16 093002 168 0 ,0 1 2
9 Сталь арматурная класса А-П,т 093003 168 0 ,278
I0 В том числе d 25 093003

соCDЫ

0 .278
II d 093003 168
I2 Сталь арматурная класса А-Ш,т 093004 168 3,603
I3 в том числе d  6 093004 168 0 ,1 0 5

I4 d 8 093004 168 0 .1 5 3
I5 d 10 093004 168
I6 d 12 093004 168 0 ,244
I7 4 16 093004 168 _

I8 4 18 093004 168 0 ,260

I9 4 20 093004 168 1 ,765

2 0 d 22 093004 168 —

s
8m

Привязан

Инв. №

2С
ТП 0 9 0 I -4 -I2 .8 9 K8LBM4

Глрпец
Нконтп

Климов
Климов

Нач.гр,
Исполн

С т ш ш т

ЛС
I
ОШ

СергеичеЬ
Щ

!У5
02.8 9
02.SS

Ведомость потребности в 
материалах на изготовле
ние сборных железобетонные 
конструкций.
Ш класс защиты

С тадия Л и ст Листов

Гипрокоммувдор- 
транс г.Москва

23852-03 18 Ф орм ат А 4
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F
а Наименование материала и 

единица измерения

Код
Кол. Примечание&

I
материала ед.

изм.

i i  25 093004 *168 1,076

2 Итого сортового проката обыкно'
3 венного качества т 168 4,277
4 Сталь сортовая (для закладных

5 и комплектующих деталей), т 093100
6 Прокат листовой рядовой 097100
7 Сталь толстолистовая рядовых
8 марок (от 4 мм) 5 - 6  т 097100 168 0 ,0 2 2

9 6 -  14 097100 168 -

I0 5- 16 097100 168 0 ,0 1 5
II б -  18 097100 168 0 .0 2 6
I2 Итого стали в  натуральной масс 168 0 ,0 6 3

I3 То же, приведенной к классу
--

I4 С38/23, т 168 0 ,0 6 3

I5 Металлоизделия промышленного
I6 назначения (метизы) 120000
I7 Проволока стальная низкоугле-
I8 родистая периодич.профиля Вр-1

I9 6  4 , т I 21400 168 0 ,0 1 8

20 i
2I Итого металлоизделий промыт-

22 ленного назначения т 168 0 ,0 1 8

23 Итого стали, приведенной к
24 стали класса A -I, т 168 5,91

25 Сталь сортовая конструкционная 095000

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

Привязан

Инв. №

КК.ВМ4
Л и ст

2

2 3 8 5 2 - 0 3  1<? Ф орм ат А 4
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№
ст

ро
ки

!
Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  и 

е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а т е р и а л а
ед .

и зм .

1 Всего сортового проката обыкно-

2 венного качества, листового
3 проката, металлоизделий промыт-
4 ленного назначения в натураль-
5 ной м ассе , т 168 4 ,3 5 8

6 в т .ч .  по укрупненному сор та-
7 менту:
8 Сталь среднесортная т 093200 168 2,856

9 Сталь мелкосортная т 093300 168 0 ,8 7 9
10 Сталь толстолистовая т 097100 168 0 .3 2 6
11 Катанка т 093400 168 0 ,2 9 7

12 Всего приведенной стали к
13 классу A -I и С38/23 т 168 5 ,9 7 3
14 в т .ч .  на изготовление монолит-
15 ных ж .б . и бетонных конструк-

16 ций, т 168 -

17 -  изготовление сборных ж .б .

18 и бетонных конструкций, т 168 5 ,973
19 -  строительные стальные кон-

20 струкиии т 168 -

21 Щебень м3 5 7 II I0 И З 2 5 ,4
22 Песок строительный природный,мэ 571140 И З 1 9 ,0
23 Цемент 573000
24 Портландцемент в  натуральной
25 массе т 168 1 1 .4 2

Iс

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

Привязан

Инв. №

КЖ.ВМ4
Лист

3

2 3 8  5  2 - 0  з  г о Ф о р м а т А 4
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I
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е•<

|№
 с

тр
ок

и
!

Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  и 
е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а т е р и а л а ед .
и зм .

1 в т .ч .  портландцемент М300, т 5 7 3 I I I 168 -

2 М400, т 5 7 3 II2 168 1 1 ,4 2
3 Цемент, приведенный к марке
4 М400, в с е г о , т 168 1 1 ,4 2

5 в т .ч .  на изготовление монолит-
6 ных ж .б . и бетонных конструк-
7 пий, т 168 _

8 -  изготовление сборных ж .б . и
9 бетонных конструкций, т 168 1 1 ,4 2
10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Z
Яm

I
С

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

П ривязан

И нв . №

КЖ.ВМ4
Л и ст

4
2 3 8 5 2 - 0  3 Z4 Ф о р м а т А 4
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А
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№
 ст

ро
ки

|
Наименование материала и 

единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

1 Сортовой прокат обыкновенного
2 качества 093000
3 Сталь арматурная класса А -1,т 093002 168 0 ,462
4 В том числе 4  6 093002 168 0Д 75
5 4  8 093002 168 0,034
6 4  10 093002 168 0,2IQ-,.-
7 4  12 093002 168 0,043
8 4  14 093002 168 -
9 Сталь арматурная класса А-Ш,т 093004 168 3,777
10 в том числе 4  6 093004 168 0.040
II 4  8 093004 168 0,061
12 4  10 093004 168 0.508
13 4  12 093004 168 0,606
14 4  14 093004 168 0 г 918
15 4  16 093004 168 1,110

16 4  18 093004 168 -

17 4  эо 093004 168 0,534
18 4  22 093004 168
19 4  25 093004 168 -

20 4  28 093004 168 -

|В
за

м.
 и

нв
. 

№

Привязан

| 
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а

Инв. №

ТП 0 9 0 I-4 -I2 .8 9  KR.BM5

С
*
Ос

лX
S

Ведомость потребности в 
материалах на изготовле- 
ние монолитных железобе
тонных конструкций 
1У класс защиты

Стадия Лист Листов

Глспец Климов Мл 02.29 Р I 4
Нконтр Климов М чи*/, 02,89 Гипрокоммундор- 

гранс г.МоскваНал.гр Смольянинов 02,8 9
Исполн Сергеиче 02.89

2Ъ8 52-ОЪ 2 2  Формат А4
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

1 Итого сортового проката обыкно-

2 венного качества т 168 4 ,239
3 Сталь сортовая (для закладных
4 и комплектующих деталей) 093100
5 Труба i  720x9 т 138100 168 0 ,2 3 8
6 Прокат листовой рядовой 097100
7 Сталь толстолистовая рядовых
8 т р о к  ( о т  4 мм) 5- 5 т 097100 168 0 ,0 3 2
9 <Г- 16 т 097100 168 0 ,0 9 0
10 Итого с т а ж  в натуральной
II м ассе, т 168 0 ,3 6 0
12 в т .ч .  сталь крупносортная, т 093100 168 0 ,2 3 8
13 сталь толстолистовая,т 097100 168 0 ,1 2 2
14 Итого стали, приведенной к
15 стали класса А т 1  т 168 5 ,86
16 То же к стали класса С38/23.Т 168 0 .3 6
17 Сталь сортовая конструкционная 095000

18 Прокат из стали термически уп-
19 рочненкой углеродистой с пре-
20 лелом текучести 30 кг/мм2
21 L 56x35x4 т 093200 168 0 ,0 2 1
22 5 - 3 ,5  т 097200 168 3 ,090

23 б -  3 т 097200 168 0 ,0 0 4

2 4 5 -  4 т 097200 168 0 ,0 9 4
2 5 Итого стали сортовой конструк-

5с

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9 КЖ.ВМ5

Привязан

Инв. №

Л и ст

23852-О Ъ  2 3 Ф о р м ат А 4
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Н а и м е н о в а н и е  м а т е р и а л а  и 
е д и н и ц а  и з м е р е н и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а т е р и а л а
ед .

и з м .

1 шонной в натуральной м ассе ,т 168 3 ,2 0 9

2 в  т .ч .  по укрупненному сор та- .

3 менту:
4 Сталь крупносортная т 093100 168 0 ,0 2 1

5 Сталь толстолистовая т 097100 168 0 ,0 9 4

6 Сталь тонколистовая т 097200 168 3 .0 9 4
7 Итого стали сортовой конструк-

8 шонной, приведенной к стали

9 класса С38/23 т 168 3 ,6 2

10 Всего сортового проката обыкно-
11 венного качества, стали сорто-
12 вой листового пооката. codto-
13 вой конструкционной в натураль-
14 ной м ассе, т 168 7 ,8 0 8

15 в т .ч .  по укрупненному сор та-

16 менту:

17 Сталь крупносортная т 093100 168 0 ,2 5 9

18 Сталь среднесортная т 093200 168 0 ,5 3 4

19 Сталь мелкосортная т 093300 168 2 ,964

20 Сталь тостолистовая т 097100 168 0 ,2 1 6

21 Сталь тонколистовая т 097200 168 3 ,0 9 4 ..

22 Катанка, т 093400 168 0 ,3 1 0

23 Всего приведенной стали к

24 классу A -I и С38/23 т 168 9 ,8 4

25 в т .ч .  на изготовление монолит-

i3?
со

I
с

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

П р и вязан

И нв. №

КЕ.ВМ5
Л и ст

3

2Ъ&52-0Ъ 14 Ф о р м а т А 4
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А

ль
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м
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|№
 ст

ро
ки

 |
Наименование материала и 

единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

1 ных ж .б . и бетонных конструк-

2 Ш Ё  Т 168 6,г?

3 -  изготовление сборных ж .б . и
4 бетонных конструкций т 168
5 -  строительные стальные
6 конструкции т 168 3 ,5 7
7 Продукция лесозаготовительной
8 и лесопильно-деревообрабатываю-
9 щей промышленности 530000
10 Пиломатериалы м3 И З 3 ,6
II Расход пиломатериалов в круг-
12 лом лесе м3 И З 5 ,4

13 Щебень м3 571 НО И З 37 ,7
14 Песок строительный природный,м3 571140 И З 2 8 ,3

15 Цемент 573000
16 Портландцемент в натуральной
17 массе т 168 1 7 ,0

18 в т .ч .  портландцемент М300 т 5 7 3 I I I 168 -

19 М400 т 573112 168 1 7 ,0

20 Цемент, приведенный к марке
21 М400, всего  т 168 1 7 ,0

2
0XX
г0Г)СО

22 в т .ч .  на изготовление монолит-

23 ных ж .б . и бетонных конструк-
24 ш й т 168 1 7 .0

0ьгаct
X
лиXсCt
о

С

25 -  изготовление сборных ж .б . и

бетонных конструкций т -
П р и вязан

1с
01
Z
0X

И нв. №

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9  КП.Ш5
Л и ст

4

2 3 8 5 2  ОЪ 2 5 "  Ф о р м а т А 4
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№
 с

тр
ок

и|
Н а и м е н о в а н и е  м ате р и а л а  и 

ед и ниц а и зм ер ен и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а те р и а л а ед.
изм.

1 Сортовой прокат обыкновенного
2 качества 093000

3 Сталь арматурная класса А -1,т 093002 168 0,366
4 в том числе 4 6 093002 168 0 .016
5 4 8 093002 168 0,048

6 4 ю 093002 168 0,290

7 4 1 2 093002 168 -
8 4 16 093002 168 0 , 0 1 2

9 Сталь арматурная класса А-П,т 093003 168 0,278

10 в том числе 4 25 093003 168 0,278
II 4 093003 168 -

12 Сталь арматурная класса А-Ш.т 093004 168 2 .5 I I
13 в том числе 4 6 093004 168 0,183

14 4 8 093004 168 0 , 0 0 1

15 i ю 093004 168 -

16 4 1 2 093004 168 0,244

17 i 14 093004 168 -

18 4 16 093004 168 0,827

19 4 18 093004 168 0,580

20 4 2 0 093004 168 0,676

Привязан

Инв. №

ТП 0 9 0 I-4 -I2 .8 9 БЖ.ВМ6

?ж?дед
IK O H T P ,
Начти

Юшмов
Климов

JKhiJuAr 02.89

Ш 9 Ж
Ш м т ш [

И м

Сергеичев
02. $9
02.89

Ведомость потребности в 
материалах на изготовле
ние сборных железобетон
ных конструкций.
1У класс защиты

Стадия Л ист Листов
"ТЕ—

Гипрокоммувдор- 
транс г.Москва

23852-ОЪ 2-6 Ф ормат А 4
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

1
i  22 ■ -

2 6  25 -

—

3 Итого сортового проката обыкно-
4 венного качества т 168 3 ,1 5 5
5 Сталь соотовая (для закладных
6 и комплектующих деталей) т 093100
7 Прокат листовой рядовой 097100
8 Сталь толстолистовая рядовых
9 марок (от 4 мм) 6 т 097100 168 0 ,0 2 2
10 S -  14 097100 168 0 ,0 1 1
11 (Г- 16 097100 168 0 ,0 1 5
12 5-  18 097100 168
13 Итого стали в натуральной
14 м ассе, т 168 0 ,0 4 8

I
15 То же. приведенной к классу |
16 С38/23, т 168 0 ,0 4 8

17 Металлоизделия промышленного

18 назначения (метизы) 120000
19 Проволока стальная низкоугле-
20 оолистая периодич.профиля
21 Вр-1 6  4 ,  т I 21400 168 0 ,0 1 8

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

|

22 i
23 Итого металлоизделий промыт-
24 ленного назначения, т 168 0 ,0 1 8

Р
5
S
Л
ч
1

с

25 Итого стали, приведенной к

г1ривяз<)Н

IС
1
ЛXS

V1нв. №

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9  KS.BM6
Л и ст

2

£3*52-0 3 27 Ф о р м ат А 4
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|№
 ст

ро
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 |
Наименование материала и 

единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

1 стали класса A -I т 168 4 ,5 6

2 Сталь сортовая конструкционная 095000
3 Всего сортового проката обыкно-
4 венного качества, листового про-
5 ката, металлоизделий поомышлен-
6 ного назначения в натуральной
7 м ассе , т 168 3 ,2 2 1
8 в т .ч .  по укрупненному сор та-
9 менту:
10 Сталь среднесортная т 093200 168 0 ,9 5 4

II Сталь мелкосортная т 093300 168 1 ,9 5 3

12 Сталь толстолистовая т 097100 168 0 .0 4 8
13 Катанка т 093400 168 0 ,2 6 6

14 Всего приведенной стали к

15 классу A -I и С38/23 т 168 4 ,6 0 8

16 в т .ч .  на изготовление монолит-

17 ных ж .б . и бетонных k o h c t d v k -

18 П И Й ,  т 168 -

19 -  изготовление сборных ж .б . и

20 бетонных конструкций, т 168 4 .6 0 8
21 -  строительные стальные кон-

22 струкции т 168 -

23 Щебень м3 5 7 I I I0 И З 2 5 ,4

24 Песок строительный природный,м3 5 7 II4 0 И З 1 9 .0
25 Цемент ш Ш Ш _____

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

П р и вязан

И нв . №

KHI.BM6
Л и с т

3

2 3 8 5 2 - 0  3  2 8  Ф ормат А 4
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Наименование материала и 
единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

1 Портландцемент в  натуральной

2 м а сс е , т 168 1 1 ,4 2
3 в т .ч .  портландцемент М300. т 5731I I 168
4 М400, т 5 7 3 II2 168 1 1 ,4 2

5 Цемент, приведенный к марке
6 М400, всего  т 168 1 1 .4 2
7 в т .ч .  на изготовление монолит-

8 ных ж .б . и бетонных конструк-

9 ций, т 168 -

10 -  изготовление сборных ж .б . и
II бетонных конструкций т 168 1 1 ,4 2
12

13

14

15

16

17

18

19

2 0

21

22

23

24

25

ТП 0 9 0 I - 4 - I 2 .8 9

П р и в яза н

И нв . №

КЖ.ВМ6
Л и с т
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2 3  8 5 2 -  0  3  2 9  Ф о р м а т  А 4
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№
 ст

ро
ки

!
Н а и м е н о в а н и е  м ате р и а л а  и 

ед и ниц а и зм е р ен и я

К о д
К о л . П р и м е ч а н и е

м а те р и а л а ед.
изм.

1 Прокат листовой рядовой ВстЗсп
2 ГОСТ 19904-74 = 3 .5  мм т Q97-2QQQ___ 168- —Q-,001
3 Итого стали в натуральной
4 массе т
5 в том числе по укрупненному

6 сортаменту

7 сталь тонколистовая толщиной
8 1 ,9 -3 ,9  мм т 097200 168 ОгООТ
9 Трубы стальные (всего) м I3I000 006 22
10 т I3I700 168 0.236
II Трубы стальные электросварные
12 d  57x3,5 мм м 13ЯЮ0____ 006 _Ю ____
13 т I3I700 168 0,046
14 i  89x4 м I3I000 006 6
15 т 131700 168 0.051
16 6  159x4,5  м I3I000 306 3

17 т I3I700 168 0 ,0 5 2
18 6  219x6 м I3I000 306 3
19 т I3I700 168 0,087
20 Материалы лакокрасочные, кг 231000 116 2,1

Инв. №

Зачртд
КОНТР

Глшед
^ачгр.

Юдин 
Федотов 
Уоенков 
Уоенков /
СоболевагКоЗ^ц.

ш 02.89
02.89
02.89
02.89
02. ЭД

Привязан

ТП 0 9 0 I-4 -I2 .8 9  ТХ.ВМ

Ведомость потребности 
в материалах

Стадия Л и ст Листов
Р I I

Гипрокоммундор- 
гранс г.Москва

2.S852-О 3  SO  Ф орм ат А 4
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Наименование материала и 

единица измерения

Код
Кол. Примечание

материала ед.
изм.

1 Сталь полосовая ЮСТ 103-76х
2 Ст.З с е ч .18x2 т 097100 168 0,006

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

-- П ривязан

|И н в . №  |

ТП 0 9 0 I -4 -I2 .8 9  А.ВМ

г и п Юдин Й1д Ведомость потребности 
в материалах

С та д и я [ Л и с т  Л Л и сто в  I

BMJfcW b ’l = M W s i i l  W f&A ШШ Р L U I  1
1т ДЗДюУмм i & k U W t i f M  V /*& 1  E B B g

1Ш Ш Ш  Й/ДВЯ ШШ
Гипрокоммундор- 
транс г.Москва

о — гЪ85Я-ОЪ  ( 3 ? Ф о р м а т  А 4

Типовой проект 0901-4-12.89

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

