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В В Е Д Е Н И Е

Применение гддроструи высокого давления (30-50 Ш1&) для раз
работки грунтов, в тш  числе мерзлых, является новой перспективной 
технологией, позволяющей значительно повысить производительность 
работ при устройстве фундаментов и других подземных сооружений» В 
настоящее время имеется опыт ее успешного применения в практике 
строительства, в частности, при сооружении противофильтрационных 
эавес Загорской ГАЭС, цри устройстве трехлопастных грунто-бетонных 
свай, а также для разработки мерзлых грунтов в северных районах. 
Этот опыт получил обобщение в "Рекомендациях по струйной технологии 
сооружения тонких Ефотивофильтреционных завес, опор и разработки 
мерзлых грунтов", составленных ШЗОСПом совместно с  Гчдроспецщюек- 
там и ХЪцроспедсгрови Минэнерго СССР.

В 1981г. НЙИОСЛ совместно с УНР-54 Гл&вяяутетроя Минвооток- 
строя СССР начал опытно-экспериментальные работы по применению гид
роструйной технологии при устройстве свайных фундаментов в сложных 
мерзлотно-грунтовых условиях. Эти исследования подтвердили эффек
тивность использования высокояашрной гдцроструи для проходки сква
жин под свая в  вечномерзлых грунтах с образованием в них ушрений 
заданных размеров и формы. Ш ла отработала технология погружения 
свай и устройства свайных фундаментов с уширенной пятой монолитно
го  и сборнонюволихвого типа. Проведенные испытания показали, что 
фундаменты из таких свай обладают повышенной несущей способность-,, 
особенно на пластичнсмерзлых и засоленных грунтах, где не обеспе
чивается надежное смерзание свай по боковой поверхности.

В настоящих Рекомендациях изложены результаты проведенных, эк
спериментов , опыт применения гпдроструйной технологик на других 
объектах, а  также данные испытания свай с уширенной пятой в вечно
мерзлых грунтах.



I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 Л . Настоящие Рекомендации составлены в развитие положений 
глава Сбил Q-I8-76 "Основания ж фундамента на вечномерзлых пунтах* 
ж СЕжН 8.02 *01*83 "Основания н «уцдамеитн* ж отражают особенности 
проектирования и производства работ при устройстве свайных фунда
ментов на вечномерзлых грунтах с применением гидроструйной 
технологии.

1 .2 . Приводимые в нестоящих йексмедывдшх указания по принене- 
шш гадроструйяой технологиж распространяются на устройство свай
ных фундаментов во всех видах вечномерзлых грунтов яесчедо-гдниис- 
того состава* включая плаотячномерэлые, засоленные ж заторфоваяныв 
хрунхк при содержании в нкх не белее 2 (9  крушообясмочиого катер»* 
ала.

1*3. Гидроструйная технология основана на использовании внсо~ 
хонапорной гщцроструи направленного действия для разрушения пер»* 
лого  грунта. С помощью злодюструм можно выполнять следующие рабо
ты:

проходку скважин под овал;
образование в скважинах уширеннй для устройства свай с уши

ренной пятой х  в других целях;
бетонирование уверений под сдоем пульпы.
В зависимости от конкретных условий строительства эти работы 

могут выполняться либо полностью па основе гидроструйной техноло
гии» либо в сочетании с обычннми способами проходки скважин.

1 .4 . Двя обоснования проекта производства работ» составления 
технологических карт я в других практических целях в составе изыс
каний должны предусматриваться отюяо-зксперюкентадыше работы по 
уточнению особенностей в эффективности применения гвдроотруйяой 
технологии в данных мерзлотно-грунтовых и технико-экономических 
условиях. На стадии технического задания для ориентировочных тех
нико-экономических оценок мокло исходить из следующих осреднениях 
показателей (в  расчете на один агрегат о учетом его перебазировок 
ж выполнения других вспомогательных операций):

средняя щюиедодательность проходки скважин в мерзлых грунтах 
диаметром до 600 ш  -  100 м в смещу цри среднем расходе вода 0,15- 
-0 ,1 8  м® на I  м скважины;

средняя продолжительность устройства утираний диаметром до 
Z м -  45 м8 в смещу.
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1*5* Перед в а ш ем  работ строительна* площадка должен бить 
оборудована иламощшемнинаыи и организованным отводе»! пудъш из 
скважины» а  в внинее время года -  специальными тепляками и сред
ствами подогрева вода.

1*6. В ходе производства работ должен осуществляться система
тический контроль за температурным режимом грунтов основания и ка
чеством выполнения работ» в том числе за  соблюдением заданного ди
аметра скважин к ударений в них, степенью очистки забоев перед 
погружением сваи к бетонированием уиирени* ж т .д .

1 .7 . Пароструйная технология является новой и находится в 
стадии производственного освоения, поэтому цри составлении смет я 
расценок на производство работ допускается исходить из фактичес
ких трудозатрат и других стоимостных показателей, как при опытно- 
экспериментальном строительстве.

2* ш ш н ш  прохода СКВАВШ ПВД СВАИ

2.1 . Дня проходки скважин дед сваи в  вечномерзлых грунтах с  
помощью гддроструи высокого давления применяются специальные вра
щающиеся мониторы с диаметром сопел от I  до 3 лк  цри рабочем дав
лении воды 20 ♦  40 МПа, что обеспечивается применением серийно вы
пускаемых насосов типа УН 100/320 (см„тайл.1 щ ю х.1 ).

Мониторный сверил с вертлюгом и подводящими внсошЕШпорнями 
шлангами монтируется на базе буровых установок УХБ-50 и или EM-8Q2}, 
Ш  002 С или на других аналогичных станках, обеспечивающих регули- 
руеуую скорость вращения и погружения снаряда.

2.2. Дроходка окважин под сваи гидроотруей высокого давления 
состоит из следующих осношкх операций: бурения лидерных скважин 
диаметром 1004-150 мм; расширения пройденной лидерной скважины до 
заданного диаметра; удаленны продуктов разрушения.

2.3. Для проходки лидерных окважин применяется монитор с  ниж
ним расположением двух сохши, из которых одно расположено верти
кально, а  второе образует с ним угол 5*20° (см .прил.З ,рис.З ).

2 .4 . Оптимальная скорость вращения и погружения монитора, а 
также угол  между насадками устанавливаются по данным опытно-экспе
риментальных работ, ф и  отсутствии соответствующих эксперименталь
ных данных значения указанных параметров можно принимать в зависи
мости от вида грунта и диаметра скважины но данным табл.2 Л .

2 .5 . Цри проходке лидерных скважин малого диаметра глубиной
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Т а б л и ц а  2*1

Вид грунта Давление,
МПа

Угол между 
насадками, 

град

Скорость
подачи
монитора,
и Л и н -

Частота
вращения
монитора,
od/иин

Диаметр
скважины,
га

Пески 30,0 0-10 1 ,5 60 100-200
Супеси 30,0 5-10 1 ,4 60 I0D-2G0
Суглинки 30,0 10-15 1,33 60 I2O -I60
Глины 30,0 15-20 1.2 60 120-160

до 20 м в  песчано-глинистых грунтах удаление продуктов разрушения 
почтя полностью обеспечивается их выносом в виде разжиженной пуль
пы через зазор между стенкой скважины и мониторами*

Цря наличии в разрезе крупнозернистых песков рекомендуется 
применять мониторы с дополнительными воздушными соплами, что улуч
шает вынос частиц за счет зряифтного эффекта.

2 .6 . Скважины при наличии в  грунтах крушооблошчных включе
ний должны проходиться на 1 ,5 -2  м глубже проектных отметок в связи 
с неизбежным оседанием крупных продуктов разрушения,

2 .7 , Расширение лидерной скважины до заданного дим етра (600 
1ак)  производится монитором с горизонтальным расположением сопел 
(см ,првд ,3 ,рис.3 ) не позднее чем через 30 мин после ее прохсдки.

Разбуривание производится снизу вверх. Оптимальные режимы раз
буривания в зависимости от взща грунта  и диаметра скважины можно 
принимать по двшшм, приведенная в табл. 2 .2  с их последующим уточ
нением по опытным данным.

Т а б л и ц а  2. 2

Вид мерзлого Давление Частота Диаметр образуемой скважинн.мм
грунта волн, МПа вращения

монитора,
об/шн

40G 600

Ттготлд 30 60 2 ,0  2 ,5  3 .0  
П Д | (У.хЬ D713

2 .0  2 .5  3 .0  
и,1'с и ,14 и^х7

Суглинок 30 60 2 .0  . 2 . 5  3j^C 
С72о 1Г»Й7

2*0 ^|5 З Л ) 
П д »  U72С П ГЯ
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ТТрпдл1г«р»утт таЙДШЩ 2.2

В т  мерзлого % к «ом Диметр образуемое скважины,m i

грунта води, КВа
монитора]
об/мин

400 600

Супесь 30 60
0,28 0,32 0,36

2.0 2 .5  3 .0  
0.24 0,28 0,33

Песок 30 60 2.0 2.Б 3.0 
0,35 0,40 0,45

__2.0 2 .5  3.0 
0,30 0,35 0,40

Д р и м е ч а в и е :  I .  В чиолитеде дана раздари выходных №  
варстий насадок, ш , в знаменателе -  скорость подави монитора, 
м/мин. 2. Данные приведены для двухкошшнвнтных мониторов

2*8* Поскольку из скважин большого дианетра во обеспечивается 
полный вынос продуктов разрушения за счет их вдравлического выно
са с пульпой, то при расширении скважин необходимо одедусматривать 
дополнительные мероприятия по механической очистке скважин (жшю- 
нирсвание, откачка пульпы с помощью шламовых насосав).

Йеланированне должно производиться не позднее» чем череа I  ч 
после остановки монитора. В случае образования плотного ооадаа на 
дне скважины рекомендуется производить его баллотирование*

2*9. При работе струи в затопленном состоянии во время разбу
ривания лидерных скважин для увеличения дальности ее действия вок
руг струи создают рубашку из сжатого воздуха* Воздух подается с 
помощью компрессора под давлением 0,7 + I  МПа через кольцевую щель 
шириной I  мм, расположенную вокруг выходного отверстия насадки 
(конструкция монитора с воздушной целью приведена в щ од*3,рис*3}, 

2*10. Для исключения размыва стенок скважины в ее верхней ч ю - 
ти в слое сезонно-талого грунта необходимо предусматривать закреп
ление стенок в атом интервале обсадными трубами*

2*П * В пройденные скважины сваи погружаются после полной 
очистки скважин с последующей заливкой пазух буровым растворам 
согласно общепринятой технологии*

2.12. Допускается погружать сваи непосредственно в заполнен- 
дую цулыюй скважину, если состав и консистенция пулыш соответст
вуют требованиям к буровым растворам, применявши! в данных 
условиях*
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В этих случаях следует федусмаярввать догружение свай до про
ектных отметок о помощью вибратора.

3 . УСТРСЗЙСГСЮ СВАЙ С УШИРЕННОЙ т о й

3 .1 . В вечномерзлых грунтах могут применяться монолитные ком
бинированные и сбррно-манолитные свая с уширенной пятой, с проход
кой ущрений под пяту гвдроотруей высокого давления.

3 .2 . Црш&нешш свай о уширенной пятой позволяет намного по
высить передаваемые на них нагрузки за счет более полного исполь
зования несущей способности торца, что имеет важное фактическое 
значение при строительстве на даюстичномврзлых и засоленных ф ун
тах, где прочность смерзания свай по боковой поверхности с грун
том, как правило, не обеспечивается.

3 .3 . Устройство дарений под пяту хвдроструей высокого давле
ния может производиться как в скважинах, пройденных обычными спо
собами (ударно-канатное, вращательное оборудование и т .д « ) ,  так ж 
в скважинах , пройденных гидроструйным способом. Целесообразность 
сочетания механического бурения скважин с гндроотруйной твхнодоги- 
ей устройства уширений опредвляетоя на основании технико-экономи
ческих расчетов.

3 .4 . Дан устройства дарений в скважине лещ пяту гкщюотруй- 
ный монитор оснащается грриеонтально расположенными удлинителями, 
вдибдижавдими струю к  забою (см .лрил.З , р и с .5 ).

3 .5 . В зависимости от вида грунта и диаметра дарения пора»№ - 
рн гидроструй н режимы резания определяются по табл.3 .1 .

3 .6 . Удаление продуктов разрушения производится способом же- 
лавирования (с м .п .2 .8 ).

3 .7 . Веред бетошфованием механическим каверномером щюверя- 
ется соответствие основных размеров дарения проектным значениям.

Бетон допускается укладывать на очищенный от жзд&ого шлама 
вабой при толщине песчаного осадка не более 10 см.

3 .8 . Бетонирование следует выполнять методом вибро-шнгружной 
трубы (Ш Г ) с подачей снеси через бетонодитную трубу, либо методом 
напорного бетонирования. Метод свободного сбрасывания б е т а  прима
ним лишь для жестких смесей црй глубине схважив не белее 10 м.

3 .9 . Верхняя отметка заполнения скважин бетоном при устройст
ве свай с  даренной пятой комбинированного сборно-моиолихвого типа 
устанавливается проектом о учетом обеспечения зааякеривания сбор-
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Т а б л и ц а  3*1

Вид мэр злого Давление вош* Замом Диаметр образуемой оквахинк, т
грунта МПа вращения

монитора,
об/мин

800 1000 1200

Суглинок 30 60 2*0 2-5 _3*0_ 
ОДЗ 0Д6 0Д9

- -

Супесь 30 60 2,0 2*5 3*0 
0,17 0,21 0,26

2-0 2.5 3.0
0,10 одз оде

w2̂ JiLv 
0,07 0,08 0,09

Песок 30 60 JSl^*
0,21 0,26 0,32

2.0 2.5 3.0 
ОДЗ 0Д6 0,20 0,08 0,10 0,11

Ск*примечание табл* 2.2*

CD



воз» элемента в монолитном бетоне дарения. Сборов едения следу
ет выполнять о допуском арматуры.

3.10. 15* выполнении бетонных работ следует руководствоваться 
положением п и к и  СНЯЛ Ш-15-7в "Бетонные и железобетонные конструк
ции мовюктвне", а также ”1уковсдотвсм во бетонированию фундамен
тов я коммуникаций в  вечномерзлых грунтах о учетом твердения бето
на цри отрицательных температурах” (Н.,Стро4иадет, 1982), BCB-OI- 
-76 н  Другая норматиодо-методговсааны документами во укладке бето
на в раопор е векшомерялш грунтом.

3.1Х. Дня бетонирования дарения в монолитных частей свай ре
комендуется щ аменять бетовн марок ве вине К  200 о начальный водо- 
пежеитныи охнспеяием 0,45(0,6 я удобсукладнваеиостью смеси СК<£4»
18 ем.

3.12. В  качестве вяжущего должен применяться оортлавддемеет 
м а р ж  №  400(500 е расходом 400-500 кгЛ^. ф и  температуре вечно
мерзлого грунта внме -3°С следует применить даканта о умеренной 
авзохеровй (СаА 6JO. Шоркоалминатше дементы о С9А  до &-1СЙ 
допускается применять дри температурах грунта, ни ив -э С,

3.13. Дня обеопечения оптимальных температурных условий твер
дения бетона, уложенного в раопор о вечвомералш трунпж, о п и у м  
Применить, как правило, метод термоса, в тем я ш м е  с дредвздштель- 
вш поддеревом бетонное омов. Допускается также холодное бетовв- 
рсаииие о х ш п а с к г а ш  добавками, если их введение не приводит к  
снижению веодай способности свай.

3.14. Качество монолитного бетона утираний я тела овай долхыо 
юятролжроваться согхасво требованием главе GBffl В-15-76.

4. 0ЕННИЗАЦ81 РАБОТ И  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Цри организации строительных работ о применением идро- 
ощ у Ивой техвохагни следует руководотваватьоя положениями в и н т  
С О Й  В-15-76 я  Н.Н. 1,4-1.6 настоящих Рекомендаций.

4.2. Еояичеотво и комплектация необходимого оборудования уо- 
таяавииваатоя расчетом « учетом маотвях условий строительства, об- 
цих объемов я звпшивнх сроков выполнения фундаментных работ. В  ка
честве rnwynnir твхяико-ехедомическнх показателей при этом можно 
щ а я д ш т ь  усредненные даншю, приведенные в п.1.4 настатих Рекскен-

4.3. В  технологических картах, составляема на отдельные воды
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работ должна быть указана ш  последовательность f время ттятлхт 
е учетом промежуточных операций, а также предусмотрена вовыожность 
их выполнения другими теошичесюми средствами.

4.4 , Цри составлении проекта производства работ надо учиты
вать, ЧТО ЩШ ВЫСОКОЙ скорости ЩЮХОДКК дигаит общая ЦРОИЗВОДН- 
тельноогь гидроструйной установки существенно зависит от времени 
выполнении промежуточных операций, в тон числе от веребшроЕ&ок 
агрегата, наличии емкостей дай рабочей жидкости ж другого оборудо
вания. Поэтому работы следует планировать так, чтобы эти операции 
занимали возможно меньше времени, что может быть практически обео~ 
печено рациональном размещением на строительной площадка запасных 
емкостей, применением для питания агрегата водой удлиненных я био* 
тромонтируемых шлангов ж т .д .

4.5 . Выполнение работ в алмвиг условиях допускается при «ш и  
пературе наружного воздуха выше -35°С. Црж атом должна быть щю~ 
дусмотрены дополнительные мероприятия по предотвращению замврааг» 
ния веды в емкостях, вододадводящих шлангах, насосе ж мониторе*
С этой целью помимо мероприятий, указанных в п.1.5 (устройство 
тепляков, подогрев вода), должна быть предусмотрена теплоизоляция 
шлангов (включая внеоконапоркав) и других наружных трактов и узлов, 
а также обеспечен быстрый олив вода из всей системы цри остановках 
агрегата о продувкой ее сжатым воздухом,

4,6* В проекте на п р о и з в о д с т в о  работ, а также цри выполнении 
этих работ строительной организацией должны соблюдаться требования 
глава ШиП Ш-4-80 "Техника безопасности в строительстве*.

4.7* Безопасность производства работ при использовании паро
струйной технологии обеспечивается цравильной организацией этих 
работ, размещением силовых трансформаторов, линий электропередач 
ж ввдоконапорша шлангов в безопаеннх местах я жх ограждением, а 
также своевременным инструктированием рабочих.

4 .8 . К производству работ о высоканапорной гцдроструей должны 
допускаться только специально обученные рабочие, црошедаше специ- 
алышй инструктаж.

4 .9 . С илою  электролинии должны подводиться х  трансформато
рам по высоте, безопасной для пешеходов я транспорта. Для подклю
чения электроахрегатов должны пршекяться шланговые адектрокабели 
в надежной изол яции (согласно ТУ для работы в условиях повышенной 
влажности). Все электрооборудование должно бить тщательно заземле
но с учетом ососйк условий Севера (наличие вечномерзлых грунтов.
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высокая влажность х т .д .).
4.10. Насосы высокого давления должны м еть на выходе исправ

ную контрольно-измерительную ашщражуру, которая должна периодичес
ки цроверяться, а также иметь предохранительные вентили.

4. I I .  Гибкие вланги высокого давления долхнн быть резино-тка
невого типа и ооответствовать требованиям ГОСТ 6282-73,

4.12. Устранение неисправностей, разъединение я подсоединение 
шлангов и другие монтажно-ремонтные работы допуохается производить 
только после остановки ваоооа и его обесточивания.

4.13. На участки, оде проводятся работы о гвдроотруей высоко
го давления, не должны допуокатьси лица, непосредственно не свя
занные о выполнением этой работы. Наблюдения ва температурой грун
тов и другие контрольные в водсиогатвльннв работы должны произво
диться при неработающей установке.

4.14. Необходимо учитывать, что выходящая из монитора гвдро- 
струя высокого давления может нанести серьезные травмы,и ее попа
дание на дядей в радиусе 2-3 м должно быть полностью исключено.

5. расчет оснований свАйнш «гщ ш и гав  с  уи рн ш о й

ЮТОЙ

5.1. Освовннм типом фундаментов зданий и сооружений щм ис
пользовании вечномерзлых грунтов в качестве оснований mo I  прин
ципу ооглаоко СНиП П-18-76 должны быть овайные фундаменты (п .3 .17 ). 
Для повышения несущей споообности основания при сложных мерзлотно- 
урунтовнх услонжях (внсоиоташвратурные, засаленные, сижьнолцдае- 
тне и др.грунты) следует довшате сопротивление мерзлого грунта 
нормальному под вижшш концом свах, В качестве фундамен
тов с повышенной несущей способностью рекомендуется щименять свай
ные фундаменты с уширенной датой.

5 .2 . Сваи о уюфенной датой по способу устройства подразделя
ются на два типа:

а ) буранабинные, устраиваемые путем заполнешш уширенной час
ти я ствола сквякияы бет «иной смесью;

б ) буроопускные, отличающиеся от буронабивннх тш , что после 
заполнения бетонной смесью уширенной части ствола в скважину опус
кают готовую железобетонную свая заводского изготовления.

5 .3 . В проекте свайных фундаментов должны быть указаны марок 
бетонных смесей для бетонирования увиреняя х  ствола скважины (дла
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буронабивннх свай), наименование и состав раствора, заносящ его 
оволосвайное пространство выше уширення (для буроопускных свай).

5.4 . Расстояния между осями овай должны приниматься равною 
диаметру утирания плюс I  и .

5 .5 . Цри устройстве свай о уширенной пятой должно бнть обеспе
чено твердение бетона, укладываемого в скважину, и достижение им 
расчетной прочности в соответствии с требованиями глава СНиП Ш-15- 
-76 "Бетонные и железобетонные конструкции монолитные" к "ВДювод- 
етва по бетонированию фундаментов и коммуникаций в вечномерзлых 
грунтах о учетом твердения бетона цри отрицательных температурах". 
Требование к твердению бетона является особенно важный при устрой
стве буроопускной сваи о уширенном малого диаметра, поскольку в 
этом случае набор прочности бетона при естественном твердении, как 
правило, не обеспечивается, и требуется применение специальных ме
роприятий цри одновременном обеспечении расчетной несущей способ
ности свай и грунтового основания.

5*6. Цри проектировании оснований и свайных фундаментов с 
уширенной пятой, возводимых на вечномерзлых грунтах, должны выпол
няться статические и теплотехнические расчеты. Целью статического 
расчета является обеспечение прочности и устойчивости фундамента, 
а такта эксплуатационной надежности здания и сооружения. Целью 
теплотехнического расчета является ощоделение необходимого тепло
вого режима грунтов основания и установление мероприятий, обеспе
чивающих соблюдение этого режима.

5.7 . Нагружение сваи расчетной нагрузкой допускается только 
после достижения бетоном уширенной части ствола сваи расчетного 
значения прочности, а  окружающим вечномерзлым грунтом -  расчетной 
температуры, обеспечивающей его смерзание о боковой поверхностью 
сваи и уширения.

5 .8 . Теплотехнический расчет свая с уширенной пятой должен 
выполняться согласно СНиП П-18-76 "Основания и фундаменты на веч
номерзлых грунтах" в  соответствии с применяемым способом сохране
ния мерзлого состояния грунтов оснований. Статический расчет свай 
с уширенной пятой должен выполняться по двум группам предельных 
состояний: по несущей способности ( I  группа) -  для твердомерзлых 
грунтов; по несущей способности ( I  груш а) и по деформациям (Шрую- 
па) -  для пластичнсмерзлых и сшшольдистнх грунтов, а также под
земных льдов.
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5.9. Дня буроопускных свай с уширенной пятой заполнять сква
жину следует специально изготовленным раствором (извеотково-песча- 
вши, грунтовым* песчано-цеыентннм и т .д .), в соответствии с п .4.8.
8 "ВДководотва до цроектщюванию оснований и фундаментов на вечно
мерзлых грунтах".

5.10. Расчет оснований свайных фундаментов о уширенной пятой 
по I  группе предельных состояний (по несущей способности) произво
дите* в соответствии с требованиями пп.4.6 в 4.7 главы СНиЙ Е-18~ 
-76 "Основания и фундаменте на вечномерзлых грунтах".

5ЛХ. Несуща* способность основания (по порочности) вертикаль
но подружейной сваи с уширенной пятой определяется по формуле:

° Р = т (Ф у  + % ) ,  ( е л )

д о  /7?» 1,1 -  «яффщювт условий работы грунтового основания;
в соответствия о в .4 .9  СИнП 0*18-76 допускается 
увеличеяне П  в мвяонмостж о* осяопвияи подпой 
нагрузки на фундамент х  суше ноогояйннх и д атель
ных долей временных нагрузок до 1 ,2 }

Фа-  значение несущей способности находя из учета сап- 
ротивхеншх ядоальноцу лимонив под подвывай в 
сощюпшдеыия сдвигу по боковой шверхнооги уад он - 
пой п ан ;

tvt-  значаще несущей споообноогн походе из у ч е т  ооп- 
роттш япт од а су  по боковой поверхности неударен
ной части (отвода) овал.

5.12. Величина %  вычисляемся по формуле

<Py = t o f i R F + Z R e f i  i  (5 .2 )

д о  -  коэффициент условий работа под уширенной петой,
дотмппинй при условии полного удаления пуаыш из 
ушкрения раввин I ;  во п оп  других случаях /л^= 0 ,9 ;

/с  -  расчетное ^ м »м » на мвраднй грунт под подовой 
уиирения штв, МПа, одолеваемое по щял.6 табх.1.6 
■ 8 ОШВ0-18-76 д о  температуре i/a ва глубине jg , 
равной аагдубаапю подоив пята в вечномерзлый грунт, 
аинавиа реючятяой температуря вечномерзлого грунта 
Ту| для определения R, рассчитывается в ооответ- 

опяш с п.4.10 СВкП 0-18-76}
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Исй1- ;

t

P -  площадь поперечного сечения уширенной пяти в  месте на
ибольшего диаметра, са г;
расчетное сопротивление природного грунта сдвигу но 
поверхности смерзания уширенной пяти для середины / -го  
слоя, МПа, определяемое по табл.4 ,6 ,8  црил.6 СЕЕШ П- 
-18-76 при температуре грунта (п .4 Д 0  ШиП П-18- 
-7 6 ) в середине 4 -го  слоя на глубине 2  , отсчитнва- 

‘  от верхней поверхности вечномерзлых грунтов; 
площадь смерзании 4 -го  слоя грунта с боковой поверх
ностью уширенин сван

F t f i z r - t i ' h c :
диаметр умиренной части в середине / -го  слоя, см; 
толщина г -го  слоя грунта , см;

Н -  число слоев вечномерзлого грунта, на которое по расчет
ной схеме разделяется основание в зоне умирания.

5.13. Величина Фс ДО* буронабиввнх овай определяется по фор
муле:

*Рс U c a i^ i
14 *

где

(5 .3 )

расчетное согротивлэние природного грунта сдвигу по

A i -

поверхности смерзания ствола сваи для середины t -г о  
слоя, МПа, определяемое по табл.4 ,6 ,8  прюцб ШиП Б-1&- 
-76 цри температуре грунта <п .4Л 0  СНиП 0-18-
-76 ) в  середине / -г о  сдоя на глубине 2  , отсчитыва
емое от поверхности вечномерзлых грунтов; 
толщина * -г о  слоя грунта, см;

Л I  -  диаметр скважины в середине L -го  слоя , см; 
f t  -  число слоев вечномерзлого грунта, на которое по расчет

ной схеме разделяется основание в зоне науширенной час
ти (ствола) сваи,

5.14, Если при бетонировании уширенной пяты фундаментов при
меняются химические добавки, то при определении несущей способнос
ти основания по формуле 5 .3 (пп.5,13 и 5.16) величина расчетного 
сопротивлении мерзлых грунтов сдвигу Р со , определяемая но табл. 
4 ,6 ,8  щшя,6 СБиП 0-18-76, умножается на понижающий коэффициент 
Шш *  0,75.

9 5.15. Величина vfc для буроопускных свай с уширенной пятой 
определяется условием равнопрочности
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Фж ^  Фе ^  (5 .4 )

где jPcg -  значение несущей способности исходя из учета сопротив
ления сдниху раствора, заполняющего окояосвайное прос
транство, но боковой поверхности сваи;

Фу* -  то же, из учета сопротивления сдвигу природного грун
та, по контакту о этим раствором.

5Л 6» Величина Фж  определяется во формуле

R-cHi ' Р счС , (5 .5 )
W

где &cHi ~ расчетное сопротивление сдвигу. МПа, по поверхности
смерзания заводской сваи с раствором, заполняющим око- 
лосвайное пространство, определяемое по табл.3.6 и 8 
црил.6 СНиП П-18-76 при температура грунта t  %£ (п .4 . 
10 сНиН П-18-76) в середине t - r o  слоя на глубине 

Z  t отсчитываемой от верхней поверхности вечномерз
лого грунта;

Fail -  площадь поверхности смерзания I -го  сдоя раствора с
боковой поверхностью сваи, см2;

Я -  число сдоев вечномерзлого грунта, на которое по рас
четной схеме разделяется основание в зоне неуверенной 
части (ствола) сваи.

5.17. Величина Фгр вычисляется по формуле 5.3 ф и Фгр= Фс .
5.18. В формулах 5 .2 , 5.3 и 5.5 сопротивление сдвигу по повер

хностям смерзания ствола и пяты сваи долины учитываться на участках 
показанных на расчетных схемах (рис.5 .1 ).

5.19. Несущая способность свай с уширенной пятой проверяется 
и корректируется данными их полевых испытаний, фоводтаых во время 
строительства в количестве ЦЕ общего числа свай, в соответствии с 
ГОСТ 24546-81 "Сваи* Методы полевых испытаний в вечномерзлых грун
тах", а также п.1 прил.6 и п .4 .7  СНиП П-18-76. Определение несущей 
способности одиночной сваи с уширенной пятой по результатам испыта
ния вдавливающей статической нагрузкой выполняется до указанием 
п.4.14 СНиП П-18-76.

5.20. Расчет свайных фундаментов с уширенной пятой на действие 
горизонтальных нагрузок должен производиться в соответствии с п .4 . 
17 СНиП П-18-76 и "руководством по проектированию оснований и фун
даментов на вечномерзлых грунтах” .



р* с '  5 * 1 - Р а о ч в к и я  схема свай с  уяиранной пятой
а — оурошю явная с ш ,  б — буро опускная свая
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Рис. 5*2
Слана расчета буронабивной сваи о упаренной визой; 

а -  геологическая колонка, б -  свая* я -  расчетные темпе
ратуры трупа, г  -  впюра раочетва сопротивлений сдвигу

Рас. 5.8
Схема и расчету буроопускной ома о уверенной нятой: 

a -  геологическая колонка, б -  сааа, в -  расчетные темпера
туры грунта, в -  «пора расчетных сопротивлений сдвигу

IS



5.21. Железобетонная овая заводского изготовления заглубляется 
в бегов увфеввя не левее чей на 0,5  н; под яогаям концом ован сле
дует выполнять расчет бетона пяты на хцхщаплшшие.

5.22. Расчет оснований свайвнх Фундаментов с умиренной пятой
но Л группе предельных состояний (по деформациям) производится в со
ответствии о ш .4 .18  в 4.19 СНиП B -I8-76.

Ш Ш Р  РАСЧЕТА

Требуется оцредедить несущую способность буронабивной сваи с 
уширенной пятой. Диаметр отвода сваи 0 ,6  и, д а н а  сваи 5 м, диаметр 
уширеяяя I  м, высота ушрения 1 ,2  м. Оклаадеиие грунтов основания: 
предусматривается с помощью вентилируемого подполья. Ширина здания 
16 м*

Грунты площадки представлены мерзлыми супесями, имеющими сум* 
мерную влажность W c = 0 ,3 , льдиотоеть \ в ~ 0 ,2 , заооленаость 

Z  -  0 ,3?, подстилаемыми с глубина 3 м незаселенными суглинками 
с льдистоотъю А $ ~  0,3 , Расчетная глубина сезонного оттаивания Нг=
*= 2 м. Температура грунтов в естественный условиях to  на глубине 
10 м равна I  Д°С* Темлерааура начала замерзания засоленных супесчаг* 
КОС грунтов "tut е  -0 ,9 °С Р суглинистых грунтов ЬнЛ *  -0,3°С* 
Объемные теплоемкости и коэффишганта тешопроводности супесчаных 
грунтов Сн= 2,48 Дк/мэ . °С ЖАИ- 1,97 Вт/м"°С суглинистых См«2 ,06  
Д а/м ^С и  Л гг = 1,51 Вт/м*°С.

ф и  расчетной глубине оттаивания 2 м глубина погружения сваи 
в вечномерзлый г рунт А  -  5 -& з ».

Расчет выполняем но формуле (5 .1 ) при коейяшркенте условий ра
бота I  д .

Дня определения расчетных сопротивлений природного грунта сднйт- 
£7 во поверхности смерзания ствола сваи подразделяем вечномерзлую 
толщу в воне ствола на четыре (рис. 5 .2 ) слоя толщиной I  и 0 ,9  м.

Значения расчетных температур в середине каждого из этих слоев 
i z i  * вычисленные по ( М  П-18-76 гш. 4 Л  0-4.13. равны *  1 ,2 ; *1 ,4 ; 

*-1,8; -2 Д °С , значение расчетной температуры Ьм под подошвой 
уширенной пяты составляет —1,6°С . Расчетные сопротивления сдвигу 
мерзлого грунта по поверхности смерзания со сваей в середине 1-го  
слоя ври данных значениях температуры, согласно табл.6 и 4
ярил.6 , равны соответственно 0,066; 0,142; 0Д 60; 0,172 МШ. Расчет
ное давление на грунт (суглинок) лш  обшей глубине погружения сваи
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в мерзлые грунт 4 ,2  м составит, согласно табл Л  прил.6 0,77 
Ш1а.

Несущая способность уширенной пяти при площади ее отгранил на 
грунт Р =0,78 н г, площади смерзания по боковой поверхности сваи 
С I  = 4 ) Я рш  3,14 и ? , вычисленная ПО формуле (5 .2 ) цри т лт 0,9 
равна: 0

0,9*0,77*0,78 +  0,172*3,14 .  1,08 № .
Несущая способность стан за  снег сопротивления смерзанию по боко
вой поверхности ствола по ф одоле (5 .3 ) равна:

Ф е = 3.14*0,6(0,066*1,0+0,142*0,9 + 0 ,1 6 *0 ,9 ) =  0,64 МН.
Общая несущая опоообность оваи при Л? •= 1,1

ф  а 1,1 (1 ,08*1 ,0  +• 0 ,64 ) = 1,89 МН.
Цришаия в условии коэффициент надежности кц  =  1 ,2 , по п .4 .6  СНиП 
D -I8-76 находим расчетную гавдаку на основание

^  — 1+S2—  = 1,58 МН.
1,2

Пример 2. Требуется определить несущую способность сваи с 
уширенной пятой для тех не условий, что и в  примере I ,  но в  случав) 
когда в скважину до отметки -  5,5 м опускается типовая железобетон
ная свая сечением 0,4х0,4 » ,  длиной 6 к . Разбивка вечномерзлого 
грунта на слои такая же, как в примере I  (р и с .5 .2 ). Расчет несущей 
способности сваи производим по указаниям п .5 .15 , исходя из условия 
(5 .4 ). Величина *Ртр равна Ф с  , вычисленной в примере I

ЯРгр =  Ф с  = 0,64 № .

Расчетное сопротивление сдвигу по поверхности смерзания типо
вой сван о раствором, заполняющим околосвайное пространство, опре
деляем для слоев L -  1 ,2 ,3  (см .рис.5 .3 ) соответственно по табл.6 
и 3 при*.6 Cffiffi 0-18-76 0 ,66; 0,122; Ясцу* О ,141 M b.

фы  = 4*0,4*104 (0,66*1 +■ 0,122*0,85 +■ 0,141*0,85) »  0,46 МН.

Как ввдно; <  фгр , лоэтсыу при определении об общей несущей 
способности стан приншгается Щ. = ф ^  «  с , 46 ME.

Несущая способность уширенной части при толщине сдоя смерза
ния (  I  »  4 ),  равной 0 ,9  м но формуле (5 .2 ) составляет

*  0,9*0,77*0,78 + 0 ,172*3,14*0,9 = 1,03 МН.
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Общая несущая способность сваи при т  =  I Д

Ф  =  1 ,1  (1 ,0 3  +  0 ,4 6 ) =  1 ,6 4  МН.

При Ин =  1 ,2  расчетная нагрузка на основание до п .4 .6  СНиП П -18 - 

-7 6 :

Jf —l*Si—  _ 1,37 мн.
1,2
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П р и л о ж е н и е  I

Перечень комплекта оборудований д»яг производства 
работ по пщросяруйной технологии

1. ЕысоконнпорныЁ насосный агрегат <спеца|нкация рекомендуешь 
насосных агрегатов приведена в  табя.1 данного приложения).

2. Резиновые напорзнв рукава (спецификация рекомендуемых рука
вов приведена в  табл.2 данного приложения).

3 . Компрессор ПИЗ-5 кли другой марки, обеспечивающийдавление 
0,5-1 МПа о тем же расходом.

4. Нестандартное навесное оборудование:
даухкошонентный вертлюг (вода и воздух);
мониторная головка с переменным направлением сопел и удлините

лями для щшблшквнин струи к забою;
буровая штанга.

Чертежи навесного оборудования приведены на рис.2-5 в данных 
приложениях.
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Таблица I

Теяничесете данные ваоооа Марка насоса

УН 100/320 УН 200/320 358-14 4Р-700*

Цроиэводительность, ма/ч 6 12 9 22/75 * *

Давление воды, МПа 32 32 50 70/50 * *

Число оборотов двигателя, об/мин 1450 1450 780

Мощность ел.двигатедя, кВт 75 125 125 625

К.п.д. явоооа, % 82 84 84 92

Масса наооояой установки, жг 1680 2410 3150 28000

Завод-изготовитель Лвдиновский азфрегатный завод Опытный обра 1роеяеввкж$
г.Лвдиново зец насосный 

вавод ■̂ Крас
ный Молот*
ГаРровный

я Приведены характеристики насосной установки 4АН-700 аа базе автомашины КрАЗ-257 о насоса* 
ыаркиУР-700.

ш  В числители приведены технические данные насоса УБ-700 при диаметре плунжера 100 мм, 
в знаменателе -  то же при диаметре плунжера 120 ш

й



Таблица 2

Спецификация ха напорные рукава

Наименование изделия гейт Наружный Внутренний Макоимальное Наименование заво-
диаметр,

мм
диаметр,

т
рабочее дав
ление, МПа

да-изготовителя

йгкава резиновые высокого 23 10 31 Казанский завод
давления с металлическими 6282-73. 25 12 30 резино-технических
оплетками нормированные*

Рукава на
порные оп 29 16 24 изделий,г.Казаяь
леточной 34 20 22
конструк
ции 39 25 20

к Лукава шею? трехкратный запас прочности при разрыве гидравлическим давлением для стати
ческих условий работы и пятикратный -  для динамических условий



Цриложение 2

Общее устройство отцдаоструйной установки

Схема устройства и работа гщроструйной установки приведена, 
на рие.1.

Работах жидкость (воща) с помощь» насосного агрегата ( I )  по
лается пол давлением по вноожонапорннм рукавам (3 ) в двухкомпонен
тный вертлюг (5 ). Вертлюг закрепляется неподвижно, а работах жид
кость по вращающейся буровой колонна (8 ) поступает в  мониторную 
головку (6 ),  вращающуюся вместе с буровой штангой (8 )«  Штанга мо
нитора закрепляется на буровой установке (7 ),  которая обеспечива
ет ее вертикальное и вращательное движение.

С помощью комцрессора (2 ) по шлангам (4 ) воздух подается в 
вертлюг (5 ) и по штанге (8 ) подается на мониторную головку.

Штанга представляет собой две соосно закрепленных трубы, из 
которых внутренняя служит для передачи рабочей жадности от вертлю
га к мониторвой головке, а нарушая -  для подачи воздуха.

Сцадфскация р е ком е н д уе м ы х Т р у £  для подачи воды приведена
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Таблица 3

Спецификация на напорные труби

Наименование
изделия

ГОСТ Наружный
диаметр,

ш

Толщина
стенки,

ш

Внутренне
рабочее
давление,

МПа

Масса 1 хгл трубы, 
кг

Трубы бесшовные 20 6,0 38,4 8,1
холоднодеформзфо-
ванные

и „  8734-75, 
Трубы стальные 
бесиовние холод

25 
. 30

7,5
8,0

35,6
34,1

3.2
4.3

нодефоршфован- 38 9,0 30,4 6,4
НЫ6

40 9,0 28,9 6,8
45 10,0 28,4 8,6
50 10,0 25,6 9,8
80 8,0 12,8 14,1
90 8,0 11,4 14,3

100 8,0 10,2 18,0
ПО 8,0 9,3 20,0



Црилояение 3

Конструкция и изготовление узлов и деталей 
навесного обоснования

В состав навесного оборудования входит: дяухкодаоаентный 
верю тг; буровая штанга; монитор.

Шсоконанорннй двухкомпонентный вертлюг предназначен для при
шла води и воздуха и передали их во вращающуюся штангу (см .ряс.2 ). 
Вертлюг состоит из верхней пасти, предназначенной для рабочей нвд- 
кости (воды ), и нижней -  для воздуха. Вода через приемный штуцер 
(1 6 ). к которому -гфегоссся высоконапорный шланг» подается в прием
ную камеру вертлюга, далее по вращающейся трубе (3 ) вода поступа
ет в буровую колонну (р и с .1 ). Уплотнение достигается прокладками 
из графигивировакного свинца (7 ),  установленными в  обоймах (8 ).  
Распор уплотнителей создается с помощью пружины (9 ) .  Вращение вет
ла  осуществляется в упорных подшипниках (1 0 ).

В нижнюю часть вертлюга через штуцер (17 ) от компрессора но 
шлангам подается в приемную камеру сжатий воздух, который через 8 
сквозных отверстий 0 20 ш , расположенных в верхней части воздуш
ной трубы (4 ),  поступает в буровую колонну. Уплотнение для воздуш
ной трубы создается с помощью фторопластовой втулки (1 5 ). Труба 
вращается на унарном подшипнике (П ) .  Уплотнение между верхней к 
нижней частью корпуса вертлюга достигается с уплотненными кольца
ми из красной меди (1 2 ).

К сборочному чертежу вертлюга прилагаются деталировочнне с 
размерами деталей.

Монитор (3 ) жестко крепится на нижнем конце буровой штанги и 
вращается вместе с ней. Монитор состоит из кожуха (8 ) и соосно ус
танавливаемого с ним основания монитора (7 ),  по внутренней части 
которого рабочая жидкость поступает к насадкам для поперечного раз^ 
буриваяия (9 ) или к опцренной насадке вертикального разбуривания 
( I I ) .  В зависимости от необходимости вместо насадок (9  или I I )  ус
танавливаются заглушки. Сжатый воздух подается к кольцевой щели, 
образуемой с помощью воздушного щелеобразователя (1 0 ) по иежзруб- 
ному пространству мавду основанием (7 ) и коцухом монитора (8 ). 
Насадки (заглушка) для вертикального разбуривания крепятся к кор
пусу монитора с помощью фиксатора (1 2 ). Крепление труб буровой 
штанги к монитору и вертлюгу осуществляется переходными муфтами и
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контргайками (4 ,5 ) (р и с,4 ).  Уплотнение соединений достигается коль
цами из красной меди (6 ) ,

Ь  случае необходимости (дан приближения струи к  забою при бу
рении уширвний диаметром более 600 ш  ш есто насадок поперечного 
разбуривания (9 ) и воздушных п$елеобразоватзяей (1 0 ) вворачивается 
удлинитель насадок монитора (рис* 5 ).

Рис» 2т Дхухкошюнентннй вертлюг
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Ржо.2.1. Верхняя ч а с »  корпуса вертдвга

ы и

Рас. 2 .2 . Латунная в т у я г а
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5)

Рио. 2 .3 . Наружная «руда для подачи воздуха (а )  и вы- 
ооконапораая внутренняя труда для подачи води (о )



рис .2 .4 . Нижняя крышка вертлюга "вода-воздух"

МЛ А

Рис. 2 *5 . Нижняя часть корпуса вертлюга
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Рис. 3 . Днухкошюнентный монитор



шсс М М

Рис. 3.1* Еочгх монитора

Ряс* 3*2» Основание монитора
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Рис. 3.3. Переходная муфта воздушной трубы

. нт*гI ----- * * “ -------- н
$
£ 1 я

Рис. 3.4. Контргайка для воздушной трубы

HSk>W

Рис. 3.5. Контргайка для водяной трубы
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5)а)

Ряс. 4* Тнхш насадок дна гидроструйного бурения:
а -  опареннне яасадяк продольного разбуривания; б -  
заглушка: в -  насадки попаренного разбуривания с ф 
cones I #S; 2: 2t5: 3 ни (2 н е .);  г  -  мздужннй щела- 
обрааоватол* (2 s s . );  д -  заглушка для поперечного 
разбуривания (2шт.)



Рне. 4 Л «  Фиксатор спаренной насадки продольного разбуривания

Рис. 5 . Удлинители дин приближения струи к забоя
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