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Утвержден 
Решением Комиссии 
Таможенного союза 

от 9 декабря 2011 г. № 876

Перечень документов в области стандартизации, содержащих правила и 
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила 

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции 

легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) и осуществления оценки 
(подтверждения) соответствия продукции

№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
Одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные 

текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, 
одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий

1 С татья 11 
О тбор проб Г О С Т  8844-75

«П олотна трикотаж ны е. 
П равила прием ки и метод 
отбора проб»

2
Г О С Т  9173-86

«И зделия трикотаж ны е. 
П равила приемки»

3
Г О С Т  13587-77

«П олотна нетканы е и изделия 
ш тучны е нетканы е. П равила 
прием ки и метод отбора проб»

4
Г О С Т  16218.0-82

«И зделия текстильн о
галантерейны е. П равила 
прием ки и метод отбора проб»

5

Г О С Т  18321-73

«С татистический контроль 
качества» М етоды  случайного 
отбора вы борок ш тучной 
продукции

6
Г О С Т  20566-75

«Т кани и ш тучны е изделия 
текстильны е. П равила прием ки 
и метод отбора проб»

7
Г О С Т  23948-80

«И зделия ш вейны е. П равила 
прием ки»

8
Г О С Т  25451-82

«К ож а искусственная и 
синтетическая. П равила 
прием ки»

9
Г О С Т  26666.0-85

«М ех искусственны й 
трикотаж ны й. П равила прием ки 
и метод отбора проб»

10
М У К  4.1/4.3.1485-03

«Гигиеническая оценка одеж ды  
для детей, подростков и

вологодское кружево официальный сайт

https://meganorm.ru/fire/fire.htm
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
взрослых. М етоды  контроля. 
Х им ические ф акторы . 
Ф изические факторы »

11 С татья 11 
И дентиф икация Г О С Т  3897-87

«И зделия трикотаж ны е. 
М аркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение»

12

Г О С Т  4659-79

«Ткани и пряж а 
чистош ерстяны е и 
полуш ерстяны е. М етоды  
хи м ических испы таний»

13

Г О С Т  8737-77

«Т кани и ш тучны е изделия 
хлопчатобум аж ны е, из пряж и 
хи м ических волокон  и 
смеш анные. П ервичная 
упаковка и маркировка»

14
Г О С Т  10581-91

«И зделия ш вейны е. 
М аркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение»

15

Г О С Т  12453-77

«Т кани и ш тучны е изделия 
чистольняны е, льняны е и 
полульняны е. П ервичная 
упаковка и маркировка»

16 Г О С Т  16958-71
«И зделия текстильны е. 
С им волы  по уходу»

17
Г О С Т  И С О  3758-2010

«И зделия текстильны е. 
М аркировка сим волам и по 
уходу»

18
СТБ ISO 3758-2011

«И зделия текстильны е. 
М аркировка сим волам и по 
уходу»

19

Г О С Т  19411-88

«И зделия текстильн о
галантерейны е тканы е, 
плетены е, вязаные, витые, 
м етраж ны е и ш тучные. 
М аркировка и первичная 
упаковка»

20 Г О С Т  25227-82 «И зделия текстильны е. 
С им волы  по уходу»

21

Г О С Т  25617-83

«Т кани и изделия льняные, 
полульняны е, 
хлопчатобум аж ны е и 
смеш анные. М етоды  
хи м ических испы таний»

22
Г О С Т  26623-83

«М атериалы  и изделия 
текстильны е. О бозначения по 
содерж анию  сырья»
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23

С ТБ 948-2007
«М атериалы  и изделия 
текстильны е. О бозначения 
состава сы рья»

24
Г О С Т  30084-93

«М атериалы  текстильны е. 
П ервичная маркировка»

25

Г О С Т  30387-95

«П олотна и изделия 
трикотаж ны е. М етоды  
определения вида и массовой 
доли  сырья»

26

Г О С Т  Р  50721-94

«П олотна и изделия 
трикотаж ны е. М етоды  
определения вида и м ассовой 
доли  сырья»

27

С ТБ Г О С Т  Р 50721-97

«П олотна и изделия 
трикотаж ны е. М етоды  
определения вида и массовой 
доли  сырья»

28
Г О С Т  Р 51293-99

«И дентиф икация продукции. 
О бщ ие полож ения»

29

Г О С Т  Р 51793-2001

«М атериалы  текстильны е. 
П окры тия и изделия ковровы е 
маш инного способа 
производства. И нф орм ация для 
потребителя»

30

Г О С Т Р И С О  1833- 
2001

«М атериалы  текстильны е. 
М етоды  количественного 
хим ического анализа 
двухком понентны х смесей 
волокон»

31

Г О С Т И С О  1833-2001

«М атериалы  текстильны е. 
М етоды  количественного 
хим ического анализа 
двухком понентны х смесей 
волокон»

32

Г О С Т И С О  5088-2001

«М атериалы  текстильны е. 
М етоды  количественного 
анализа трехком понентны х 
смесей волокон»

33
Г О С Т Р И С О  1833-1-
2008

«М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический 
анализ. Ч асть 1. О бщ ие 
принципы  испы таний»

34
Г О С Т Р И С О  1833-2-
2008

«М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический 
анализ. Ч асть 2. 
Т рехком понентны е смеси
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п/п

Элементы
технического
регламента

Таможенного
союза
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изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
волокон»

35

ГОСТРИСО 1833-3- 
2008

«Материалы текстильные. 
Количественный химический 
анализ. Часть 3. Смеси 
ацетатного и некоторых других 
волокон (метод с 
использованием ацетона)»

36

ГОСТРИСО 1833-5- 
2008

«Материалы текстильные. 
Количественный химический 
анализ. Часть 5. Смеси 
вискозного, медно-аммиачного 
или высокомодульного и 
хлопковых волокон (метод с 
использованием цинката 
натрия)»

37

ГОСТРИСО 1833-7-
2008

«Материалы текстильные. 
Количественный химический 
анализ. Часть 7. Смеси 
полиамидных и некоторых 
других волокон (метод с 
использованием муравьиной 
кислоты)»

38

ГОСТРИСО 1833-8- 
2008

«Материалы текстильные. 
Количественный химический 
анализ. Часть 8. Смеси 
ацетатного и триацетатного 
волокон (метод с 
использованием ацетона)»

39

ГОСТРИСО 1833-10- 
2008

«Материалы текстильные. 
Количественный химический 
анализ. Часть 10. Смеси 
триацетатного или 
полилактидного и некоторых 
других волокон (метод с 
использованием 
дихлорметана)»

40

ГОСТРИСО 1833-11- 
2008

«Материалы текстильные. 
Количественный химический 
анализ. Часть 11. Смеси 
целлюлозного и полиэфирного 
волокон (метод с 
использованием серной 
кислоты)»

41 ГОСТРИСО 1833-12- 
2008

«Материалы текстильные. 
Количественный химический
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1 2 3 4 5
анализ. Ч асть 12. Смеси 
акрилового,
модиф ицированны х акриловы х, 
эластановы х,
поливинилхлоридны х волокон 
и некоторы х других волокон 
(м етод с использованием  
диметилф орм ам ида)»

42

Г О С Т Р И С О  1833-13- 
2008

М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический  
анализ. Ч асть 13. С меси 
некоторы х
поливинилхлоридны х волокон 
и некоторы х других волокон 
(м етод с использованием  
сероуглерода/ ацетона)

43

Г О С Т Р И С О  1833-14-
2008

М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический  
анализ. Ч асть 14. С меси 
ацетатного и некоторы х 
поливинилхлоридны х волокон 
(м етод с использование 
уксусной кислоты )

44

Г О С Т Р И С О  1833-16- 
2007

«М атериалы текстильные. 
Количественный химический 
анализ. Часть 16. Смеси 
полипропиленовых волокон и 
некоторых

45

Г О С Т Р И С О  1833-17- 
2008

М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический 
анализ. Ч асть 17. Смеси 
поливинилхлоридны х волокон 
(гомополим еров винилхлорида) 
и некоторы х других волокон 
(м етод с использованием  
серной кислоты )

46

Г О С Т Р И С О  1833-18- 
2008

М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический 
анализ. Ч асть 18. Смеси 
натурального ш елкового 
волокна и ш ерстяного волокна 
или волокна из волос ж ивотны х 
(м етод с использованием  
серной кислоты )

47
Г О С Т Р И С О  1833-19- 
2008

М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический 
анализ. Ч асть 19. Смеси
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технического

регламента
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союза
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Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
целлю лозны х волокон  и 
асбестового волокна (м етод 
нагревания)

48

Г О С Т Р И С О  1833-21- 
2008

М атериалы  текстильны е. 
К оличественны й хим ический  
анализ. Ч асть 21. Смеси 
поливинилхлоридны х волокон, 
некоторы х модиф ицированны х 
акриловы х, некоторы х 
эластановы х, ацетатны х, 
триацетатны х и некоторы х 
других волокон  (м етод с 
использованием  
циклогексанона)

49
Г О С Т И С О  5089-2001

«М атериалы  текстильны е. 
П одготовка проб для 
хи м ических испы таний»

50 С татья 11
К лим атические
условия
проведения
испы таний

Г О С Т  10681-75

«М атериалы  текстильны е. 
К лим атические условия для 
кондиционирования и 
испы тания проб и методы  их 
определения»

51

С ТБ ISO 139-2008

«М атериалы  текстильны е. 
С тандартны е атм осф ерны е 
условия для 
кондиционирования и 
испы таний» в части 
стандартны х климатических 
условий»

52

Г О С Т  Р И С О  139- 
2007

«М атериалы  текстильны е. 
С тандартны е атм осф ерны е 
условия для 
кондиционирования и 
проведения испы таний» в 
части стандартны х 
клим атических условий»

53

М У К  4.1/4.3.1485-03

«Г игиеническая оценка 
одеж ды  для детей, подростков и 
взрослых. М етоды  контроля. 
Х им ические ф акторы . 
Ф изические ф акторы »

54 П рилож ение 3 
У ровень 
напряж енности  
электростатичес 
кого поля

М У К  4.1/4.3.1485-03

«Гигиеническая оценка одеж ды  
для детей, подростков и 
взрослых. М етоды  контроля. 
Х им ические ф акторы . 
Ф изические факторы »
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза
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ние
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55

С анП иН  9-29.7-95

«С анитарны е нормы  
допустим ы х уровней 
ф изических факторов при 
прим енении товаров народного 
потребления в бы товы х 
условиях. М етодика измерения 
напряж енности  
электростатического поля»

56

С анП иН  № 9-29-95 
(РФ  2.1 .8.042-96)

«С анитарны е нормы  
допустим ы х уровней 
ф изических факторов при 
прим енении товаров народного 
потребления в бы товы х 
условиях»

57 П рилож ение 3 
Требования 
хи м и ко
биологической  
безопасности:
- гигроско
пичность

Г О С Т  3816-81 (И СО  
811-81)

«П олотна текстильны е. 
М етоды  определения 
гигроскопических и 
водоотталкиваю щ их свойств»

58 П рилож ение 3 
- воздухопро
ницаемость

Г О С Т  12088-77

«М атериалы  текстильны е и 
изделия из них. М етод 
определения 
воздухопроницаем ости»

59
Г О С Т  И С О  9237-2002

«М атериалы  текстильны е. 
М етод определения 
воздухопроницаемости»

60 С татья 5 
- устойчивость 
окраски Г О С Т  9733.0-83

«М атериалы  текстильны е. 
О бщ ие требования к методам  
испы таний устойчивости 
окраски  к ф изико-хим ическим  
воздействиям»

61
Г О С Т  9733.4-83

«М атериалы  текстильны е. 
М етод испы тания устойчивости 
окраски  к стиркам»

62

Г О С Т  9733.5-83

«М атериалы  текстильны е. 
М етод испы тания устойчивости 
окраски к дистиллированной 
воде»

63
Г О С Т  9733.6-83

«М атериалы  текстильны е. 
М етоды  испы таний 
устойчивости  окрасок к  «поту»

64
Г О С Т  9733.9-83

«М атериалы  текстильны е. 
М етод испы тания устойчивости  
окраски к морской  воде»
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65

Г О С Т  9733.27-83
«М атериалы  текстильны е. 
М етод испы тания устойчивости  
окраски к трению »

66

С ТБ ISO  105-Х 12-
2009

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски». Ч асть  Х12. М етод 
определения устойчивости  
окраски к трению

67

Г О С Т  2351-88

«И зделия и полотна 
трикотаж ны е. Н орм ы  
устойчивости  окраски  и методы  
ее определения»

68

Г О С Т  7779-75

«Т кани и изделия ш тучны е 
ш елковы е и полуш елковы е. 
Н орм ы  устойчивости  окраски и 
методы  ее определения»

69

Г О С Т  7780-78

«Т кани и ш тучны е изделия 
льняны е и полульняны е. Н ормы  
устойчивости  окраски  и методы  
ее определения»

70

Г О С Т  7913-76

«Т кани и ш тучны е изделия 
хлопчатобум аж ны е и 
смеш анные. Н орм ы  
устойчивости  окраски и методы  
ее определения»

71

Г О С Т  11151-77

«Т кани чи стош ерстяны е и 
полуш ерстяны е. Н ормы  
устойчивости  окраски и методы  
ее определения»

72

Г О С Т  23433-79

«Т кани и ш тучны е изделия из 
хи м ических волокон. Н ормы  
устойчивости  окраски и методы  
ее определения»

73

Г О С Т  23627-89

«И зделия текстильн о
галантерейны е тканы е, 
плетены е, виты е и вязаные, 
м етраж ны е и ш тучны е. Н ормы  
устойчивости  окраски и методы  
ее определения»

74 «И зделия ш тучны е тканы е и 
ткани  набивны е

Г О С Т  13527-78
чистош ерстяны е и 
полуш ерстяны е. Н орм ы  
устойчивости  окраски и методы  
ее определения»

75 Г О С Т Р И С О  105- «М атериалы  текстильны е.
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АО 1-99 О пределение устойчивости  

окраски. Ч асть А01. О бщ ие 
требования к проведению  
испы таний»

76

Г О С Т И С О  105-А01- 
2002

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А01. О бщ ие 
требования к проведению  
испы таний»

77

Г О С Т Р И С О  105- 
А 02-99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А02. Серая 
ш кала для оценки  изменения 
окраски»

78

Г О С Т И С О  105-А02- 
2002

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А02. Серая 
ш кала для оценки  изменения 
окраски»

79

Г О С Т Р И С О  105-
АОЗ-99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А03. Серая 
ш кала для оценки  степени 
закраш ивания»

80

Г О С Т И С О  105-А03- 
2002

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А03. Серая 
ш кала для оценки  степени 
закраш ивания»

81

Г О С Т Р И С О  105- 
А 04-99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А04.
М етод инструм ентальной 
оценки степени закраш ивания 
смеж ны х тканей»

82

Г О С Т И С О  105-А04- 
2002

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А04. М етод 
инструм ентальной оценки 
степени закраш ивания смеж ны х 
тканей»

83

Г О С Т Р И С О  105-
А 05-99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть А05. М етод 
инструм ентальной оценки 
изм енения окраски для
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
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Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
определения баллов по серой 
ш кале»

84

С ТБ ISO 105-С10- 
2009

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть СЮ . М етод 
определения устойчивости  
окраски к действию  стирки с 
мы лом или с мы лом и содой»

85

С ТБ ISO 105-Е01- 
2009

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть Е01. М етод 
определения устойчивости  
окраски к воздействию  воды»

86

Г О С Т Р И С О  105- 
Е02-99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть Е02. М етод 
определения устойчивости  
окраски к действию  м орской 
воды»

87

Г О С Т  И С О  105-Е02- 
2002

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть Е02. М етод 
определения устойчивости  
окраски к действию  морской 
воды»

88

С ТБ ISO 105-Е04- 
2010

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть Е04. М етод 
определения устойчивости  
окраски  к поту»

89

Г О С Т Р И С О  105-F-99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть F. Т кани 
стандартны е смеж ные. 
Технические требования»

90

Г О С Т  И С О  105-F- 
2002

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть F. Ткани 
стандартны е смеж ные. 
Технические требования»

91

Г О С Т Р И С О  105-F10- 
99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть F10. Ткани 
см еж ны е м ногоком понентны е. 
Т ехнические требования»

92
Г О С Т  И С О  105-F10- «М атериалы  текстильны е.



26

№
п/п

Элементы
технического

регламента
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союза
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Информация об 
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Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
2002 О пределение устойчивости  

окраски. Ч асть П О . Ткани 
см еж ны е м ногоком понентны е. 
Т ехнические требования»

93

Г О С Т Р И С О  105-J01-
99

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть J01. О бщ ие 
требования к
инструм ентальном у методу 
изм ерения цвета поверхности»

94

Г О С Т И С О  105-J01- 
2002

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение устойчивости  
окраски. Ч асть J01. О бщ ие 
требования к
инструм ентальном у методу 
изм ерения цвета поверхности»

95 П рилож ение 3 
- водопоглощ е- 
ние

п.3.10 ГО С Т  11027-80

«Т кани и ш тучны е изделия 
хлопчатобум аж ны е м ахровы е и 
вафельные. О бщ ие технические 
условия»

96
Г О С Т  3816-81 (И СО  
811-81)

«П олотна текстильны е. М етоды  
определения гигроскопических 
и водоотталкиваю щ их свойств»

97 С татья 4 
наличие запаха

Г О С Т  30877-2003

«М атериалы  текстильны е. 
П окры тия и изделия ковровы е 
напольны е. П оказатели  
безопасности  и методы  их 
определения»

98

М У К  4.1/4.3 1485-03

«М етоды  контроля. 
Х им ические
ф акторы /ф изические факторы. 
Г игиеническая оценка одеж ды  
для детей, подростков и 
взрослы х»

99 П рилож ение 3 
П рилож ение 4 
П рилож ение 7

Требования 
химической  
безопасности: 
- вы деление 
вредны х для 
здоровья 
хим ических 
веществ:

Г О С Т  Р 51309-99

«В ода питьевая. О пределение 
содерж ания элем ентов 
м етодами атомной 
спектром етрии»

100

П Н Д  Ф 14.2.22-95

«М етодика вы полнения 
изм ерений массовой 
концентрации ионов ж елеза, 
кадмия, свинца, цинка и хром а 
в пробах природны х и сточны х 
вод м етодом  плам енной 
атом но-абсорбционной 
спектром етрии»
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п/п

Элементы
технического
регламента
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ние

1 2 3 4 5
101 - кобальт, медь, 

никель, мышьяк, 
хром, свинец

ПНДФ 14.1:2:4.139- 
98

«Методика выполнения 
измерений кобальта, никеля, 
меди, хрома, цинка, марганца, 
железа, серебра в питьевых, 
природных и сточных водах 
методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии с пламенной 
атомизацией»

102

ПНДФ 14.1:2:4.140- 
98

«Методика выполнения 
измерений бериллия, ванадия, 
висмута, кадмия, кобальта, 
меди, молибдена, мышьяка, 
никеля, олова, свинца, селена, 
серебра, сурьмы и хрома в 
питьевых, природных и 
сточных водах методом атомно
абсорбционной спектрометрии 
с электрометрической 
атомизацией»

103

ПНДФ 14.1:2:4.143- 
98

«Методика выполнения 
измерений алюминия, бария, 
бора, железа, кобальта, 
марганца, меди, никеля, 
стронция, титана, хрома и 
цинка в питьевых, природных и 
сточных водах методом ICP 
спектрометрии»

104

МУК 4.1.742-99

«Инверсионное 
вольтамперометрическое 
измерение концентрации ионов 
цинка, кадмия, свинца и меди в 
воде»

105

МУК 4.1.1256-03

«Измерение массовой концент
рации цинка
флуориметрическим методом в 
пробах питьевой воды и воды 
поверхностных и подземных 
источников водопользования»

106

МУК 4.1.1258-03

«Измерение массовой 
концентра-ции меди 
флуориметрическим методом в 
пробах питьевой воды и воды 
поверхностных и подземных 
источников водопользования»

107 МВИ.МН 1792-2002 «Методика выполнения 
измерений концентраций
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п/п

Элементы
технического

регламента
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союза

Обозначение 
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Информация об 
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Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
элем ентов в ж идких пробах на 
спектром етре A R L  3410+ »

108
С ТБ Г О С Т  Р  51309- 
2001

«В ода питьевая. О пределение 
содерж ания элем ентов 
м етодам и атомной 
спектром етрии»

109

С Т Б И С О  11885-2002

«К ачество воды. О пределение 
33 элем ентов методом  атом но
эм иссионной  спектром етрии с 
индуктивно-связанной 
плазмой»

109
И С О  11969-96 «К ачество воды. О пределение 

мы ш ьяка»
110

Г О С Т  4152-89
«В ода питьевая. М етод 
определения массовой 
концентрации мы ш ьяка»

111

М В И .М Н  3057-2008

«М етодика вы полнения изм е
рений  концентраций тяж елы х 
м еталлов в водны х матрицах 
м етодом  плам енной атомно- 
абсорбциооной спектром етрии»

112

И С О  8288-1986

«К ачество воды. О пределение 
содерж ания кобальта, никеля, 
меди, цинка, кадмия и свинца. 
С пектром етрический метод 
атом ной абсорбции в пламени»

113

С Т Б И С О  15586-2011

«К ачество воды. О бнаруж ение 
м икроэлем ентов атом но
абсорбционной спектром етрии 
с использованием  граф итовой 
печи»

114
СТБ Г О С Т  Р 51212- 
2001

«В ода питьевая. М етоды  
определения содерж ания общ ей 
ртути  бесплам енной атом но
абсорбционной 
спектром етрией»

115

И С О  16590:2000

«К ачество воды. О пределение 
содерж ания ртути. М етоды , 
вклю чаю щ ие обогащ ение 
ам альгамированием »

116
С Т Р К И С О  16590- 
2007

«К ачество воды. О пределение 
содерж ания ртути. М етоды, 
вклю чаю щ ие обогащ ение 
ам альгамированием »

117
Г О С Т  22001-87 «Реактивы  и особо чисты е 

вещ ества. М етод атомно-
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п/п

Элементы
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регламента
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Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
абсорбционной спектром етрии 
определения прим есей 
хи м ических элементов»

118
Г О С Т  26927-86

«С ы рье и продукты  пищ евые. 
М етод определения ртути»

119 - содерж ание
свободного
ф орм альдегида Г О С Т  25617-83

«Т кани и изделия льняные, 
полульняны е, 
хлопчатобум аж ны е и 
смеш анные. М етоды  
хи м ических испы таний»

120

М У К  4.1.1272-03

«И зм ерение массовой 
концентрации ф орм альдегида 
ф луорим етрическим  м етодом  в 
воздухе рабочей  зоны  и 
атмосф ерном  воздухе 
населенны х мест»

121
М У К  4.1.1045-01

«В Э Ж Х  определение 
ф орм альде-гида и предельны х 
альдегидов (С 2-С 10) в воздухе»

122
М У К  4.1.1053-01

«И онохром атограф ическое 
определение ф орм альдегида в
воздухе»

123

М У К  4.1.1265-03

«И зм ерение м ассовой 
концентрации ф орм альдегида 
ф луорим етрическим  м етодом  в 
пробах питьевой  воды  и воды  
поверхностны х и подзем ны х 
источников водопользования»

124

М У  №  266

«П о газохром атограф ическом у 
измерению  концентраций 
ф орм альдегида в атм осф ерном  
воздухе»

125

СТБ ISO 14184-1-2011

«М атериалы  текстильны е. 
О пределение содерж ания 
формальдегида. Ч асть 1. 
О пределение содерж ания 
свободного и гидролизованного 
ф орм альдегида м етодом  водной 
экстракции»

126

С Т Р К И С О  14184-2- 
2009

«Текстиль. О пределение 
содерж ания формальдегида. 
Ч асть 2. С вободны й 
ф орм альдегид (метод 
поглощ ения паром)»

127 - акрилонитрил
Г О С Т  22648-77

«П ластм ассы . М етоды  
определения гигиенических
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п/п
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технического

регламента
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изменении

Наименование стандарта
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ние

1 2 3 4 5
показателей»

128

Г О С Т  30713-2000

«В олокно
полиакрилнитрильное. 
О пределение концентрации 
м играции нитрила акриловой  
кислоты  в воздух. М етод 
газовой  хроматограф ии»

129

М У К  4.1.658-96

«М етодические указания по 
газо-хром атограф ическом у 
определению  акрилонитрила в
воде»

130

М У К  2.3.3.052-96

«С анитарно-хим ические 
исследования изделий из 
полистирола и сополимеров
стирола»

131

М У К  4.1.1206-03

«Г азохром атограф ическое 
определение акрилонитрила, 
ацетонитрила, дим етил- 
ф ормамида, диэтилам ина и 
триэтилам ина, в воде»

132

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определе-ние гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, ме- 
тилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н-пропанола, н- 
пропилацетата, изо- 
бутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
М -, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а -  
м етилстирола в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

133

М У К  4.1.580-96

«О пределение нитрила 
акриловой  кислоты , 
вы деляю щ егося из 
полиакрилонитрильного 
волокна в воздух, методом 
газовой хром атограф ии»

134

М У К  4.1.1044а-01

«Г азохром атограф ическое оп ре
деление акрилонитрила, 
ацетонитрила, дим етилам ина, 
диметилф орм ам ида, 
диэтилам ина, пропиламина,
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1 2 3 4 5
триэтилам ина и этилам ина в 
воздухе»

135
Р Д  52.04.186-89

«Руководство по контролю  
загрязнения атмосф еры »

136

И нструкция 4 .1 .10-14- 
91-2005

«Г азохром атограф ический 
метод определения остаточны х 
м оном еров и 
неполим еризую щ ихся 
примесей, вы деляю щ ихся из 
полистирольны х пластиков в 
воде, модельны х средах и 
пищ евы х продуктах»

137

М У  11-12-25-96

«М етодические указания по 
определению  нитрила 
акриловой  кислоты  в 
вы тяж ках (потовая ж идкость) 
из волокна «Н итрон Д» 
методом  газож идкостной 
хром атограф ии»

138

М У  268-93

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
измерению  концентраций 
цианистого водорода и нитрила 
акриловой  кислоты  в воздухе»

139 - ацетальдегид

МР 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определе-ние гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, ме- 
тилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н-пропанола, н- 
пропилацетата, изо- 
бутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
M -, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а - 
метилстирола в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

140
МУК 4.1.1045-01

«В Э Ж Х  определение 
ф орм альде-гида и предельны х 
альдегидов (С 2-С 10) в воздухе»

141
М У К  4.1.1957-05

«Г азохром атограф ическое 
опреде-ление винилхлорида и 
ацетальдегида в воздухе»

142 МР 01.022-07 «Г азохром атограф ическое
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ние

1 2 3 4 5
определе-ние ацетальдегида, 
ацетона, м етилацетата, этилаце- 
тата, метанола, изопропанола, 
этанола, н -пропилацетата, н- 
пропанола, изобутилацетата, 
бутилацетата, изобутанола, н- 
бутанола, вы деляю -щ ихся в 
воздуш ную  среду из 
материалов различно-го 
состава»

143

М В И .М Н  2558-2006

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
ацетона и ацетальдегида в 
вы тяж ках м одельны х сред, 
имитирую щ их пищ евы е 
продукты, м етодом  газовой 
хроматограф ии»

144

МУ 2563-82

«М етодические указания по 
ф отом етрическом у измерению  
концентраций ацетальдегида в 
воздухе рабочей  зоны »

145 - ацетон

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, 
м етилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н -пропанола, н- 
пропилацетата,
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
М -, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а -  
м етилстирола в водны х 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

146

М У К  4.1.649-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в воде»

147

М У К  4.1.650-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ацетона, 
метанола, бензола, толуола, 
этилбензола, пентана, 
о-, м-, п-ксилола, гексана,
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
октана и декана в воде»

148

М У К  4.1.618-96

«М етодические указания по 
хром ато
массспектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в 
атмосф ерном  воздухе»

149

М У К  4.1.598-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ароматических, 
серосодерж ащ их, 
галогеносодерж ащ их вещ еств, 
метанола, ац етона и 
ацетонитрила в атмосф ерном 
воздухе»

150

М У К  4.1.600-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ацетона, метанола 
и изопропанола в атм осф ерном
воздухе»

151

М Р 01.022-07

«Г азохром атограф ическое 
определение ацетальдегида, 
ацетона, метилацетата, 
этилацетата, метанола, 
изопропанола, этанола, н- 
пропилацетата, н-пропанола, 
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
вы деляю щ ихся в воздуш ную  
среду из материалов различного 
состава»

152

М В И . М Н  2558-2006

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
ацетона и ацетальдегида в 
вы тяж ках модельны х сред, 
имитирую щ их пищ евы е 
продукты, м етодом  газовой 
хроматограф ии»

153
Р Д  52.04.186-89 «Руководство по контролю  

загрязнения атмосф еры »
154 - бензол

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, 
м етилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н-пропанола, н-
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта
Примеча

ние

1 2 3 4 5
пропилацетата,
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
М -, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а -  
м етилстирола в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

155

И нструкция 4 .1.11-11- 
13-2004

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
бензола, толуола, хлорбензола, 
этилбензола, о-ксилола, стирола 
в воде м етодом  хром атом асс- 
спектром етрии»

156

М У К  4.1.650-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ацетона, 
метанола, бензола, толуола, 
этилбензола, пентана, о-, м-, п- 
ксилола, гексана, октана и 
декана в воде»

157

И нструкция 4 .1 .10-15- 
91-2005

«Г азохром атограф ический 
метод определения остаточны х 
м ономеров и 
неполим еризую щ ихся 
примесей, вы деляю щ ихся из 
полистирольны х пластиков в 
воде, м одельны х средах и 
пищ евы х продуктах»

158

М У К  4.1.739-99

«Х роматомасс- 
спектром етрическое 
определения бензола, толуола, 
хлорбензола, этилбензола, о- 
ксилола, стирола в воде»

159

М У К  4.1.1205-03

«Г азохром атограф ическое 
определение бензола, 
трихлорэтилена, толуола, тетра- 
хлорэтилена, хлорбензола, 
этилбензола, м-, п -ксилолов, о- 
ксилола, стирола, 
изопропилбензола, 
ортохлортолуола и наф талина в 
воде»

160
М У К  4.1 .649-96

«М етодические указания по 
хром атом асспектром етрическо
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
му определению  летучих 
органических вещ еств в воде»

161

М Р №  29 Ф Ц /830

«Г азохром атограф ическое оп ре
деление массовой 
концентрации бензола, толуола, 
этилбензола, м-, п-, и о- 
ксилолов, изопропилбензо-ла, 
н -пропилбензола, стирола, а -  
м етилстирола в водных 
вы тяж ках из полистирольны х 
пластиков»

162

Г О С Т  26150-84

«М атериалы  и изделия 
строительны е полимерны е 
отделочны е на основе 
поливинилхлорида. М етод 
санитарно-хим ической  оценки»

163

М У К  4.1.618-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в 
атм осф ерном  воздухе»

164

М У К  4.1.598-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ароматических, 
серосодерж ащ их, 
галогеносодерж ащ их вещ еств, 
метанола, ацетона и 
ацетонитрила в атмосф ерном 
воздухе»

165

М Р 01.023-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
бензола, толуола, этилбензола, 
м-, о-, п-ксилола, 
изопропилбензола, н- 
пропилбензола, стирола, а- 
метилстирола, бензальдегида, 
вы деляю щ ихся в воздуш ную  
среду из м атериалов различного 
состава»

166

М У  №  4477-87

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
изм ерению  концентраций 
бензола, толуола и п -ксилола в 
воздухе рабочей  зоны »

167 - винилацетат Г О С Т  22648-77 «П ластм ассы . М етоды
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
определения гигиенических 
показателей»

168

М Р 2915-82

«М етодические реком ендации 
по определению  винилацетата в 
воде м етодом  газож идкостной  
хроматограф ии»

169

М Р 1870-78

«М етодические реком ендации 
по меркурим етрическом у 
определению  малы х количеств 
винилацетата в воде, в 
водноспиртовы х растворах и 
пищ евы х продуктах»

170 - гексам етилен- 
диам ин

М Р 1503-76

«М етодические реком ендации 
по определению  
гексам етилендиам ина в воде 
при санитарно-хим ических 
исследованиях в полимерны х 
материалах, прим еняем ы х в 
пищ евой и текстильной 
пром ы ш ленности»

171

И нструкция №  880-71

«И нструкция по санитарно
хи м ическом у исследованию  
изделий, изготовленны х из 
полим ерны х и других 
синтетических материалов, 
предназначенны х для контакта 
с пищ евы м и продуктами»

172

И нструкция 2 .3 .3 .10- 
15-64-2005

«С анитарно-хим ические 
исследования изделий, 
изготовленны х из полимерны х 
и других синтетических 
материалов, контактирую щ их с 
пищ евы м и продуктами»

173

М В И . М Н  1402-2000

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
дибутилф талата и 
диоктилф талата в водной и 
водно-спиртовы х средах 
м етодом  газовой 
хром атограф ии»

174 - дим етилте- 
реф талат

М У К  4.1.745-99

«Г азохром атограф ическое 
определение дим етилового 
эф и ра тереф талевой  кислоты  в 
воде»;
И нструкция №  880-71 
«И нструкция по санитарно-



37

№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
хим ическом у исследованию  
изделий, изготовленны х из 
полим ерны х и других 
синтетических материалов, 
предназначенны х для контакта 
с пищ евы м и продуктами»

175

М Р 01.025-07

«Г азохром атограф ическое 
определение диметилф талата, 
диметилтереф талата, диэтил- 
ф талата, дибутилф талата, 
бутилбензилф талата, 
бис(2-этилгексил)ф талата и 
диоктилф талата в водны х 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

176

И нструкция 4 .1.11-11- 
19-2004

«М В И  концентрации 
дим етилового эф ира 
тереф талевой  кислоты  в воде 
м етодом  газовой 
хроматограф ии»

177

М В И . М Н  2367-2005

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
дим етилового эф ира 
тереф талевой  кислоты  в 
м одельны х средах, 
имитирую щ их пищ евы е 
продукты, м етодом  газовой 
хроматограф ии»

178

М У  № 2704-83

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  метилтолуилата, 
динила дим етилтереф талата в 
воздухе»

179 - дим етилф ор- 
мамид

М У К  4.1.1206-03

«Г азохром атограф ическое оп ре
деление акрилонитрила, 
ацетонитрила, диметил- 
ф ормамида, диэтилам ина и 
триэтилам ина, в воде»

180

М У  11-12-26-96

«М етодические указания по 
определению
дим етилф орм ам ида в вы тяж ках 
(потовая ж идкость) из волокна 
«Н итрон Д » м етодом  газо 
ж идкостной  хроматограф ии»

181
М У К  4 .1 .104 4 а-0 1 «Г азохром атограф ическое 

определение акрилонитрила,
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
ацетонитрила, диметиламина, 
дим етилф орм ам ида, 
диэтиламина, пропиламина, 
триэтилам ина и этилам ина в 
воздухе»

182

М У  №  1495-76а

«М етодические указания на
газохром атограф ическое
определение
дим етилф орм ам ида в воздухе»

183 - 8-капролактам Н Д П  30.2:3.2-95 (Н Д П  
30.2:3.2-04)

«М етодика вы полнения 
изм ерений s -капролактам а в 
природны х и сточны х водах»

184

И нструкция №  4259- 
87

«И нструкция по санитарно
хи м ическом у исследованию  
изделий, изготовленны х из 
полим ерны х и других 
синтетических материалов, 
предназначенны х для 
использования в хозяйственно
питьевом  водоснабж ении и 
водном  хозяйстве»

185
М У К  4.1.1209-03

«Г азохром атограф ическое 
определение s -капролактам а в 
воде»

186
И нструкция 4 .1.10-14- 
101-2005, глава 5.

«М етоды  исследования 
полим ерны х материалов для 
гигиенической  оценки»

187

Г О С Т  30351-2001

«П олиамиды , волокна, ткани, 
пленки полиамидны е. 
О пределение м ассовой доли 
остаточны х капролактам а и 
низком олекулярны х 
соединений и их концентрации 
миграции в воду. М етоды  
ж идкостной  и газож идкостной  
хроматограф ии»

188 - ксилолы  
(смесь изомеров)

М У К  4.1.649-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в воде»

189

М У К  4.1.650-96

«М етодические указания по 
газо-хром атограф ическом у 
определению  ацетона, 
метанола, бензола, толуола, 
этилбензола, пентана, о-, м-, п-
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
ксилола, гексана, октана и 
декана в воде»

190

М У К  4.1.1205-03

«Г азохром атограф ическое оп ре
деление бензола, 
трихлорэтилена, толуола, тетра- 
хлорэтилена, хлорбензола, 
этилбензола, м-, п -ксилолов, о- 
ксилола, стирола, 
изопропилбензола, 
ортохлортолуола и наф талина в 
воде»

191

М Р №  29 Ф Ц /830

«Г азохром атограф ическое оп ре
деление массовой 
концентрации бензола, толуола, 
этилбензола, м-, п-, и о- 
ксилолов, изопропилбензо-ла, 
н-пропилбензола, стирола, а -  
м етилстирола в водных 
вы тяж ках из полистирольны х 
пластиков»

192

И нструкция 4 .1.10-12- 
39-2005

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
ацетона, метанола, бензола, 
толуола, этилбензола, пентана, 
о-, п-ксилола, гексана,октана и 
декана в воде м етодом  газовой 
хром атограф ии»

193

И нструкция 4 .1 .10-14- 
91-2005

«Г азохром атограф ический 
метод определения остаточны х 
м оном еров и 
неполим еризую щ ихся 
прим есей, вы деляю щ ихся из 
полистирольны х пластиков в 
воде, модельны х средах и 
пищ евы х продуктах»

194

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, ме- 
тилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н -пропанола, н- 
пропилацетата, изо- 
бутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
М -, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а -
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта
Примеча

ние

1 2 3 4 5
м етилстирола в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

195
М У К  4.1.1046-01

«Г азохром атограф ическое оп ре
деление орто-, мета-и 
параксилолов в воздухе»

196

М У К  4.1.618-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в 
атмосф ерном  воздухе»

197

М Р 01.023-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
бензола, толуола, этилбензола, 
м-, о-, п-ксилола, 
изопропилбензола, н- 
пропилбензола, стирола,а- 
м етилстирола, бензальдегида, 
вы деляю щ ихся в воздуш ную  
среду из материалов различного 
состава»

198

М У К  2.3.3.052-96

«С анитарно-хим ические 
исследования изделий из 
полистирола и сополимеров 
стирола»

199

М У  №  4477-87

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
изм ерению  концентраций 
бензола, толуола и n -ксилола в 
воздухе рабочей  зоны »

200 - метилакрилат

М У К  4.1.656-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  м етилакрилата и 
м етилм етакрилата в воде»

201

М У К  4.1.025-95

«М етоды  изм ерений м ассовой 
концентрации метакриловы х 
соединений в объектах 
окруж аю щ ей среды

202

М У К  4.1.620-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  м етилакрилата в 
атм осф ерном  воздухе»

203 - метилм ета
крилат М У К  2.3.3.052-96

«С анитарно-хим ические 
исследования изделий из 
полистирола и сополимеров
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта
Примеча

ние

1 2 3 4 5
стирола»

204

М У К  4.1 .656-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  м етилакрилата и 
м етилм етакрилата в воде»

205

М У К  4.1.025-95

«М етоды  изм ерений массовой 
концентрации метакриловы х 
соединений в объектах 
окруж аю щ ей среды

206

М У К  4.1 .618-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в 
атм осф ерном  воздухе»

207 - спирт 
метиловы й

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, 
метилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н-пропанола, н- 
пропилацетата,
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н- бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
М -, о- и п- силолов, 
изопропилбензола, стирола, а - 
м етилстирола в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

208

МУ 4149-86

«М етодические указания по 
осущ ествлению  
государственного надзора за 
производством  и прим енением  
полим ерны х материалов класса 
полиолеф инов,
предназначенны х для контакта 
с пищ евы м и продуктами»

209

М У К  4.1.650-96

«М етодические указания по 
газо- хром атограф ическом у 
определению  ацетона, 
метанола, бензола, толуола, 
этилбензола, пентана, о-, м-, п- 
ксилола, гексана, октана и 
декана в воде»
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
210

М У К  4.1.598-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ароматических, 
серосодерж ащ их, 
галогеносодерж ащ их вещ еств, 
метанола, ацетона и 
ацетонитрила в атм осф ерном  
воздухе»

211

М У К  4.1.600-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ацетона, метанола 
и изопропанола в атм осф ерном  
воздухе»

212

М Р 01.022-07

«Г азохром атограф ическое 
определение ацетальдегида, 
ацетона, метилацетата, 
этилацетата, метанола, 
изопропанола, этанола, н- 
пропилацетата, н-пропанола, 
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
вы деляю щ ихся в воздуш -ную  
среду из материалов различного 
состава»

213
М У К  4.1.1046(а)-01

«Г азохром атограф ическое 
определение метанола в 
воздухе»

214

М У К  4.1.624-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  м етилового и 
этилового спиртов в 
атмосф ерном  воздухе»

215

И нструкция 4 .1.10- 
15-90-2005

«О сущ ествление 
государственного надзора за  
производством  и прим нением  
полим ерны х материалов класса 
полиолеф инов,
предназначенны х для контакта 
с пищ евы м и продуктами»

216

И нструкция 2 .3.3.10- 
15-64-2005

«С анитарнохим ические 
исследования изделий, 
изготовленны х из полимерны х 
и других синтетических 
материалов, контактирую щ их с 
пищ евы м и продуктами» 
М етодические указания по
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
газохром атограф ическом у 
измерению  концентраций 
метанола и этанола в 
атм осф ерном  воздухе: Утв. М 3 
РБ 29.03.1993г., № 7 6 »

217 - спирт 
бутиловы й

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, 
метилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н-пропанола, н- 
пропилацетата,
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
M -, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а - 
метилстирола в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

218

М У  4149-86

«М етодические указания по 
осущ ествлению  
государственного надзора за 
производством  и прим енением  
полим ерны х м атериалов класса 
полиолеф инов,
предназначенны х для контакта 
с пищ евы м и продуктами»

219

М У К  4.1.654-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  бутаналя, 
бутанола, изизобутанола, 2- 
этилгексаналя, 2- этилгексеналя 
и 2-этилгексанола в воде»

220

М Р 01.022-07

«Г азохром атограф ическое 
определение ацетальдегида, 
ацетона, м етилацетата, этилац е
тата, метанола, изопропанола, 
этанола, н-пропилацетата, н- 
пропанола, изобутилацетата, 
бутилацетата, изобутанола, н- 
бутанола, вы деляю щ ихся в 
воздуш ную  среду из 
материалов различного 
состава»

221 М У К  4.1 .618-96
«М етодические указания по 
хром ато-м асс-
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в 
атмосф ерном  воздухе»

222

И нструкция 4 .1.10-15- 
90-2005

«О сущ ествление 
государственного санитарного 
надзора за  производством  и 
прим енением  полимерны х 
материалов класса 
полиолеф инов,
предназначенны х для контакта 
с пищ евы м и продуктами»

223

М У  №  2902-83

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
измерению  концентраций 
метилового, этилового, 
изопропилового, н- 
пропилового, н-бутилового, 
втор-бутилового и 
изобутилового спиртов в 
воздухе рабочей  зоны »

224 - стирол

Г О С Т  15820-82

«П олистирол и сополимеры  
стирола.
Г  азохром атограф  ический метод 
определения остаточны х 
м оном еров и 
неполим еризую щ ихся 
прим есей»

225
Г О С Т  22648-77

«П ластм ассы . М етоды  
определения гигиенических 
показателей»

226

М У К  2.3 .3.052-96

«С анитарно-хим ические 
исследования изделий из 
полистирола и сополимеров 
стирола»

227

М У К  4.1.739-99

«Х ром ато-м асс-
спектром етрическое 
определения бензола, толуола, 
хлорбензола,
этилбензола, о-ксилола, стирола 
в воде»

228

М У К  4.1.1205-03

«Г азохром атограф ическое 
определение бензола, 
трихлорэтилена, толуола, тетра- 
хлорэтилена, хлорбензола, 
этилбензола, м-, п -ксилолов, о-
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта
Примеча

ние

1 2 3 4 5
ксилола, стирола, 
изопропилбензола, 
ортохлортолуола и н аф талина в 
воде»

229

М У К  4.1.649-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в воде»

230

М Р №  29 Ф Ц /830

«Г азохром атограф ическое 
определение массовой 
концентрации бензола, толуола, 
этилбензола, м-, п-, и о- 
ксилолов,изопропилбензола, н- 
пропилбензола,стирола, а -  
м етилстирола в водных 
вы тяж ках из полистирольны х 
пластиков»

231

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определ ние гексана, гептана,
ацетальдегида, ацетона, 
метилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н-пропанола, н- 
пропилацетата,
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
M -, о- и п- ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а - 
метилстирола в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

232

М У К  4.1.618-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в 
атмосф ерном  воздухе»

233
И нструкция 4 .1.10-14- 
101-2005

«М етоды  исследования 
полим ерны х м атериалов для 
гигиенической  оценки»

234

М В И . М Н  1401-2000

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
стирола в водной и 
водноспиртовы х средах,
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
имитирую щ их алкогольны е 
напитки, методом  газовой 
хроматограф ии»

235

М У К  4.1.598-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ароматических, 
серосодерж ащ их, 
галогеносодерж ащ их вещ еств, 
метанола, ацетона и 
ацетонитрила в атм осф ерном  
воздухе»

236

М У К  4.1.662-97

«М етодические указания по 
определению  массовой 
концентрации стирола в 
атмосф ерном  воздухе м етодом  
газовой хром атограф ии»

237

М Р 01.023-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
бензола, толуола, этилбензола, 
м-, о-, п -ксилола, 
изопропилбензола, н- 
пропилбензола, стирола,а- 
м етил стирола,
бензальдегида,вы деляю щ ихся в 
воздуш ную  среду из 
м атериалов различного 
состава»

238

М У  №  4759-88

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
измерению  концентраций 
стирола в воздухе рабочей  
зоны »

239 - толуол

М Р 01.024-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
ацетальдегида, ацетона, 
метилацетата, этилацетата, 
метанола, изопропанола, 
акрилонитрила, н-пропанола, н- 
пропилацетата,
изобутилацетата, бутилацетата, 
изобутанола, н-бутанола, 
бензола, толуола, этилбензола, 
М -, о- и п-ксилолов, 
изопропилбензола, стирола, а - 
м етил-стирола в водны х 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
240

М У К  4.1.739-99

«Х ром ато-м асс- 
спектром етрическое 
определения бензола, толуола, 
хлорбензола,
этилбензола, о-ксилола, стирола 
в воде»

241

М У К  4.1.650-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ацетона, 
метанола, бензола, толуола, 
этилбензола, пентана, о-, м-, п- 
ксилола, гексана, октана и 
декана в воде»

242

М У К  4.1.1205-03

«Г азохром атограф ическое 
определение бензола, 
трихлорэтилена, толуола, тетра- 
хлорэтилена, хлорбензола, 
этилбензола, м-, п-ксилолов, о- 
ксилола, стирола, 
изопропилбензола, 
ортохлортолуола и н аф талина в 
воде»

243

МУК 4.1.649-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в воде»

244

МР № 29 ФЦ/830

«Г азохром атограф ическое 
определение м ассовой 
концентрации бензола, толуола, 
этилбензола, м-, п-, и о- 
ксилолов, изопропилбензола, н- 
пропилбензола, стирола, а - 
м етилстирола в водны х 
вы тяж ках из полистирольны х 
пластиков»

245

МУК 4.1.618-96

«М етодические указания по 
хром ато-м асс- 
спектром етрическом у 
определению  летучих 
органических вещ еств в 
атм осф ерном  воздухе»

246

МУК 4.1.598-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ароматических, 
серосодерж ащ их,
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
галогеносодерж ащ их вещ еств, 
метанола, ацетона и 
ацетонитрила в атмосф ерном 
воздухе»

247
МУК 4.1.651-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  толуола в воде»

248

М Р 01.023-07

«Г азохром атограф ическое 
определение гексана, гептана, 
бензола, толуола, этилбензола, 
м-, о-, п-ксилола, 
изопропилбензола, 
н -пропилбензола, стирола, а- 
метил стирола,
бензальдегида,вы деляю щ ихся в 
воздуш ную  среду из 
матеразличного состава»

249

Инструкция 4.1.10-15- 
91-2005

«Г азохром атограф ический 
метод определения остаточны х 
моном еров и 
неполим еризую щ ихся 
примесей, вы деляю щ ихся из 
полистирольны х пластиков в 
воде, модельны х средах и 
пищ евы х продуктах»

250

И нструкция 4 .1 .11- 
11-13-2004

«М етодика вы полнения 
измерений концентраций 
бензола, толуола, хлорбензола, 
этилбензола, о-ксилола, 
стирола в воде методом 
хром ато-м асс-спектром етрии»

251

МУ № 4477-87

М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
измерению  концентраций 
бензола, толуола и п -ксилола в 
воздухе рабочей  зоны

252 -ф енол

МУК 4.1.752-99

«Г азохром атограф ическое 
определение ф енола в воде»; 
М У К  4.1.647-96 «М етодические 
указания по
газохром атограф ическом у 
определению  ф енола в воде»

253
МУК 4.1.737-99

«Х ром ато-м асс- 
спектром етрическое 
определение ф енолов в воде»

254 МУК 4.1.1263-03 «И зм ерение м ассовой
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
концентрации ф енолов общ их и 
летучих
ф луорим етрическим м етодом  в 
пробах питьевой  воды  и воды  
поверхностны х и подзем ны х 
источников водопользования»

255

П Н Д Ф  14.1:2:4.117-97

«М етодика вы полнения 
измерений массовой 
концентрации ф енолов в пробах 
природной, питьевой и сточной 
воды  на анализаторе «Ф лю орат- 
02»

256

Р Д  52.24.488-95

«М етодика вы полнения 
измерений массовой 
концентрации определением  
сумм ы  лету
чих ф енолов в воде 
ф отом етрическим  методом  
после отгонки  с паром»

257

МУК 4.1.617-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ксиленолов, 
крезолов и ф енола в 
атмосф ерном  воздухе»

258

МУК 4.1.598-96

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
определению  ароматических, 
серосодерж ащ их, 
галогеносодерж ащ их вещ еств, 
метанола, ацетона и 
ацетонитрила в атм осф ерном  
воздухе»

259

М У К  4.1.1271-03

«И зм ерение м ассовой 
концентрации ф енола 
ф луорим етрическим  м етодом  в 
воздухе
рабочей зоны  и атмосф ерном 
воздухе населенны х мест»

260

МУК 4.1.1478-03

«О пределение ф енола в 
атмосф ерном  воздухе и 
воздуш ной среде ж илы х и 
общ ественны х зданий методом  
вы сокоэф ф ективной 
ж идкостной  хроматограф ии»

261 Инструкция 2.3.3.10-15- 
64-2005

«С анитарно-хим ические 
исследования изделий,
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
изготовленны х из полим ерны х 
и других синтетических 
материалов, контактирую щ их с 
пищ евы м и продуктами»

262

М В И . М Н  1924-2003

«М етодика
газохром атограф ического 
определения ф енола и 
эпихлоргидрина в модельны х 
средах, им итирую щ их пищ евы е 
продукты »

263 И нструкция 2.3 .3 .10- 
15-89-2005

«С анитарно-гигиеническая 
оценка лакированной 
консервной тары »

264
РД 52.04.186-89

«Ф енол: отбор проб на 
пленочны й сорбент (м етод с 4- 
аминоантипирином )»

265 - этиленгликоль

Инструкция № 880-71

«И нструкция по 
санитарнохим ическом у 
исследованию  изделий, 
изготовленны х из полимерны х 
и других синтетических 
материалов, предназначенны х 
для контакта с пищ евы ми 
продуктами»

266

МУ № 3999-85

«М етодические указания по 
газохром атограф ическом у 
измерению  концентраций 
этиленгликоля и метанола в 
воздухе рабочей  зоны »

267 - дибутилф талат, 
диоктилф талат МУК 4.1.738-99

«Х ром ато-м асс- 
спектром етричес-кое 
определение ф талатов и 
органических кислот в воде»

268

М У  4077-86

«М етодические указания по 
санитарно-гигиеническом у 
исследованию  резин  и изделий 
из них, предназначенны х для 
контакта с пищ евы м и 
продуктами»

269

Инструкция 4259-87

«И нструкция по санитарно
хим ическом у исследованию  
изделий, изготовленны х из 
полим ерны х и других 
синтетических материалов, 
предназначенны х для 
использования в хозяйственно-
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
питьевом  водоснабж ении и 
водном  хозяйстве»

270

М Р 01.025-07

«Г азохром атограф ическое 
определение диметилфталата, 
дим етилтереф талата, диэтил- 
фталата, дибутилф талата, 
бутилбензилф талата, 
бис (2-этилгексил) ф талата и 
ди октилф талата в водных 
вы тяж ках из материалов 
различного состава»

271

Г О С Т  26150-84

«М атериалы  и изделия 
строительны е полим ерны е 
отделочны е на основе 
поливинилхлорида. М етод 
санитарно-хим ической  оценки»

272

Инструкция 4.1.10-15- 
92-2005

«С анитарно-хим ические 
исследования резин и изделий 
из них, предназначенны х для 
контакта с пищ евы м и 
продуктами»;

273

МВИ. МН 1402-2000

«М етодика вы полнения 
изм ерений концентраций 
дибутилф талата и 
диоктилф талата в водной и 
водно-спиртовы х средах 
м етодом  газовой 
хром атограф ии»

274 - тиурам

Инструкция 4.1.10-15- 
92-2005

«С анитарно-хим ические 
исследования резин  и изделий 
из них, предназначенны х для 
контакта с пищ евы м и 
продуктами»

275 С татья 4 
- индекс 
токсичности  (в 
водной среде)

Г О С Т  Р  53485-2009
«М атериалы  текстильны е. 
М етод определения 
токсичности»

276

МУК 4.1/4.3.1485-03

«Г игиеническая оценка одеж ды  
для детей, подростков и 
взрослых. М етоды  контроля. 
Х им ические ф акторы . 
Ф изические ф акторы »

277
МУ 1.1.037-95

«Б иотестирование продукции 
из полим ерны х и других 
м атериалов»

278 С татья 4 
- индекс

МР № 29 ФЦ/2688-03
«Э кспресс-м етод оценки 
токсичности  проб воздуха по
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта
Примеча

ние

1 2 3 4 5
токсичности  (в
воздуш ной
среде)

водорастворим ы м  ком понентам  
с использованием  в качестве 
тест-объекта сперм ы  крупного 
рогатого скота»

279
МУ 1.1.037-95

«Биотестирование продукции 
из полим ерны х и других 
материалов»

280 С татья 4 
М естное кож но
раздраж аю щ ее 
воздействие

Инструкция №1.1.11-12- 
35-2004

«Т ребования к постановке 
эксперим ентальны х 
исследований для первичной 
токсикологической  оценки и 
гигиенической  реглам ентации 
вещ еств»

281 С татья 4
И нтенсивность
запаха

Инструкция №1.1.10-12- 
96-2005

«Гигиеническая оценка тканей, 
одеж ды  и обуви»

Кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые
изделия

282 С татья 11 
О тбор проб

ГОСТ 938.0-75
«Кожа. П равила приемки. 
М етоды  отбора проб»

283 Инструкция 1.1.10-12-
96-2005

«Гигиеническая оценка тканей , 
одеж ды  и обуви»

284

ГОСТ 9209-77

«Ш курки м еховы е и овчина 
ш убная выделанны е. П равила 
прием ки, методы  отбора 
образцов и подготовка их для 
контроля»

285

ГОСТ Р 52958 - 2008

«Ш курки м еховы е и овчина 
ш убная выделанны е. П равила 
прием ки, методы  отбора 
образцов и подготовка их для 
контроля»

286 С татья 4 
И дентиф икация СТБ 2132-2010

«И зделия из кожи. М етод 
определения прим еняемы х 
материалов»

287 ГОСТ 1023-91 «Кожа. М аркировка, упаковка, 
тран спортировка и хранение»

288 П рилож ение 8
Требования
химической
безопасности
- массовая доля
свободного
ф орм альдегида

ГО С Т РИ С О  17226-1- 
2008

«Кожа. О пределение 
содерж ания формальдегида. 
Ч асть 1. М етод ж идкостной 
хроматограф ии»

289
ГОСТ Р ИСО 17226-2- 
2008

«Кожа. О пределение 
содерж ания формальдегида. 
Ч асть 2. Ф отом етрический 
метод определения»
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п/п

Э л е м е н ты
тех н и ч еск о го

р е г л а м е н т а
Т ам о ж ен н о го

сою за

О б о зн ач ен и е  
ст а н д а р т а . 

И н ф о р м а ц и я  об 
и зм ен ен и и

Н а и м е н о в а н и е  с т а н д а р т а
П р и м е ч а 

н ие

1 2 3 4 5
290

СТБ ISO 17226-1-2010

«Кожа. О пределение 
содерж ания формальдегида. 
Ч асть 1. М етод 
вы сокоэф ф ективны й 
ж идкостной  хроматограф ии»

291

С Т Р К И С О  17226-1- 
2009

«Кожа. Х им ические методы  
определения содерж ания 
формальдегида. Ч асть 1. М етод 
с использованием  ж идкостей  
хром атограф ии  вы сокого 
разреш ения»

292

С Т Р К И С О  17226-2- 
2009 К ож а

«Кожа. Х им ические м етоды  
определения содерж ания 
ф ормальдегида. Ч асть  2. М етод 
с использованием  
колорим етрического анализа»

293 П рилож ение 8 
- массовая доля 
водовы м ы ваем ог 
о хром а (VI)

ГОСТ Р ИСО 17075- 
2008

«Кожа. М етод определения 
содерж ания хром а (V I)»

Г О С Т  31280-2004

«М еха и м еховы е изделия. 
В редны е вещ ества. М етоды  
обнаруж ения и определения 
содерж ания свободного 
ф орм альдегида и 
водовы м ы ваем ы х хром а (V I) и 
хром а общ его»

294 П рилож ение 8 
- устойчивость 
окраски:

- к сухом у и 
м окрому трению

- к поту

ГОСТ Р 52580-2006
«Кожа. М етод испы тания 
устойчивости  окраски кож  к 
сухому и м окрому трению »

295 Г О С Т  30835-2003 
(И С О  11641-1993)

«Кожа. М етод испы тания 
устойчивости  окраски  к поту

296
Г О С Т  938.29-2002

К ож а. М етоды  испы таний 
устойчивости  окраски  кож  к 
сухому и мокрому трению

297
Г О С Т  Р  И С О  20433- 
2009

Кожа. М етод испы тания 
устойчивости  окраски  к сухому 
и м окрому трению

298
Г О С Т  Р  53015-2008

Ш курки м еховы е и овчины  
вы деланны е краш енны е. М етод 
определения устойчивости  
окраски к трению

299

Г О С Т  9210-77

«Ш курки м еховы е и овчина 
ш убная вы деланны е краш еные. 
М етод определения 
устойчивости  окраски к 
трению »
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п/п

Э л е м е н ты
тех н и ч еск о го

р е г л а м е н т а
Т ам о ж ен н о го

сою за
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и зм ен ен и и

Н а и м е н о в а н и е  с т а н д а р т а
П р и м е ч а 

н ие

1 2 3 4 5
300 П рилож ение 8 

- тем пература 
сваривания 
кож евой ткани  
меха

ГОСТ Р 52959-2008

«Ш курки м еховы е и овчины  
выделанные. М етод 
определения тем пературы  
сваривания»

301

ГОСТ 17632-72

«Ш курки м еховы е и овчина 
ш убная выделанные. М етод 
определения тем пературы  
сваривания»

302 П рилож ение 8 
- pH  водной 
вытяж ки 
кож евой ткани  
меха;

ГОСТ Р 53017-2008

«Ш курки м еховы е и овчины  
выделанные. М етод 
определения pH  водной 
вытяж ки»

303

ГОСТ 22829 - 77

«Ш курки м еховы е и овчины  
выделанные. М етод 
определения pH  водной 
вытяж ки»

О б у в ь

304 С татья 11 
О тбор проб

Г О С Т  126-79
«Галош и резиновы е клееные. 
Т ехнические условия»

305
Г О С Т  5375-79

«С апоги резиновы е формовы е. 
Т ехнические условия»

306

Г О С Т  6410-80

«Ботики, сапож ки и туф ли  
резиновы е
и резинотекстильны е клееные. 
Т ехнические условия»

307 Г О С Т  9289-78 «О бувь. П равила приемки»

308

Г О С Т  14037-79

«О бувь с текстильны м  верхом  с 
резиновы м и приф орм ованны м и 
обсою зкам и и подош вами. 
Т ехнические условия»

309 И нструкция 1.1.10-12- 
96-2005

«Г игиеническая оценка тканей , 
одеж ды  и обуви»

310
Г О С Т  1059-72

«О бувь валяная. П равила 
прием ки и методы  испы таний»

311

С татья 11 
И дентиф икация

Г О С Т  Р 51293-99
«И дентиф икация продукции. 
О бщ ие полож ения»

312 Г О С Т  7296-81 
Г О С Т  7296-2003

«О бувь. М аркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение»

313 Г О С Т  Р 53917-2010 «О бувь. М аркировка»

314 С татья 11 
К лим атические 
условия 
проведения

Г О С Т  Р И С О  17709- 
2009

«О бувь. М есто  отбора проб, 
п одготовка и время 
кондиционирования проб и 
образцов для испы таний»
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№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта Примеча
ние

1 2 3 4 5
315 испы таний

Г О С Т Р И С О  18454- 
2008

«О бувь. С тандартны е 
атмосф ерны е условия для 
проведения кондиционирования 
и испы таний обуви и деталей  
обуви»

316

С Т Б И С О  18454-2006

«О бувь. С тандартны е 
атмосф ерны е условия для 
кондиционирования и 
испы тания обуви и ее 
элементов»

317 П рилож ение 5 
Требования 
биологической  
безопасности:
- гибкость

Г О С Т  9718-88

«О бувь. М етод определения 
гибкости»

318 П рилож ение 5 
- водонепрони
цаемость

Г О С Т  126-79

«Галош и резиновы е клееные. 
Т ехнические условия » (в части 
определения 
водонепроницаем ости)

319

Г О С Т  5375-79

«С апоги резиновы е формовы е. 
Т ехнические условия»(в части  
определения 
водонепроницаем ости)

320

Г О С Т  6410-80

«Ботинки, сапож ки и туф ли 
резиновы е и резинотекстильны е 
клеены е. Т ехнические условия» 
(в части  определения 
водонепроницаем ости)

321
Г О С Т  26362-84

«О бувь. М етод определения 
водостойкости  в динам ических 
условиях»

322
С Т Р К Е Н  13073-2011

«О бувь. М етоды  испы таний 
цельнокроеной обуви 
В одостойкость»

323 П рилож ение 5:
требования
механической
безопасности
- прочность
крепления
подош вы

Г О С Т  9292-82

«О бувь. М етод определения 
прочности крепления подош в в 
обуви хим ических методов 
крепления»

324

ГОСТ 10241-62

«О бувь. М етод определения 
прочности крепления подош в в 
носочной части обуви клеевой и 
горячей вулканизации»

325 П рилож ение 5 
- прочность 
крепления 
каблука

Г О С Т  9136-72
«О бувь. М етод определения 
прочности крепления каблука и 
набойки»
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1 2 3 4 5
326 П рилож ение 5 

- прочность 
крепления 
втулки

Г О С Т  26431-85
«О бувь спортивная. М етод 
определения прочности 
крепления втулки»

327 П рилож ение 5 
- стойкость 
подош вы  к 
м ногократному 
изгибу

С Т Р К И С О  17707- 
2007

«О бувь. М етоды  испы таний 
подош вы. С опротивление 
м ногократном у изгибу»

328 П рилож ение 5 
- прочность 
крепления 
деталей  низа

Г О С Т  9134-78

«О бувь. М етоды  определения 
прочности  крепления деталей 
низа»

Кожгалантерейные изделия

329 С татья 11 
О тбор проб

Г О С Т  28631-2005

«С умки, чем оданы , 
портфели, ранцы , папки, 

изделия мелкой кож галантереи. 
О бщ ие технические условия»

330
Г О С Т  28754-90

«Ремни поясны е и для часов. 
О бщ ие технические условия»

331
Г О С Т  28846-90

«П ерчатки и рукавицы. О бщ ие 
технические условия»

332

ГОСТ 18321-73

«С татистический контроль 
качества. М етоды  случайного 
отбора вы борок ш тучной 
продукции»

333
С татья 11 
И дентиф икация

ГОСТ 25871-83
«И зделия кож галантерейны е. 
У паковка, маркировка, 
транспортирование и хранение»

334 П рилож ение 6 
Требования 
механической 
безопасности:
- разры вная 
нагрузка узлов 
крепления ручек 
или
м аксимальная
нагрузка

п.7.5 ГОСТ 28631-2005

«С умки, чем оданы , портфели, 
ранцы , папки, изделия мелкой 
кожгалантереи. О бщ ие 
технические условия»

Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства

335 С татья 11 
О тбор проб

Г О С Т  18276.0-88

«П окры тия и изделия ковровы е 
маш инного способа 
производства. М етод отбора 
проб»



57

№
п/п

Элементы
технического

регламента
Таможенного

союза

Обозначение 
стандарта. 

Информация об 
изменении

Наименование стандарта
Примеча

ние

1 2 3 4 5
336

Г О С Т  18321-73

«С татистический контроль 
качества. М етоды  случайного 
отбора вы борок ш тучной 
продукции»

337
С татья 8
Н апряж енность
электроста-
тистического
поля

ГОСТ 30877-2003

«М атериалы  текстильны е. 
П окры тия и изделия ковровы е 
м аш инного способа 
производства. П оказатели  
безопасности  и м етоды  их 
определения»

Источник

https://meganorm.ru/fire/fire.htm

