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Размеры, мм

Типо-
раз

мер
S L t п

Длина
раз

вертки

Масса 
100 шт., 
кг

1
-

165 8 160 171 0,107
2 190 9 180 196 0,117

3 210 20 10 200 4 30 217 0,136

4 230 11 220 237 0,149

5 245 12 240 253 0,159

6 1,6 275 11 264 282 0,177

7 292 12 288 300 0,188

8 320 13 312 328 0,206

9 348 14 336 8 40 357 0,224
10 368 24 15 360 377 0,238

11 396 16 384 404 0,254
12 416 17 408 426 0,267
13 444 18 432 455 0,286

14 468 19 456 479 0,470

15 511 18 504 522 0,512
16 2,5 542 19 532 553 0,543

17 572 28 20 560 10 60 584 0,573
18 602 21 588 614 0,602
19 630 22 616 643 0,631
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ОСТ 1 1 2 0 8 3 - 7 5 _ _ с 1Р1_з

3. Материал: лента У 9 А -С -0 ,5  по ГОСТ 2 2 8 3 -7 9 .

4 . Термическая обработка: 4 3 ,5 .. .4 9 ,5  HRC .
9

Группа контроля 4 по ОСТ 1 0 0 0 2 1 -7 8 .

5 . Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения 

поверхностей -  по ОСТ 1 0 0 0 2 2 -8 0 .

X
6 . Покрытие : Кдб, хлористоаммонийный, Хим.фос оке. Допускается 

Хим. фос УВФ.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

П р и м е р  н а и м е н о в а н и я  и о б о з н а ч е н и я  пружинящей ленты типоразмера 1: 

Лента пружинящая 1-ОСТ 1 1 2 0 8 3 -7 5

*
По действующему в отрасли документу.
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ОСТ 1 12083-75 Стр. 4
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