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ведомостей потребности в материал £ Л

Наименование основного комплекта Обозначе- стг»ни
рабочих чертежей и его марка ние ведо- ffi”

мости ^

1 2  3 4

I Архитекзурные решения. АР. АР В» 3

2 Архитектурные решения ( здание 
с подвалом). АгТ ар т 5

3 Железобетонные конструкции 
сборные. HI кш ш 7

4 Железобетонные конструкции 
сборные ( здание с подвалом). Ш. КЖ ш II

5 Монолитные бетонные и желе
зобетонные конструкции. КЖ. юн ш 15

6 Монолитные бетонные и железо
бетонные конструкции ( здание 
е подвалом). Ж НЕ Ш 18

7 Водопровод и канализация. ВК ВК ш 21

6 Водопровод и канализация С зда
ние с подвалом). ВК ВК ш 22

9 Отопление и вентиляция. ОВ ОВ ш 23

Ю Отопление и вентиляция ' здание 
с подвалом). ОВ ОВ ш 25

I I Электрическое освещение. ЭО ЭО вм 27

12 Связь и сигнализация. СС СС вм 28
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Наименование материала 
и единица измнрения

Код

материала ед.
изм.

Количество

тип инд. Всего

Битумы нефтяные

строительные твердых шрок,т 025621 168 5,3 5 ,3

Материалы лакокрасочные, кг 231000 116 237,2 237,2

Продукция лесозаготовительной
и лесопильно-деревообрабаты -

ващей промышленности 530000

Блоки дверные в сборе ( ком-
плектно), м2 5Э6П 0 355 78,4 78,4

Блоки оконные в сборе ( ком-
плектно), м2 536130 355 100,4 100,4

Пиломатериалы качественные,м3 533100 ИЗ 33,2 33,2

Плиты древесноволокнистые

твердые, м2 533622 355 155 377,6 432,6

Расход пиломатериалов в круг-
лом лесе, м3 И З 5 1 ,0 [6,8 67,8

Щебень, м3 571П0 [13 [4 ,2

Гравий,м3 57X120 [13 3 4 ^

14,2

3 4 ,4

Песок строительный природ -
ный, м3 37II4Q [13 )Х ,8 91,8

20 Портландцемент 573U0
Примечание В графе "тип" указано количество 

материалов, потребное дпя изготовления типовых и 
стандартных изделий, в в графе "инд."— индивидуале

Киевский ф н я тя  
Сожзгипролесхоз
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I Наименование материала

Код Количество

кV
9

м единица измерения материала ед.
И З М .

тип И Н Д . Всего

1 М-300, т 57315I 168 14*2 14.2
2 М-400, т 573II2 168 16,3 3.
3 Цемент приведенный к марке
4 М-400, всего, т 168 29,1 29,1

5 Известь строительная,» 574410 168 ы _____
1.7

6 Кирпич строительный, т. шт. 574120 798 18,2 18,2

7 Плитки керамические глаэуро-
8 ванные для внутренней о б ли -
9 цовки стен с фасонными дета-
Ю лями, м2 575210 055 31,5 31.5
II Плитки керамические для
12 полов ( метлахские ), м2 575240 055 58,6 58,6
13 Линолеум, 1& 577100 055 440,3 440,3
14 Рубероид. i£ 577402 055 I54J,: 1541.3
IS .Сжвкяр PKPffiiW__________ ________ 59TI20 2I9.C 219.0
16

17

18

19

20

21
22

23

24

____ ззгз Is
1ПрШИ№«и

________________________ |йна- Np_________  _____ ____
Л̂ ет

та 4и-мг?. 86 №м г
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Наименование материала 
и единица, измерения

Код Количество

материала «Д.
нам. ТИЛ МИД. Всего

1 Битумы нефтяные
2 строительные твердых марок, т 025621 168 5,7 5,7
3 Материалы лакокрасочные, кг 231000 Ш >58,0 258,0
4 Продукция лесозаготовительной
5 и ле со пильмо -дере вообрабаты -

6 валцей промышленности 530000
7 Блоки дверные в сборе
8 (комплектно), м2 536II0 055 92,2 92.2
9 Блоки оконные в сбор®
Ю ( комплектно), м2 536130 065 114,4 114,4
II Пиломатериалы качественные,м3 533100 ИЗ 38,2 38,2
12 Плиты древесноволокнистые
13 твердые, м2 553622 055 185,0 971,2 756,2

14 Расход материалов в круглом

15 леое, м3 ИЗ 81,6 11,4 93,0
№ Щебень, м3 571 ПО ИЗ 13,9 13,9
17 Гравий, м3 57II20 ИЗ 33,3 33.3
18 Песок строительный

19 природный, м3 571140 ИЗ 125,7 125,7
20 Портландцемент 573II0

п т метершиов. потр |бмв< для i
ст&мдартимх падвпий, • а граф* ' имя- -
имя <иотипо*ня) яоктруяций a mpwwift эзгз/s

Иир. М>
гал
ТСконл

ft
д̂ оз ц.Пидипв

Да£П§[1
"Бед.кк е

Заславста
Лжшрс 

—
l i i i f  Ш A l l - 1*127.86

s p i r it

АР Ш

Ведомость
потребности в ватвриаяах 

Знание е подвалом

Ставня
=1

Лист
” Г “

Листва
Т “ ~

Двевский фингал 
Соозтипролесхоз



{И
н

е
. N

a 
по

дл
-j 

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
 

|В
эа

и. 
ин

а.
6

"Т4*

и
J L

Наименование материала 
м единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. ТИП ИНД. Всего

1 М-300, т 573I5I 168 15,3 15,3

2 М-400,т 573112 168 27,1 2 7 x .L -

3 Цемент, пт»веденный к марке
4 М-400, всего, т т 40,9 40,9
5 Известь строительная, т 574410 168 3,4 3,4

6 Кирпич строительный, т.шт 574120 798 36,8 36,8
7 Плитки керамические глазу-
8 рованные для внутренней об-

9 лицовки стен с фасонными де-
10 талями, «£ 575210 355 31,5 31,5

II Плитки керамические для по-
12 лов ( метлахские), м2 575240 355 И ,2 64,2

13 Линолеум, м2 577100 355 440,3 440,3

14 Рубероид, м2 577402 355 1541,3 1541,3
15 Стекло оконное, м2 591120 355 268,1 268.1
16

17

18

19

20

21

22

23

24

ТП ^1М -127.86

Приммм S

Им. Nb

АР ВМ
Лист
2
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Наименование материала 
и единиц» измерения

Код Количео•во

материала
ед-
изм. тип инд. Всего

« Сортовой проекат обвкновен-

2 ного качества 093000
3 Сталь арматурная класса А -1 ,т 168 0,98 0,98

4 Катанка, т 093400 168 0,23 0,23

5
6

4 в 168 0f 12 0.12

4 б 168 0,11 Л  Л -
7 Сталь мелкосортная, т 093300 tee 0,61 А61-
8 4 18 [68 0,01 0,01

9 4 1б [68 0f 02 0,02

10 4 14 Г68 0,06 0,06
II 4 12 [68 0,24 ОМ-
12 4 10 [68 JSU2Q- 0,28—
13 Сталь среднесортная, т 093200 [68 0,15 0,15

14 4 22 [68 0,08 0,08
15 4 20 [68 0,0? 0.07
16 Сталь арматурная класса А-П.т 68 0,02 о.ог
17 Сталь среднесортная,т 0926200 68 0,02 0,02
18 4 22 [68 0,02 0,02
!9 Сталь арматурная класса А-Ш,т 093004 68 5,73 5,73
20 Катанка,т 093400 68 I t30

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных изделий, а в графе "иид."— индиаидуаль 
иых (метиловых) конструкций и изделий 9M 3/S

Привязан

Инв. Ыг та кп’ 1-1ггь& кж ш
Заславск I 
Сквирски Г

Usr an
Н.конт

1 'л .
Вёд7

спе i
ИН {

_Нач, стд. Пилипен 
' .Сквирск 
ТГолуб

SfiLffiqi
1 Л
M S

й г .ts
24У

Ведомость
потребности в материалах
Железобетонные конструк

ции сборные

Стадия Лист Листов
Й1 I 5

Киевский филиал 
Союзгипро лесхоз
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип И Н Д . Всего

1 4 в 168 0,47 0,47
2 4 в 168 0,83 0,83

3 Сталь мелкосортная,т 093300 168 4,03 4,03
4 4  18 168 0,11 0 , 1 1

5 4  16 168 0,53 1.53
б 4 14 ............ Т68 0,57 0,57
7 4  12 168 0,57 0,57
8 4  Ю 168 1,25 1,25
9 Сталь средне сортная, т 093200 168 0.40 0.40
10 4  25 168 0,28 0,28

II 4  20 168 0,12 0,12
12 Сталь арматурная класса Ат-4,т 093006 168 1,09 1,09
13 Сталь среднесортная,* 168 1,05 1,09
14 4 12 168 0,15 0,15

15 4 Ю Г68 0,94 0,94

16 Сталь арматурная класса Ат-5
17 и Ат-6, т 093007 [68 0,30 0,30

18 Сталь мелкосортная,т 093300 [68 0,30 0,30

19 4 18 [68 0,09 0,09
2 0 4 1б [68 0,21 0,21
21 Итого сортового проката,т 093000 .68 8,12 8.12
22 Сталь сортовая конструкцион-
23 ная,т 095000
2 4

Л
£
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С
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8
1

та А 11-1-157.86

93S3I5
Привязан

Инв. Ns

т ш
Лист
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип ИНД. Всего

l Прокат из стали класса
2 С 38/23, т 095005 168 1,67 Т.67
3 Итого стали сортовой конст-
4 рукционной, т 095000 168 1,67 1,67
5 Прокат листовой рядовой 097000
6 Прокат из стали класса

7 С 38/23, т 095005 168 0,39 0,39
8 Итого проката листового,т 097000 168 0,39 0,39
9 Итого стали з натуральной
10 массе, т Г68 ю, к 10,18

II В том числе по укрупненному
12 сортаменту
13 Сталь мелкосортная,т 093300 168 6,03 6.03
14 Сталь среднесортная,т 093200 168 0,56 0,56
15 Катанка, т 093400 Г68 1,53 1,53
16 Сталь мелкосортная ( конструк-
17 ционная), т 095300 [68 0,12 0,12
18 Сталь крупносортная / конструк-
19 ционная/, т 095100 [68 1,27 1,27
20 Сталь толстолистовая свыше
21 4мм, т 097100 :б8 .0,40 0,40
22 Балки и швеллеры.т 092500 :б8 0,28 0.28
23 Металлоизделния промышленно-
24 го назначения ( метизы) 120000I

s
3L

ТП 4 ll-l-l2?.86

Привязан

Ина. Ns

КШ ЕМ
Лист

3
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала е д
изм ТИЛ иид. Всего

Проволока В-1 121300 168 0,05 0.05
2 Проволока -  Вр-1 121400 168 1,77 1,77
3 Итого метизов, т 1,82 1,82
4 Итого стали, приведенной к
5 стали класса A-I. т 168 14,9 14.95
6 Итого стали, приведенной к
7 стали класса С 36/23 , т 168 2,06 2,06
8 Всего стали, приведенной к
9 классам A-I и С 38/23 , т 166 17,0][ 17,01

Ю Портландцемент 573110
II М-300, т 57315I 168 2,20 2,20
12 М-400, т 573112 168 74.13i 74.15
13 М-500, т 573II3 !о

> 7,12 7.12
М Итого портландцемента, т 573П0 168 83,« 83,47
15 Всего цемента, приведенного
16 к М-400, т 168 ез,9С 82,96
17 Инертные материале 371000
18 Щебень, м3 57III0 И З [06,181 106,18
19 Песок строительный природный,м3 571140 И З m , o i 141,02
20 Заполнители пористые, м3 571200 И З 92,08 92,08
21

22

23

24

тп
IS.

М п-м е7 .8^

23231s
Привязан

Инв N9

т ш
Лист
4
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материале ед.
иэм. ТИЛ ИНД. всего

1 Сортовой прокат обыхновен-
2 ного качества 093000
3 Сталь арматурная класса А -1 ,т 168 1 ,2 3 1 .2 3
4 Катанка, т 093400 168 0 ,2 9 0 ,2 9

5 4 в 168 0,15 0 ,1 5

6 * 6 168 0 ,1 4 0 ,1 4
7 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0 ,7 7 0 ,7 7
8 4 18 168 0,01

оо

9 / 16 168 0 ,0 3 0 ,0 3

10 4 14 168 0 ,0 6 0 ,0 6

II 4 12 168 0 ,3 0 0 ,3 0
12 4 Ю 168 0 ,3 5 0 ,3 5
13 Сталь среднесортная,т 093200 168 0 ,2 0 0 ,2 0

14 4 22 168 0 ,0 9 0 ,0 9

15 4 20 168 0,11 0,и
16 Сталь арматурная класса А-П,т 168 0 ,0 2 0,02
17 Сталь среднесортная, т 093200 168 0 ,0 2 0 .0 2
18 4 22 168 0 ,0 2 0,02
19 Сталь арматурная класса А -0 ,т 168 7 ,9 0 7 ,9 0
20 Катанка,т 093400 168 1 ,7 7 1 ,7 7

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных издели . в графе "иид индивидуаль
ных (метиловых) конорукций и изделии 93231$

Привязан

Имв. N9
Ш— 'Заславск Ш U S

ПаЧ.ОТ, ^
ГлТЗпе j

Сквирскк 
йЖлипен (о у 
г.Сквирск 1Й / >

2Л
■у/WT} its

тп Ци-1“1а?.йе кж ш

Its
Вед, ик (.Голуб %-п Ведомость

потребности в материалах 
Инструкции железобетон
ные сборные

Здание с подвалом

Стадия Лист Листов

Ж
Киевский филиал 
Союзгицроле схоа
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количествю

материала ед.
изм. тип ИНД. Всего

1 4  8 168 0,63 0,63
2 V 6 168 1,14 1.14
3 Сталь мелкосортная, т 093300 Т68 5,57 5,57
4 4  18 168 0,15 0 , 15
5 4  16 168 2,11 2,11
6 4  14 168 0,79 0,79
7 4  12 [68 0,79 0,79
8 4 Ю [68 1 ,7 8 1,73
9 Сталь среднесортная, т 093200 [68 0,56 0. об
Ю 4  25 [68 о:з9 0.39
II 4  20 :б8 0,17 0,17
12 Сталь арматурная класса
13 Ат-U , т 093006 68 1,71 1,71
14 Сталь среднесортная, т 168 1,71 1,71
15 4 12 168 0,23 0,23
16 4  10 168 1.48 1.48
17 Сталь арматурная класса

18 Ат-5 и Ат-б, т 093007 168 0,49 0,49
19 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,49 0,49
20 4  18 [68 0,15 0,15

21 4  16 [68 0,34 0,34

22 Итого сортового проката,т 093000 [68 11,35 11,35
23 Сталь сортовая конструкцион-
24 ная,т 095000

тп М и - ы г ? . е е
а ___

______ эзаз/5
Прмвями

И ив. Ns

кз т
Лист

2
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип ИНД. Всего

1 Прокат из стали класса
2 С 38/23, т 095005 168 2 ,0 9 2 ,0 9

3 Итого стали сортовой кост-

4 рукционной, т 095000 168 2 ,0 9 2 ,0 9

5 Прокат листовой, рядовой 097000

6 Прокат из стали класса
7 С 36/23, т 095005 со 0 ,5 2 0 ,5 2

6 Итого проката листового, т 097000 168 0,52 0 ,52

9 Итого стали в натуральной
10 массе, т 168 13,9* ' 13.96
II Б том числе по укрупненному
12 сортаменту
13 Сталь мелкосортная, т 093300 168 8 ,51 8 ,5 1

M Сталь среднесортная,т 093200 168 0,78 0 .7 8
15 Катанка,т 093400 168 2 ,0 6 2 ,0 6

16 Сталь мелкосортная ( конст-
17 рукционная), т 095300 168 0 ,1 4 0 ,1 4

18 Сталь крупносортная ( конст-
19 рукционная), т 095100

CD&

1 ,5 0 1 ,5 0

20 Сталь толстолистовая свыше
21 4 мм, т 097100 168 0 ,52 0 ,5 2
22 Балки и швеллеры, т 092500 Г68 0,45 0 .4 5
23 Металлоизделия промышленного

24 назначения С метизы) 120000

Bi U ц - 1-

Прмаямм

Ин*. Ne

KI ш
Лист

3
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Наиме н о м  и ив материала 
и единица измерения

К о д Количество

материала ед.
изм. тип ИНД. Всего

1 Проволока В-1 121300 163 0,08 0.08
2 Проволока Бр - 1 121400 ш 2 ,  ТЯ 2,18
3 Итого метизов, т 2,26 2^26
4 Итого стали, приведенной к
5 стали класса A - I ,  т 168 20,7 20,7
6 Итого стали, приведенной к
7 стали класса С 36/23,т 168 2,61 2.61
8 Всего стали, приведенной к
9 классам A-I, С 38/23, т 168 23,3] 23,31
10 Портландцемент 573II0
II М-300, т 5T73I5I 168 2,20 -2,20...
12 М-400, т 573112 168 84.0 84.0
13 М-500, т 573113 [68 Т0Г92 10,93
14 М-600, т 573115 [68 М 1Л
IS Итого портландцемента, т 573110 [68 98,23 98,23
16 Всего цемента, приведенного
17 к М-400, т 168 99,33 99,32
18 Инертные материалы 571000
19 Щебень, l*3 571110 И З 147, И H7.I7
20 Песок строительный
21 природный, м3 57II40 И З [67,56 167,56
22 Заполнители пористые, м3 571200 и з 85,77 85,77
23

24
2
3

SSL

¥
&
ё

I
£
i

эзгз/5

тп Цп-1 - 1а?. %€>

Привязан

Иив №

кж вм

Лист
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Наименование материала 
и единица измерения

Кед Количество

материале «д.
изм. тип инд. Всего

1 Сортовой проаат обыкновенно-
2 го качества С9Э000

3 Сталь арматурная класса А -1,т Т68 0,388 0,388
4 Катанка, т 093400 168 0,166 0,166
5 4 8 168 0 ,104 0 ,104
6 4 б 168 0,062 0 ,062
7 Сталь мелкосортная,т 093300 168 0,222 0 ,222
8 4 12 168 0,027 0 ,027
9 4 Ю 168 0,195 0 ,195
10 Сталь арматурная класса А~Л,т 168 0 ,288 0 ,288
II Сталь мелкосортная, т 168 0,288 0 ,288
12 4 12 168 0,254 0 ,254
13 4 Ю 168 0,034 0 ,034
14 Сталь арматурная класса А-Ш,т 093400 168 0,044 0 ,044
15 Катанка, т 093400 168 0,044 0 ,044
16 АЛ............................ ... 168 0,044 0 ,044
17 Итого сортового проката

18 обыкновенного качества, т 168 0,720 0,720
19 Сталь сортовая конструк-
20 циокная 095000

П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных издели в графе "инд."—  индивидуаль 
ных (метиловых) конструкций и изделий ззгз/s

Привязан

тп Ци-1-12?.ав
Монолитные бетонные и же
лезобетонные конструкции 

Ведомость
потребности в материалах

КЖ Ш

-Ж, I I 1 з
Киевский Дилмах 
Союзгипролесжоз
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип ИНД. Всего

1 Прокат из стали класса

2 С 38/23, т 095005 168 1,5.54 1,554
3 Итого стали сортовой конст-
4 рукционной, т 095000 168 1,554 1,554

5 Итого стали в натуральной шссе
6 тонн 168 2,274 2,274
7 В том числе по укрупненному
8 сортаменту

9 Сталь мелкосортная,т 093300 168 0,510 0,510
10 Сталь крупносортная ( конст-
II рукционная), т С95300 168 0,016 0,016
12 Катанка, т 093400 168 0,2 ТО 0.210
13 Балки и швеллеры, т 092500 168 1,538 1,538
14 Итого стали, приведенной к
15 стали класса A-I, т 168 0,808 0,808
16 То же, к сталии класса С 38/23,' 168 1,611 1,611

17 Всего стали, приведенной к
18 классам A-I и С 38/23, т 168 2,419 2,419
19 Портландце мент 573110
20 М-300, т 573113

со 5,61 5,61

21 М-400, т 573II4 168 3,72 8 ,7 2

22 Итого портландцемента, т 168 14,33 14,33
23. Итого цемента, приведенного
24 к М-400, т 168 I3t77 13.77

ТП All- Ы 2 7 . 8 6

9 3 S 3 f S
Привязан

Инв. Ns

т  Ш
Лист

2
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Наименование материала 
и единица измерения

К о д Количество

материала ед.
изм. тип инд. Всего

1 Инертные материалы 571000
2 Гравий или щебень естествен-
3 ный, м3 571II0 и з 48,91 48,91
4 Песок естественный, м3 ЗШ40 и з 36,68 36,68
5 Камень бутовый, м3 57 Ц50 и з 5,34 5,34
6 Итого инертные материалы, м3 571000 и з 90,93 90,93

7 Продукция лесозаготовительной

8 и лесопильно-деревообрабаты-
9 вающей промышленности 530000
10 Пиломатериалы качественные

II ( необрезные), м3 533100 и з 2,70 2,70

12 Расход пиломатериалов в круг-
13 лом лесе, м3 и з 4,05 4,05
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 1__
х
s01.

;
l i l

ТП ^<11-1-/27.86

9323fS
Привязан

Инв Ns

KS ш
Лист

3
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Наименование -материала 
и единица измерение

Код К.оличеагео

материала
ед.И1М. ТИЛ МИД- Всего

1 Сортовой прокат обыкновенно-
2 го качества 093000
Э Сталь арматурная класса А-1,т 168 0,406 0,406

4 Катанка, т 093400 168 0,244 0,244

5 4 8 168 0,162 0,162

6 4 б 168 0,062 0,082

7 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,162 0,162
8 ✓  12 168 0,039 0,039
9 *  10 168 0,123 0,123

Ю Сталь арматурная класса А-П,т 168 0,288 0,288

II Сталь мелкосортная, т 168 0,288 0,288

12 4 12 168 0,254 0,254
13 4 10 168 0 ,034 0 ,034
14 Сталь аоматтоная класса А-Ш.т 093004 168 0,044 0,044
15 Катанка, т 093400 168 0,044 0,044

16 4Ь 168 0,044 0,044

17 Итого сортового проката
18 обыкновенного качества, т 093000 168 0,738 0,738

19 Сталь сортовая конструк -
20 ционная 095000

П р и м е ч а н и е  В графе “тип" указано количество 
мет ери» по а. потребное a im  изготовления типовых и 
стандартных изделий, а в графе "инд"—  индивидуал*
иых 1 мггиловых) конструкций и изделий ___________________________ 9333/5

Привязан

|Иие. Мв |

1 Ш Ш Я Ш Ш Ж ь : 3 1 2 В £ 5
ТП Ц | | - 1 - | 2 7 . & 6  КЖ ВМ

i л.спе д.уквирси Б7В- Монолитные бетонные и же- с ^ и*1[..Лист 1 Листов
■Вб д т и я ■(.Б ай тна я ' 8 .№ Mvliv»** 1ПОЮ VJV 1 ViUUIv ж I HVv

лезобетонные конструкции 
Ведомость

потребности в материалах 
Здание с подвалом

ш L i з  1

Киевский (филиал 
Союзгипролесхоз



frl
Ht

t. 
N

a 
по

дл
-jj 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

|В
»*

м

19
S
1 Наименование материал* Код Количество
с
3L и единица измерении материала ед.

ИЗМ. тип МИД. Всего

1 Прокат из стали класса С38/23.Т 095005 168 ш 2.494
2 Итого стали сортовой конст-
3 рукгрюнгой, т 095000 168 2,494 2,484
4 Итого стали в натуральной
5 массе» т 168 зж. 3.232
6 В том числе го укрупненному
7 сортаменту
8 Сталь мелкосортная, т 093300 168 0,450 0,450
9 Сталь крупносортная ( конст-
10 рукциокная), т 095300 168 0,033 0,033
И Катанка, т 093400 168 0,288 0,288
12 Балки и швеллеры, т 092500 168 2,461 2,461
13 Итого стали, приведенной к
14 стали класса A-I, т 168 0,826 0,826
15 То же, к сталии класса С38/23,т [68 2,586 2,586
16 Всего стали, приведенной к
17 классам A-I и С 38/23, т [68 3,412 3 ,412
18 Портландцемент 573II0
19 М-300, т 573113 168 5,61 5,61
20 М-400, т 573II4 168 21,95 21,95
21 Итого портландцемента, т 168 27,56 27 „56
22 Всего цемента, приведенного
23 к М-400, т 168 27,00 27,00
24 Инертные материалы 571000

Прмвяэак

Иив. №

тп Чи-ыгг&б

„2&&UL

KS БМ
Пост

2
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип инд. Всего

1 Гравий или щебень естествен-
2 кый, м3 97ИЮ и з 79,12 79,12

3 Песок естественный, м3 571150 и з 59,34 59,34
4 Камень бутовый, м3 571150 и з 28,92 28,92
5 Итого инертные материале, м3 571000 и з 167,31 ! 167,38
6 Продукция лесозаготовительной

7 и лесопильно-деревообрабаты-
8 вающей промышленности 530000
9 Пиломатериалы качественные
10 ( необрезные), м3 533IX и з 12,81 12,81

II Расход пиломатериалов в
12 круглом лесе, м3 и з 19,22 19,22
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

932315

Т Р  1- 127. S t

Привязан

Инв. №

кж ш
Лист

3
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Наименооание материала 
и единица измерения

1Х@д Колмчеето©

1 «ад.материала [ ТИП | ИОД. ®шг@

\ Трубы стальные ( в се го )0 и ХЗХ7000000 | COS 8000 | 80,0

2 То Яв, т ХЗХ7000Ш0 1168 0 ,М 5 о ,м в

3 Трубы сварные водогазопро -

4 водные ( газовые), м 1385000000 00S 80,0 1 80,0

5 То яе , т 1385000000 1168 0,145 0,145

6 Трубы чух’унныэ канализацяон-

7 ныв и фасонные ш с т ш  к н ю 0м 4Э25000000 [ 0US 39,0 ЗЭо0

В То ке, т 4925000000 X68 0,500 0,5Ш
9 Сталь сортовая ( всего&, т 0931000000 X68 0,0X8] 0,0X8
10 Сталь крупносортнаяо т 0931000000 X68 0n00gj| 0,005
II Сталь среднесортная, т 0922000000 X68 0,008] 0,008

12 Сталь мелкосортная 0 т 0933000000 168 0,005 00Ш §

13 Прокат листовой рядовой, т 097X000000 X6S 1о,Ш З ]о ,Ш З
14 Сталь тонколистовая толщи-

15 ной от ( I  до 1,8 мм), т 0973000000 X68 р ошх)|о,09х

16 Сталь телстолистовая рядовых II 1

t e l17 т р о к  (  от 4 ш ) 0 т 097X000000 X68 к  «а
18 Материалы л а к о к р а е о т э , кг 32X0000000 J66 —

К о 7,0
19

20

меториорео, котреб«©о апп асгетесдесзсзо ттеоьзп d 
стсидартмы» мадолий, о о грсфо °кгод.°— имдаосэдуакъ 
мыд {кэткяооык) кокструсадкЗ М И£®ОПМЙ

Й й 5 5 « !
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
изм. тип МИД. Всего

1 Трубы стальные (  всего), м Г317000000С 006 8 9 ,0 89*£L
2 То же, т I3I7000000C 168 0 , 15C 0,150
3 Труба сварные водогазосровод-
4 ные ( газовые) ,  м I385000000C 006 8 9 ,0 8 9 .0
5 То же. т I385000000C J68 P.I5C ftr TSO

6 Трубы чугунны е каналмзацион-
7 ныв и фасонные шети к ним,м 4925000000С 006 4 1 ,0 4 1 ,0
8 То же, т 4925000000С 168 0,525 0 .525
9 Сталь сортовая (в с е г о ) ,  т 09310000000 168 0 ,0 2 ( 0 .020
Ю Сталь крупносортная. т 0931000000С 158 0,006 Q J X & -
II Сталь среднесортная, т 09320000000 168 0,006 71 §

«2 Сталь мелкосортная, т 09330000000 166 0,006 0,006
13 Прокат листовой рядовой, т 09710000000 I6G 0 ,0 0 2 0,003
14 Сталь тонколистовая толщиной
15 ( от I до 1 ,8  мм), т 09730^00000 168 0 ,0 0 1 0 ,0 0 1

16 Сталь толстолистовая рядовых
17 марок ( от 4 мм), т 09710000000 168 0 ,0 0 2 0 , 0 0 2

18 Материалы лакокрасочные, кг 32100000000 166 7 ,0 8 7 ,0 8
19

20

П р и м е ч а н и е  В Грефе "тип" указано количество 
материалов, потребное дли изготовления типовых и 
стандартных изделий, а в графе "  нд."~ индивидуаль 
мых 1 нетиповых) конструкций и изделий 9 3 гз[5

Привязан

ТП Mil* 1-I27.8S ш  ш

Ведомость
потребности в материалах 

Здание с подвалом

Стадия Лист Листов
Fil I I

Киевский филиал 
Согозгипролесхоз
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество
материала «Лнам. ТИП инд. Всего

1 Трубы сварные
2 Трубы сварные водогазопровод-
3 кые ( газовые), м 1365000000 006 377 377
4 т 1385000000 166 0,55 0,55
5 Трубы катанные ( общего
б назначения), м I3I9000000 006 5 5
7 т 1319000000 166 о.ое 0,02
8 Трубы нефтепроводные
9 ( бесшовные ) ,  м 1317000000 ~0бё “Г ~ т —
10 т 1317000000 16£ 0,04' ' 0,047
II Трубы тянутые бесшовные
12 (общего назначения), м 1344000000 00Е ~ТР~ 1,5

13 т 1344000000 166 0,007 0,007
14 Вентиляционные и санитарно-
15 технические устройства
16 Радиаторы отопительные
17 M-I40-A0 экм 4935100000 064 146,3 146,3
18 Кран для выпуска воздуха

1* конструкции Маевского, шт 796 19 19

20
П р и м е ч а н и е  В графе "тип" указано количество 

материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных издали i а графе "иид."- индивидуале 
ных (нетиповых) конструкций и изделий эзгз/5

Привязан

|Им*. Мв шишшштялшшшшшш То *M1-Ma?.S6 0В Ш

Ведомость
потребности в материалах

Стадия Лист Листов
Р11 1 <2

Киевский филиал 
Союэгипро лесхоз
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Наимекроанме материала Код Количество

Я
и единица измерений материала

ед.
изм. тип ИНД. Всего

1 Сталь толстолисто вая рдярэш

2 строк С от 4 та )  , т 0971000000 168 ОрОб ОрОб

3 Сталь тошшдйетоз&я толщиной

4 от I  до 108  ш  9 т 0973000000 Х68 0р017|09017

5 Сталь 1фупно сортная 8 т 093X000000 Х68 0р 02610р026
6 Сталь среднееортнаяр т 0932000000 Х68 Ор 03410,034

7 Сталь мелкосортная» т 0933000000

00Й

1|0р026 Ор026

8 ^термалм лаяокраеоад&з0 кг 23X0000000 ХХ6 9р7 907
9 Изделия минералогатике теп-»
Ю л оизо л едиошже „ м3 5762000000 ХХЗ 0?27 0„27
II Mas®лия та стекловолокши с 2 5760000000 055 5п6 5„6
12 1 .
13

И I
IS

16

17

18 ___
19

20 I I
21 1

о 22 |
Xs 23 | 1
i
ш
p> M l | 1
s
s
JS

fg

«0 n^HOOEDt3

1 □d

—
___________ I_______ 1"5 II

§ |Ммо. № ||

d ш Ц !8°ы аг<Ш Е ов ш,
[Лкет
Г2 I£



|И
на

. N
a 

гю
дл

|0
од

пй
с» 

и 
д

г«
 

|В
зем

25

Iьи
(X7

Наименование материала 
и единица измерения

Код Количество

материала ед.
ИЗМ. тип инд. Всего

1 Трубы сварные
2 Трубы сварные водогазопро-
3 водные ( газовые), м 1385000000 006 457 457
4 т 1385000000 168 0,77 0,77
5
6

Трубы катанные ( общего
назначения), и 1319000000 006 5 5

7 т 1319000000 168 0,02 0,02
8 Трубы нефтепроводные
9 ( бесшовные), м 1317000000 006 3 3
10 т 1317000000 168 0f№ 0,047
II Трубы тянутые бесшовные
12 ( общего назначения), м 1344000000 006 1.5 1.5
13 т 1344000000 168 0,007 0,007
14 Вентиляционные и санитарно-
15 технические устройства

16 Радиаторы отопительные

17 M-I40-A0, экм 4935100000 064 173, d 173,6
18 Кран для выпуска воздуха
19 конструкции Маевского, от 7& id “Э —

20
Примечание В графе "тип" указано количество 

материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных изделий, а а графе "имд.*— индивидуаль

Привязан
1

ш  U ii- i - ia ? .е е  о в а

Ведомость
потребности в материалах 

Здание с подвалом

Blum л ? ? »  ■ т а : т
РП_1 I 1 2
Киевский филиал 
СйоапшроЛесхоз

Ине. N.
ГЙ1

__IJa a j
ГЛ.С1
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Наименование материала 
и единица измерении

Код Количество

материала «д.изм. тип ИНД. Всего

I Сталь тол стога сговая рядовых
2 марок ( от 4 ш  ) ,  т 0971000000 168 0,067 0,067

3 Сталь тонколистовая толщиной
4 от I до 1 ,8  мм, т 0973000000 168 0,021 0,021

5 Сталь крупносортная, т 0931000000 168 0,03 ПоГоз

6 Сталь среднесортная, т 0932000000 168 0,04_ 0 ,0 *
0 ,037 Сталь мелкосортная, т Ш33000000 168 0,03

6 Материалы лакокрасочные, кг 2310000000 н е Т2,4 12.4
9

10
Изделия минераловатные
теплоизоляционные, м3 9752000000 ИЗ 0,11 0,11

И Изделия из стекловолокна 5760000000 055 4 4
12
13
14

15
16
17
18
19 ____
20

21
22
23
24

Привязан

Ии». Ns

тп Цмме?.&€

93гз15_

ов вм
Лист
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т&5£
Наименование материала 

и единица измерения
Код Количество

материала «А -
изм. тип иид- Всего

1 Трубы винишгастовые2 Труба винипластовая

3 ЫН 1427-61:
4 32x2 хм 224821 008 0,002 0 ,002

5 т 224821 168 0 ,001 0 .001
6 км 224821 008 0 ,010 0 .0 1 0 -
7 т 224821 168
8 Иэолядеонные материалы
9 Доска асбестоцементная
Ю ГОСТ 4248-66, толщина 20мм,

II высотой 700 мм, шириной 500мм,

12 шт 978105 796 I I
13 т 578IG6 168 0 ,012 0 ,012
14

15

16

17

18

19

20

П р и м е ч а н и е  В графе "тип* указано количество 
материалов, потребное для изготовления типовых и 
стандартных изделий, а а графе "иид."—  индивиду а ль 
ных {нетиповых) конструкций и изделий ззгз/5

Привязан

Инв. Nb

ТШ (Заславсю 
Н.'кбИТ.ДУ^ ш

Рук.о
•беДЛП

Яд.Пилипе! 
“ кт.Олейш
ЖТРЗГ-

Щ  тп Ц | н -1 г? .«в эош

ш
its Ведомость

потребности в материалах

Стадия Лист | Листов
га 'I .. Г  Г
Киевский филиал 
Союзгипролесхоз
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Ншкиэкэваииэ материала 

м едимиадз измерение)
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