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I . Общая часть.

Материалы настоящей серии предназначены для проектирования 
монолитных и сборно-монолитных жилых зданий высотой до 16 Этажей 
включительно, с -высотой этажа 2,8 м, возводимых во И и Ш климати
ческих районах на территориях с обычными инженерно-геологическими 
условиями.

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи типовых элементов и 
узлов сопряжения наружных и -внутренних монолитных стен зданий с 
монолитными перекрытиями, рабочие чертежи типовых элементов обрам
ления проемов, а также рабочие чертежи арматурных изделий, исполь
зуемых при армировании стен.

Представленные конструкции стен ориентированы на возведение 
их в крупнощитовой и объемно-переставной опалубке системы Траждан- 
строй ”.

Узлы сопряжения стен разработаны в двух вариантах: для случая 
одновременного бетонирования стен поперечного и продольного направ
лений и бетонирования поэтапного, когда сначала выполняются стены
одного какого-либо направления.

Стены предназначены для помещений с неагрессивной средой.
2. Наружные стены.

Наружные стены ъ зависимости от конкретных условий могут вы
полняться из различных легких бетонов плотной структуры классов по 
прочности на сжатие от В5 до BI5 марок по средней плотности Д1200- 
1600 по ГОСТ 25192*82.

Требования к материалам легких бетонов из керамзитобетобетона 
регламентированы ГОСТ 9759-83, аглопоритобетона -  ГОСТ II99I-83 , 
шлакопемзобетона -  ГОСТ 9760-86, перлитобетона -  ГОСТ 10832-83.

С учетом прочностных и теплофизических расчетов толщина наруж
ных стен типизирована и принята равной 400 и 500 мм. Конструкция 
опалубки, кроме того, предусматривает возможность выполнения стен 
с градацией 50 мм по толщине.

Предварительный подбор толщин наружных стен в зависимости от 
расчетных зимних температур наружного воздуха и характеристик 
легкого бетона осуществляется по таблице I .

Таблица I

Марка по сред
ней плотности 
бетона

Расчетная 
зимняя тем
пература 
наружного 
воздуха

R. *Р по СНиП
П-3-79хх
м2град.С

Вт

Проектная толщина стен, 
мм, ттри климатических 
условиях по зонам

А Б |

Д1200 -  25°С 0,90 400 500
-  30°С 1,01 500 500

Д1400 -  20°С 0,80 400 500 |
-  25°С 0,90 500 500
-  15°С 0,70 400 500

Д1600 -  20°С 0,80 500 -

1 .  B таблице требуемые сопротивления теплопередаче ^  расчитаны для 
помещений с температурой внутреннего воздуха +18°С.

2 . При разработке проектов зданий в конкретных районах толщины стен 
подлежат уточнению с учетом R, ^(экономическое) в соответствии со 
сниП

Длины участков наружных стен между примыкающими к ним внутренними 
стенами типизированы и приняты от 3000 до 6600 мм вдоль фасада /  и  /  и 
от 3000 до 7200 мм по торцу здания /  £* / ,  кратными 300 мм, что соответ
ствует планировочному модулю ЗМ.

Размеры проемов в наружных стенах унифицированы и приняты шириной 
/в  четвертях/ 1360, 1510 и 2110 мм и высотой 1510 мм для окон и общей 
шириной 1510 и 2110 мм при сочетании оконного проема с балконной дверью, 
имеющей размер проема 760 х 2225 мм по Г0СТЦ2Д4-78 .

Проемы рекомендуется, как правило, располагать по середине или близ
ко к середине номинального шага внутренних стен, примыкающих к наружной 
/при размерах его от 3000 до 4800 мм, т .е .  условно /малый шаг"/.

При "большом шаге" внутренних стен /размерах его от 5400 до 7200/
наружная стена имеет как правило два проема, привязка которых определя
ется из условия, что стена рассматривается как сумма двух "малых шагов".

НАЧ.ОТД. РОСИНСКИЙ
Нлоцтр. Ги Берман

Зав. лабор Соколов Л е к / ,
Ст.науч.сш Альтшулаер

ГаХОНСТ Пальман

ПАП Герман ' / Ъ ъ
рук.ГР Волкова .
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В обоих случаях размер простенка от оси внутренней стены до проема 
меньше 600 мм принимать не рекомендуется.

Очертания граней проемов, максимально обеспечивающие отвод 
воды, попадающей на стены и окна при косых дождях, приведены в 
документах 000000 ДЗ и 000000 Д4 настоящего выпуска. Очертание низа 
проемов принимается по одному из представленных вариантов. При 
установке деревянного бруска, имитирующего нижний бетонный барьер, 
отводящий наружу воду, попавшую в полость оконного блока следует 
выполнять мероприятия против гниения в соответствии с СНиП 2 .0 3 .1 1 - 
-85 "Защита строительных конструкций от коррозии” . С учетом эстети 
ческих требований наружные грани проемов могут быть скруглены, 
иметь фаску или другую форму, задаваемую при проектировании зданий.

Выбор фасадной отделки наружных стен зависит от климатических 
условий района строительства, архитектурного решения фасадов, 
наличия материалов и экономической целесообразности.

При качественных гладких или рельефных фасадных поверхностях 
бетона наружных стен допускается не отделывать их. Решения по отдел
ке принимаются при разработке проекта с учетом местных условий.

Возможно применение следующих видов фасадной отделки:
1) декоративный слой, наносимый путем набрыэга механизированным спо

собом;
2) облицовка плиткой, в частности, керамической, как правило, -  в 

виде ковров;
3 ) окраска защитно-декоративным покрытием.

Применение защитно-декоративных покрытий повышает водостойкость 
и морозостойкость бетона и разнообразит отделку фасаде в.

Подготовка поверхности бетона под окраску должна производиться 
в соответствии с "Рекомендациями по защите от коррозии стальных и 
железобетонных строительных конструкций лакокрасочными покрытиями"
М. Стройиздат, 1973 г .

Основными материалами покрытий служат портландцемент, дробле
ные гранит и мрамор, крупнозернистый песок, кремнийорганические 
эмали, поливинилацетатные краски, краски с минеральными наполните
лями и т .п .

Приготовления красочных составов и условия их применения ре
гламентированы "Рекомендациями по обеспечению трещиностойкости 
монолитных стен жилых зданий" М. ЦНИИЭП жилища, 1984 г .

Предел огнестойкости стен - не менее Зчасов.

k

3 . Внутренние стены.

Внутренние,стены могут выполняться из тяжелого бетона класса 
по прочности на сжатие от В7,5 до В25 или различных легких бетонов 
плотной структуры класса по прочности на сжатие от В7,5 до BI5 марок 
по средней плотности бетона Д1200-Д1800 поГ0СТ25192

В зависимости от прочностных расчетов, а также требуемых звуко
изолирующих свойств толщины межквартирных стен принимаются равными 
160, 180, 200 и 220 мм, причем из условия защиты от воздушного шума 
они не должны быть менее указанных в таблице 2. Толщина внутриквар- 
тирных стен может быть равной 120 мм.

Таблица 2

Вид
бетона

Марка по средней 
плотности бетона

Класс бетона по 
прочности на 
сжатие

Минимальная тол
щина межквартир
ных стен, см

Тяжелый Д2200 независимо 18
Д2400 от класса 16

Легкие Д1200 Е 7,5; BI0 22
бетоны Д1400 В7,5 22

на BIO; BI5 20
пористых Д1600 В7,5 22
Заполни BIO; BI5 20
телях Д1800 В7,5 22

В10; BI5 20

Предел огнестойкости стен -  не менее 2 часов.
Длины внутренних стен между примыкающими к ним внутренними и 

наружными стенами типизированы по аналогии с длинами наружных стен.
Дверные проемы унифицированы и приняты шириной 890, 990 и 1290 мм 

при высоте 2100 мм от уровня верха перекрытия.

4 . Узлы сопряжения стен.

Узлы с те н , представленные в настоящем выпуске, рассматриваются 
как отдельные типовые элементы на высоту этажа. При подсчете объема 
бетона принят объем ядра пересечения стен (например, при тавровом

1.100.1-4 3~ООООООПъ
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соединении наружной стены толщиной 400 мм и внутренней стены толщи
ной 160 мм объем определен как произведение 400x160x2800).

В зависимости от технологии возведения здания, способе разбивки 
его на захватки и применения одного или двух видов бетона (различных 
для наружных и внутренних стен) возможны следующие варианты бетониро
вания :
1) одновременное бетонирование стен поперечного и продольного направ
ления (узлы без буквенного индекса);
2) поэтапное бетонирование, когда сначала бетонируются стены попереч
ного направления (узлы с индексом "а " )  или продольного (узлы с индек
сом " б " ) ,  а также с устройством безопалубочных рабочих швов (узлы с 
индексом " в " ) .

При раздельном (поэтапном) бетонировании дДя обеспечения совмест
ной работы стен в местах их сопряжения предусмотрены рифления или 
шпонки и выпуски арматуры. Очертания рифления и шпонок, расположение 
их и арматурных выпусков в стенах приведены на листе 3-000000 Д2.

Для обеспечения требуемой звукоизоляции от воздушного шума при раз
дельном бетонировании стен в стыках предусмотрено заведение стены, вы
полняемой на первом этапе, в тело стены второго этапа или устройство 
вертикальной борозды глубиной 20 мм.

5. Армирование узлов сопряжения и типовых 
элементов обрамления проемов стены.

Рабочие чертежи узлов сопряжения стен разработаны с учетом требова-. 
ний "Руководства по проектированию конструкций и технологии возведения 
монолитных бескаркасных зданий” М.Стройиздат, 1983 г . ,  разработок и ре
комендаций лаборатории монолитного домостроения ЦНИИЭП жилища. На осно
вании этих требований при стенах, рассчитанных как бетонное сечение, 
армирование осуществляется в местах пересечения стен и на свободных 
торцах стен. Армирование выполняется вертикальными треугольниками, 
П-образными и плоскими каркасами высотой на этаж из расчета площади се 
чения продольных стержней не менее I см2 на узел.

Стыкование сварных каркасов по вертикали осуществляется в уровне 
верха перекрытия внахлестку с перепуском 200 мм.

При стенах рассчитанных как железобетонное сечение расчетное ар
мирование выполняется аналогичными каркасами в узлах сопряжения стен и 
треугольными каркасами с шагом не более 400 мм по длине стен, которые 
связываются горизонтальными монтажными стержнями. В качестве каркасов 
расчетного армирования могут использоваться каркасы, применяемые в 
узлах сопряжения, а также аналогичные треугольные каркасы с продольными 
стержнями /S ЮАШ, приведенные в настоящем выпуске. При этом соединение 
каркасов должно осуществляться, как правило, на сварке. При соединении
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каркасов внахлестку длина ее и соответственно каркасов должна быть 
скорректирована. Сварные соединения арматуры выполнять в соответствии 
с требованиями ГОСТ 14098-85.

Типовое армирование проемов в наружных и внутренних стенах состоит 
из вертикальных Г-образных каркасов высотой на этаж, устанавливаемых у 
боковых граней проема, и пространственных каркасов перемычек,собираемых 
для проемов в наружных стенах из двух Г-образных каркасов со  свободными 
концами продольных стержней, что позволяет осуществить их пересечение 
с вертикальными каркасами путем надвижки последних на установленную 
вначале арматуру перемычки. Понизу проема располагается плоский каркас 
с такими же свободными концами продольных стержней и гнутый Л-образный 
каркас, армирующий бетонный гребень. Каркасы перемычек внутренних стен 
собираются из двух плоских путем соединения их скобами.

Проектное плодсение вертикальных каркасов обеспечивается привязкой 
стержней в 4 -х  уровнях: к выпускам нижестоящих каркасов, к стержням- 
-фиксаторам (^4Вр1), расположенным в третях высоты каркасов, и к струб
цинам или другим приспособлениям, укрепленным поверх опалубки. Во избе
жание коррозии и,как следствие, пятен ржавчины на поверхностях стен 
торцы стержней фиксаторов следует защищать пластмассовыми колпачками.

Спаренные каркасы связываются между собой также в третях высоты, 
Выпуски, обеспечивающие связь между соседними вертикальными каркасами 
при поэтапном бетонировании, фиксируются на первоначально установленном 
каркасе в 2 -х  точках.

Авторский коллектив;
Отдел № II  -  гл .констр. Д.Е.Пальман, гип Ю.В.Герман, рук .гр . Ж,А.Волкова 
Лаборатория индустриального домостроения из монолитного бетона -  зав. 
лаб. М.Е.Соколов, с .н .с .  Ю.В.Глина, инж. Н.Г.Мартынова.
С .н .с . отдела экономики Е.М.Альтшуллер.
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^ Цифровые оси

1УзЕ Л  БЕЗ БУКВЕННОГО ИНДЕКСА (1 ,2 . . .  ) “ АЛЯ  ЗДАНИЙ С ОДНОВРЕМЕН - И УСТРОЙСТВОМ БЕЗОЛАЛУБОЧНЫК РАБОЧИХ ШВОВ
НЫМ БЕТОНИРОВАНИЕМ ПРОДОЛЬНЫХ И ПОПЕРЕЧНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН.

2. У зел  с индексом  „оЛ (1а;2а...)-для зд аний  с поэтапным  б е т о н и р о в а 

н и ем  ПОПЕРЕЧНЫХ И ПРОДОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН ( i ЭТАП - 
ПОПЕРЕЧНЫЕ СТЕНЫ).

3. У ЗЕЛ С ИНДЕКСОМ 2<5\..)-ДИЯ ЗДАНИЙ С ПОЭТАПНЫМ БЕТОНИ

РОВАНИЕМ ПОПЕРЕЧНЫХ и ПРОДОЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ СТЕН (1 ЭТАП- 

ПРОДОЛЬНЫЕ CTEHblV

^.УЗЕЛ С ИНДЕКСОМ А '  (7 В )“ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ПОЭТАПНЫМ БЕТОНИРОВАНИЕМ

S. У зел с индексом „Р "(№ р)-для расчетного а р м и р о в а н и я  стен .

.

Нач.отд. Роьимский
ВлКднтр.
!лхонот^

Гип
? Ш р ~~

ГиБЕР/ЦАН
Пальм  ан  -
Бе р м а н
Волкова

1.100.1-4.3-000000 Д*

Фрагмент плана стен 
Маркировка узлов

Стадия Лист Листов

р

ЦН1ШП жилища
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Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

КОЛ. ИА ИСПОЛНЕНИЕ 

1.100.1 - 4 . 3 - 0 3 0 0 0 0 -
Пр и м е-

чание
— 01 02 03

АЗ
-

До к у м е н т а ц и я

X1 .1 0 0 .1 - ^ .3 - 0 0 0 0 0 0  Д2 Фр а г м е н т ы  ш понок X X X

АЗ 1 .1 0 0 .1 - 4 .3 - 0 0 0 0 0 0  пз Пояснительная записка X X X X

Сбо ро чн ы е  единицы

АЗ 1 1 .1 0 0 .1 - 4 .3 -  0001*00 Ка р к а с  К17 1 1

- 0 1 К 18 1 1

АЗ 2 1 .1 0 0 .1 - 4 .3 - 0 0 0 3 0 0 К 1S 1 1

- 0 1 К1б 1 1

Д е т а л и

А4 3 1 .1 0 0 .1 - 4 .3 - 0 0 0 0 0 1  - о з Ст е р ж е н ь  г н ут ы й  А 4 6 6

- 0 5 А б 6 6

М а т е р и а л ы

Бе т о н 0,07 0.09 0,11 о . к М *

БЕТОНИРОВАНИЯ 

Ф р а г м е н т  I  

ООООООД 2

э‘*'М! л
_ )1--- .......

А - А  мо4о

ОБОЗНАЧЕНИЕ 8.
мм

а,
мм

1.10Q.1-4.3-030000 160 30

— 01 160 ‘ю
-02 200 25

— оз 220 35

Нач.отдН
И.КОЙТР.

[ЛЛОНОТР
Г ип

Р9К. ГР- 
СТ. и т ,

Росинский

ГИБЕРМ АН-
Пааьман

Герман

В о л к о в а  ,
Р ч т т о

ZatL

1.100.1-*1.3-0 300  00

У з н и  1(Г

Ст а д и я М а с с а М а с ш т а б

Р
1 : 10 
1 ' Л о

Л и с т  I Л и с т о в  1

ЦНИИЗПжилища



10

i А

2

А
+

О

0,5-6

О
1-1

А-А мо4о

СТЕРЖНК НИЖЕ
СТОЯЩЕГО КАРКАСА

1
•<с
X
о

СО

со
о

С=
Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

К о л . я а  ИСПОЛНЕН
itoo.l-4.3-o4ooo<

И Е
>- Пр и м е -

ч а н и е
- 01 02 03

До к у м е н т а ц и я

АЪ 1.100.1 -4. з-оооооо пз Пояснительная записка X X X X

Сбо рочны е  е д и н и ц ы

АЪ 1 1.100 .1-4.3-000100-02 Ка р к а с  КЗ 2 2 2 2

М а т е р и  а л ы

Б е то н 0,07 0,09 0,11 0,14 М 3

Обозначе НИЕ
Afw.

1.100.1-4.з-о4оооо 1Б0
- 01 180
-  02 200
- 03 220

НАМ от А
Н. контр. 
А КО
Гип

Росинский

РЙК.П»
Ет.инж.

Гиберман

Па л ь м а
Ге р м а н

Ж Е

ВОЛКОВА_^
Р у т т Т

1 . 1 0 0 . 1 - А . 3 - 0 4 0 0 0 0

У зел 2

СТАДИЯ Масса Масштаб

1 но 
1 :4о

Аист | листо в 1

ЦНН ПЭГ! жилища
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(2 Обозначение Н а и м е н о в а н и е

КОЛ.НА ИСПОЛНЕНИЕ 

1.100.1-4.3-050000
Пр и м е *

ча н и е
— 01 ог 03

Д о к у м е н т а ц и я

х ” X х ”АЗ моо. 1 - 4 .  з-оооооо Д2 Ф р а г м е н т ы  ш п о н о к X

АЗ 1.100. 1 - 4 . 5 -  0 00 0 00  ПЗ Пояснительная  записка X X X X

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

АЗ 1 1.100.1- 4 . 3 - 0 0 0 4 0 0 К а р к а с  К 17 1 1

“ 01 К1В 1 1

АЗ г 1 .1 0 0 .1 - 4 .3 - 0 0 0 3 0 0 К а р к а с  К15 1 1

-01 К16 1 1

Д е т а л и

А4 ъ 1 .1 0 0 .1 - 4 .3 - 0 0 0 0 0 1 - 0 3 Ст е р ж е н ь  г н у т ы й  Д4 6 8

-05 Аб 6 6

М а т е р и  а л ы

Б етон 0,07 0,09 0,11 о,к м ъ

О б ОЗН  А Ч  Е Н И Е
4 , а ,

м м м  м

1 .1 0 0 .1 - 4 .3 - 0 5 0 0 0 0 1 60 3 0

- 0 1 180 4о

-  02 200 2S

— 03 220 3S

Нач.отди Росинский

H. КОН тр. ГИБЕРМАН -

Гл.КОНСТР ПАЛЬМАН-i
ГйП Герман

Ру к. гр. Волкова

ет.инж. РУТТ0 2 W j

М О С М - 1! .  3 - 0 5 0 0 0 0

У з ей 2 а
Стадия Масса МАСШТАБ

Р
1Н0 
1 *. 4о

Лист | ЛИСТОВ 1

ЦНИИЗП ж и л и щ а

2282.8
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CZ Обозначение Наименование

КОЛ.НА ИСПОЛНЕНИЕ 

UDQ.1-4.3rOeoOOO-
Приме-
ЧАНКБ

— 01 02 03
Документация

АЗ 1.100.1-4. з-оооооо дг Ф р а г м е н т ы  ш п о н о к X X X X
АЗ Л. 0̂0-1-  ̂— 000000 пз П о я с н и т е л ь н а я  записка X X X X

Сб о ро чн ы е  е д и н и ц ы

АЗ 1.100.1-4 3 — 000400 К а р к а с  К 17 2 2

-01 К18 2 2
АЗ 2 1.100.1-4. з-ооозоо Ка р к а с  К 15 1 1

- 01 К 16 1 1
АЗ 3 (.100.1-4.3-001200 -02 Ка р к а с  K S 5 2 2 2 2

Д е т а л и

АЦ 4 1.100.1- .̂ 3-000001 -08 Ст е р ж е н ь  г н у т ы й  А9 2 2

-09 аю г 2
5 -05 А6 6 6 6 6

Материалы

бЕТОН 0,070,090,11 o,i4 мг

__ L?
Количество сквозных шпонок

ВЕРТИКАЛЬНОГО ШВА ОПРЕДЕЛЯ

Е Т Е  РАСЧЕТОМ.

UA ЧЕРТЕЖЕ ПРИВЕДЕН ВАРИАНТ 

КОНСТРУКТИВНОГО АРМИРОВАНИЯ.

Ъ ФРАГМЕНТЕ 1 (листоооооодг) 

ПОКАЗАНЫ ОПАЛУБОЧНЫЕ РАЗМЕ

Об о з н а ч  е н и е ■8, а,
м м мм

1.100.1-4.3-060000 160 Ъ 0

- 0 1 180 4о
- 0 2 200 25
- 0 3 220 35

РЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СКВОЗНЫХ 

ШПОНОК.

1.100.1-4.3" 0 6 0 0 0 0

У з е л  2S
Стадия М а с с а М АСШ ТАБ

Р 140
Мо

НАЧИТАН Росинский 'fir—
Н.контр. ГиБЕРМ АН -|
ГЛ.КОНСТР, П а а ь м а н  tШ К А Аист 1 Аистов 1
Гип Ге р м а н

ЦНИИЭПжидии^
Р у к .гр . В о л к о в а *
Ст.ннж. Р у т т о

22828 ЛЗ
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С*1оСГ Обозначение Наименование

КОЛ.НА ИСП0ЛНЕНИ6
1.100.1-Ц.З-О9ОООО- Н 7

1

— 01 02 03

Документация

АЗ 1.юо.1-4.3 -оооооодг Фрагменты шпонок X X X X
АЗ 4.100.1-4.3 -ООООООПЗ Пояснительная записка X X X X

Сборочные единицы

АЗ 1.100.1-4.3 -  000400 Каркас К 47 г г

-01 К18 2 2
АЗ 2 1.100.1-4. 3 -  000300 Каркас Ш 2 2

-01 К 1 в г 2

АЗ 3 1.100.1-4.3 -  001200-03 Каркас к 56 г а г 1
Детали

At* А 1.(00. 1-4.3 -  000001 Стержень гнутый Д1 4 А ц ц

S -os А6 6 6 6 $

Материалы

Бетон 0,07 0,09 0,11 о,14 м»

Количество сквозных шпонок верти  -

КАЛЬНОГО ШВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАСЧЕТОМ- 
ИА ЧЕРТЕЖЕ ПРИВЕДЕН ВАРИАНТ КОН

СТРУКТИВНОГО АРМИРОВАНИЯ.

В Фр а г м е н т е  m (лист о о о о о о д г)

ПОКАЗАНЫ ОПАЛУБОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Н РАСПОЛОЖЕНИЕ СКВОЗНЫХ 
ШПОНОК.

Обозначение мм
а,
мм

1.100.1-4.3-090000 160 30

-01 180 40

-02 200 2S
-03 220 3 S

Стерж ни  н и ж ес то- Q

ЯЩЕГО КАРКАСА

ЙАЧ.0ТА.Ч
Н.контр.
|Д.кон.отд.

гип
РУК.ГР.

Росинский
Ги БЕРМАН
Пальман

ГЕРМАН
Волкова уЗои».

://я»

1.400/М. 3-090000

Узел з<г
Стадия Масса Масштаб

Р — 1: (0 

1 :4о

Аист I Листов 1

ЦНИИЗПжилищд..



©
ЯР

ч

ОМ1Л
О,

*

Ст е р ж н и  н и ж е -

СТОЯЩЕГО КАРКАСА

г

м * .
120 ,

1 -1

О

Р<
£О

| 
*Н0£ 

|

сООС Обозначение НАИМЕНОВАНИЕ

Код. НА ИСПОЛНЕНИ Е
UQQ.1-4. 3400000- П р и м е -

чание— 01 02 03

До к у м е н т а ц и я

АЗ 1.100.1-4. 3 - 0 0 0 0 0 0  пз Пояснительная записка X X X X

Сбо р о чн ы е  ед иницы

АЗ 1 1.100.1-4.3 - 000100- 02 Каркас КЗ 1 1 1 1

М ате риалы

Б е т о н 0,05 0,06 0,07 0,06 м3

A-А М1:40

я _ I t

Привязать

Рабочий шов
БЕТОНИРОВАНИЙ^

О б о з н а ч е н и е ■в.
м м

1 .100 .1-4 .-5-100000 160

-01 180

- 0 2 200

- 0 3 220

В ровень верха  монолитного 

п е р е к р ы т и я

НАЧ.отд. Росинский
Н.контр. Гибермай t -
Гл.конст. Пальман S
Гип Герман - L&4

Рук .гр Волкова

Ст.инж. Рчтто И = £

м о о и - ^ .з - ю о о о о

У з е л  4
СТАДИЯМАССА Масштаб

Р
1М0 

1 4о

Лист | Л истов*

ЦННИЗП ЖИЛИЩА



Стержни ниже- 
СТ0Я1ДЕГ0 КАРКАСА

1
&

<
ОС
О
(О

го
О
Е=

Обозначение Наименование
Кол. НА ИСПОЛНЕНИЕ 
Ш0.Н.З-МОООО- П РИМ Е - 

ЧАНИЕ— 01 02 03

Документация

АЗ 1.юо.1-4.з-оооооодг Фрагменты шпонок у X X X

АЗ 1.100.1 -4.3— оооооо пз Пояснительная записка X X X X

Сборочные единицы

АЗ 1 1100.1-4.3-000400 Каркас КГ7 2 2 г 2

Детали

АЙ 2 1.100.1-4.3-000001 -01 Стержень гнутый А2 6 6 6 6

Ц АТЕРИАЛЫ

Бетон 0,05 0,06о,от0,0 В м*

( ~ I  А-А мМо

020 0 0 0 \

1 Р
. д

-1

fit
1_ _" 1

'1
Н"
1

г 4 - .

I1• _1

:: г

I
J

о
о

’ OJ

Т
1

А 1

О

Обозначение
•6,

мм
CL,

ММ

1.100.1-4.3-110000 160 30

- 01 1В0 4о

- 02 200 2S

- 03 220 3S

ЙАЧ.0ТД.Н РосинскиИ

Й. КОНТР. ГИБЕРМАН ^
ГЛ.К0Н.01Д. Пальман  -ш & я
гип Те р м а н А & Г ’

рук . гр, Волкова  ,

1.100.1-4.3-110000

Увел 4а

СТАДИЯ Масса Масштаб

Р 1 МО 

1 :4о

Лист 1 Листов 1

ЦНИИЗПжилшца

2 2 8 2 3  tS
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©
100

200

С Т

аГ

О
1 -1

Сте р ж н и  нижестоя

щ его  к а р к а с а

а

о

Т а

£
I
А

•<£
ЗС
О
со

с п
О
с= О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

КОЛ. НА ИСП0ЛН. 
ШО.МЗ-130000 Пр и м е -

чание
— 01

ДОКУМЕНТАЦИЯ

АЗ 1.100.1-4.3-000000 пз Пояснительная записка X X

Сборочные единицы

АЗ 1 1.100.1-4.3-000100 -оз К а р к а с  КД 1
-о4 к  5 1

М а т е р и а л ы

Б е то н 0,4s 0,70 М 3

А -А  M iM

У ровень в ерх ;Г7  
монолитного 
ПЕРЕКРЫТИЯ

П р и в я з а т ь

Рабочий шов 
БЕТОНИРОВАНИЯ

Об о з н а ч е н и е
с,

мм

1.100.1 - к .3-130 000 400
—  01 500

Нач.отд.Росинский
H. КОНТР. ГиБЕРМАН ' -

Гл.КОНСТР Пальмам А
Гип Герман

Ру к .гр. Волкова ,

1.Ю0.1-У.ЗНЗОООО

У з е л  5

Стадия МАССА Масштаб

Р
1:20 

1 : 1*0

Аист | Аистов 1

Ц Ш 'Ш П ж И А И Щ А

22828 2 0
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Обозначение Н а и м е н о в а н и е
Код. н а  исполН.ИОО.Ш-'КОООО-

Пр и м е -
ч а н и е— 01 02 03 04 05 06 07

До к у м е н т а ц и я

АЗ 1 .100 .1- 4 .3  - оооооо пз По я с н и тел ьн а я  з а п и с к а X X X X X X X X

Сб о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

АЗ 1 - 1 .(0 0 .1- 4 .3- 00 0 )0 0  -03 К а р к а с  к а 2 2 2 2

-04 К5 2 2 2 2

М а т е р и а л ы

Бетон 0,16 0.20 0,22 0,25 0,22 0.2S 0,28 0.31 м 3

Стерж ни  ни ж е

СТОЯЩЕГО КАРКАСА

О б о з н а ч е н и е
с . 

мм м м

1.100.1-4.3-140000

4оо

160

~01 180

-02 2 0 0

-о з 220

-04

500

160
-  05 180
-  06 200

-07 220

ЙАЧ.ОТД Росинскии"

Н. КОНТ Р ГИБЕРМАВ-

ГлконсТ Пальм  а н !ш ы
Г Ил Герман

Рак. гр. Волкова

1.100.1-4.3-140000

У в е л  6

Стадия Масса МАСШТАБ

Р 1 '• 20 

1:40

Лист | Листов 1

ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

22828  2/
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I
с
3= й

с:
Об о зн ачен и е Наи м ен о ван и е

Кол.на исполт.100.1 -4.3-150000-
При м е
чание— 01 02 03 о4 05 Об 07

До к ум е н т а ц и я

АЗ 1.100.1-4.3 -оооооо пз По я с н и тел ьн а я  записка л X X X X X X X

Сборочные е д и н и ц ы

АЗ 1 1 .100 .1-4 .3-000100  - 03 К а р к а с  К4 2 2 г г

- 04 К 5 2 2 2 2

М а т е р и а л ы

Б е т о н 0?18 0,20 0,22 0,25 0,22 0,25 0,28 0,31 м ъ

A-А  m i-.4o

“ ' Г 1--
J _ ■ (

I 1

-  -
■ 1 1--

—

1 1

<

--Г"
I

■1
1

I
1

1
1

1 \

“ +
1

I-
1« 1

V-

1 )

~ ~1_

- _ Н

У р о в е н ь  ь е р х д  
монолитного

П Е Р Е К Р Ы Т И Я

о
На разрезах А -А  и ь -В

КАРКАСЫ ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО.

В -В  ми4о

Обозначение
0)

ММ
4 ,

мм
0U,

мм

1.100.1-4.3“*150000 160 30

“  01
400

180 4о
-02 200 25

-03 220 35

°I
| 160 30

- 05
500

180 4о

- 06 200 25

-07 220 35

1 .1 0 0 .1 - 4 .3 - 1 5 0 0 0 0

У з е л  7

Стадия Масса Масштаб

1120
Р 1 :4о

Аист I Листов 1

ЦНИИЗП ЖИЛИЩ4
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А

L
50 100

¥-<*
О а

осо
со
осг Об о з н а ч е н и е Наи м ено вание

К О Л  Н А  И С П О Л Н Е Н И Е  
U 0 O . f - 4 . 3 - i  900 0 0 -

Пр и м е -
чание— 0 1

До к у м е н т а ц и я

А З 1.100.1-4.3 -000000 пз Пояснительная записка X X

Сборочные единицы

А З 1 1.100.1-4.3 - 000100 -03 Каркас к4 1
-04 К 5 1

О А
i L

1 -

Стержни нижестоя

щего каркаса

о

4

3

Обозначение
с,

мм .
1.100.1-4.3 — 1?0000 ш

-01 500

Нач.отд. Росинский '̂ Х> k-'Н, контр. ГИБЕРМАН ^
Гл.констр Пальман -1ш тГип Герман '7#ъРук. гр. Волкова

1.1ОО.1-А.З-Ш0ОО

У з е л  Ь
Стадия МАССА Масштаб

D 15 20г 1:40Аист 1 ЛИСТОВ 1
ЦНИИЗПж илищ а
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Sо
-е-

<
Xо
сО

соо
с:

Обоз нач ен ие На и м е н о в а н и е

КОЛ. НА ИСПОЛНЕНИЕ
1.100.1 -А. 3-210000 “ Прим е-

МАННЕ— 01 02 03 01* 0S

Д о к у м е н т а ц и я

АЗ ■M00. M . 3 -000000 пз Пояснительная записка X X X X X X

Сборочные единицы

АЗ \ 1.100.1-4.3 -000)00-05 Каркас Кб 1 1

-06 К7 1 1

-08 К9 1

-09 МО 1

Д е т а л и

БЧ 1 1.100.1-4. З-^ООО) СТЕ РЖЕНЬ фбА1 ГОСТ S7BV62 6 6 6 6 6 в

Количество вертикальных каркасов в
СПЕЦИФИКАЦИИ ДАНО АЛЯ ШАГА £•

ШАГ £ ПОДБИРАЕТСЯ ПО РАСЧЕТУ.

Количество стержней поз.2 дано в спецификации для

РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ СТЕРЖНЯМИ - 500 ММ.

1.100.1- 4.3 - 2 1 0 0 0 0

У з е л  ю р

Стадия МАССА МАСШТАБ

Р

1 
£

 
О

 
о

ЙАЧОТД. Росинский
Н. КОНТР ГИБЕРМАК- Лист | лист ОЙ \

ro
i 

t—
 

C
J 
SC
 

! ОЁ

ПАЛЬМАН \
ЦНИИЗПж и л и щ а

Гип Герман

рак.гр. Волкова ,

22828
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о
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3
A
M

H
H

B
.J

g
j

2 - 2

Г Г 1 — .. iJ_Г -л—Ml V■LJK.

80 d. с. 80

О б о з н а ч е н и е Ма р к а
с ,

м м

c l,

м м

Об ъ е м

ПРОЕМА > 
м *

1 иоон-А .з-ггоооо о т 1 3 6 0 0,83

- 0 1 0 П 2 Лоо 1 5 1 0 0,92

- 0 2 о п з 24 4 0 1, г а

- 0 3 о т 1 3 6 0 1,0 ц

- 0 4 0 П 2 5 0 0 1 5 1 0 1.16

- o s о п з 2 1 1 0 1,61

<5
10

2
8
0
0

К 1- кт

Д ля  ВАРИАНТА ПРОЕМОВ БЕЗ ВОДОЗАЩИТНОГО 
ПОРОГА ПОЗ. k НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

НАМ.ОТДИРосинскийН. контр. 
Гл.КОНСТР Гип

ГиБбРМАН - Пальман - ГерманРук.гр. Волкова . 1
Ст.ннж. Ру т т о

1.100.1-^.3 -  2 2 0000 СБ

ПРОЕМОП(0П1...0ПЗ)

Сб о р о ч н ы й  ч е р т е ж .

Стадия МАССА МАСШТАБ

р
1*50

1 :10

Лист I Листов 1
ЦНИИЗП ЖИЛИЩА
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м
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н
ь.

м̂

О б о з н а ч е н и е М а р к а t ,

м м

а ,

м  м

О б ъ е м
п р о е м а ,

м 3

1 . 1 0 0 . 1 - 4 . 3 - 2 3 0 0 0 0 Б П 1
<100

1 5 4 0 и  <1

“ 01 впг 2 1 1 0 1 ,5 0

- 0 2 Б П  1
S O O

1 5 1 0 1 ,<12

- 0 3 ъпг 1 1 1 0 1 , 8 В

IS
iO

22
2S
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ДЛЯ ВАРИАНТА ПРОЕМОВ ВОДОЗАЩИТНОГО ПОРОГА 

ПОЗ.б/7 НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ.

НАЧ.ОТД. Росинский Ж Р
Н. КОНТР. ГНб е р м а н  - »—

Гнп Ге р м а н
Ру к .гр.

сCDОXL■СОСО /За**4
Ст.инж. [Ру т т  о | 7 W

1.100.1-Л3-230000 СБ

П р о е м  б п

( Б П 1 ;  Б П 2 )
С б о р о ч н ы й  ч е р т е ж

СТАДИЯ ЙШСА Масш таб

Р -
{ :  50  
1 1 10

Л и с т 1 Л и с т о в  1

ЦНИИЗП Ж И Л Ы Щ А
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<1
эс
о
со

< 4
о
сг

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л и ч е с т в о  на и с п о л н е н и е  1.100.1-4.3-240000- Пр и м е  -

ЧАНИЕ— 01 02 03 0А 0S 06 07 о& 09 10 11
До к у м е н т а ц и я

1.100.1-^.3— 2^0000 СБ Сбо ро чн ы й  ч е р т е ж X X X X X X X X X X X X

1.100.1-4.3- 0 0 0 000 пз Пояснительная записка X X X X X X X X X X X X

Сборочные единицы

1 1.100.1-4.3-000100 Каркас м г г г г г г
-01 К2 г г г г 2 2

--
2 1.100.1-4.3-001300 Каркас KS3 г г г г г г

"г"
2 2

г-01 KS4 г г

Детали

з 1.100.1-4.3-000001 -08 Стержень гн уты й  а? 6 б 8 б 6 8

-09 АЮ 6 6 8 Б 6 8

Нач .отд Росинский “

Н. контр. ГЙБЕРМАН-1 -

Гл.конст Па л ь м а н -- i X tljk A
ГИП Ге р м а н 4s 1 ""

Р^К.Гр. В о л к о в а  ,

Ст.тш. Лесникова

1.100.1-4.3-240000

Проем  ДП
(ДП1... дпз)

Стадия /ист /истов
Р 1

ЦНИИЗП>ш и ш ,а



1-2

О б о з н а ч е н и е М а р к а
а,

мм
-В,
мм

Объ ем

ПРОЕМА,
М*

1.100.1- .̂5-2 0̂000 А П 4 690 0,307
-01 ДП2 160 990 0,542
-02 Дпз 1290 0,443
-03 Ап 4 890 0.345
-о1* ДП2 180 990 0,384
-0 S _ДПЗ___ 1290 0,498
-ОВ Дгм 890 _0,384_
-01 дп г 200 990 0,427
-оз Дпз 1290 0,553

-09 ДП1 890 0,423
-ю Ап г 220 990 0,470

- 11 ДПЗ 1290 0.609

Нам .слан Росинский ^ г *
И. контр. ГйБЕРМАН -
fA.KOH.OTA П а а ь м а й  j Г

__ГИП Ге р м а н "С?'
РУК.ГР. В о л к о в а  .

1.100.1-4.3-240000 СБ

Проем д п ( д п 1. . . д п з )  

Сборочный чертеж

Стадия МАССА МАСШТАБ

Р
i  i SO 

Г-20

Аист I АИСТОВ 1

ЦНИИЗПжилища



Id
о

Н .

"
Р Л

■ _ а = =

Ч -

J . 3

4  

1 *

2
1
0
0

о
~<г
СО
гм

*-- г

л

3-3 Ч
✓

/
120

О б о з н а ч е н и е М а р к а
s r ~

м м .

О Б Ъ Е М

П Р О Е М Ам ъ
1.Ю0 .1-<1.з-г50ооо л г и 8 9 0 0 ,2 3

— 01 дп 2 9 9 0 0 ,2 6

” 02 А п з 1 1 9 0 0 ,33

£

во
<
ЗС
о
со

сбо
сг

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

НОЛ.НА ИСП.1.10С 
.143-250000-

П р и м е-

ЦАНИЕ— 01 02

До к у м е н т а ц и я

АЗ 1.1 D 0 . M . з -оооооо пз Пояснительная записка X X X

Сборочные единицы

АЗ 1 1.100.1-4.3 -000400 Ка р к а с  ш г г г

АЗ 2

оогоо01to•=
f1оо

К S3 1 1

-01 KS4 1

оtD

ЙАЧ.ОТДНРосинский
НГконтр. ГИБЕРМАН ” -

i
Гип Ге р м а н штт

РзктГ1 В о л к о в а  7 7
СТ.ИНЖ. Рчтто

1.100.1-Ц.З- 250000

Пр о е м  ДП(Д(Н... ДПЗ)

В СТЕНА* ТОЛЩ, UOMM.

БЩйя Масса МАСШТАБ

Р — —
Лист 1 ЛИСТО-е 1

ЦНИНЗП ж и л и щ а



1 - 1

3 - 5

см

сг см

Брусок антисегпированный

Б русок

а н т и с е п т и р о

ВАННЫЙ

,15 |... S9 /> > 

~7 ̂ --Угг.
Н|.рТВЕРЖДАЮЩАЯСЯ rEpM E - j, ОБМАЗАТЬ ВОТУМОМ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ,

ТИЗИганМДАЯ МАСТИК АШАТ91-Т9 ГРУНТОВКОИ 50%РАСТВОРОМ БИТУМА В БЕНЗИНЕ

________________________________________________________ I 36

2 - 2

т'Cf- ■4г
о
и~>

т

60 20 60

3 - 3

со
го

о

Штрихо в о й  линией  п о каза

н ы  ВОЗМОЖНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ 

ПРОЕМОВ.

Нач.отд Ясинский

Н. КОНТР. ГИБЕРМАН-
Га кон рта  

Г ип
Па л ь м а н

Ге р м а н
• ^ 1 ^ 7
'к -

Ру к . г р . В о л к о в а  , ’

Ст. и«ж. Р У Т Т О

иоо/М.з-оооооо ДЗ

Проем on
(ОПАЛУБКА)

Стадия Лист Листов
р 1

ЦНИИЗПжилища
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2 - 2

3 - 3

Вариант решения низа 
проема см. АИСТ 

1.100.1 -4.3-000000 дз 

ШТРИХОВОЙ ЛИНИЕЙ ПОКА
ЗАНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ОЧЕР
ТАНИЯ ПРОЕМОВ.

Нач.о т д . Росинский"
1 Г Ш Т Г ГЙБЕРМАН^ —

Гл.констр П а л ь м а м  - ш т
ГНП Ге р м а н

РУК.ГР В о л к о в а  t
Ит.инж. Р атто

1.100.1-4.3-00000044

П р о е м  БП Стадия Лист Аистов

р 1

( о п а л у б к а ) ЦНИИЭП ж или щ а
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) А

Г

Л „ « я «  В " » А  " « « " «

Ф
о

р
м

а
т

<X.
О
CO

CO
о
cr О Б05НАЧЕН И Е НАИМЕНОВАНИЕ Кол. Н А ИСП0ЛИ.1-100.1 -4.3-000100-

Пр и м е -чание— 04 02 03 04 05 Об 07 08 09
A ET А Л И

<*8АШ ГОСТ 5781-82
54 1 €="3000 3 3 3 3 3 4,18 кг

£104® ГОСТ5781~ 8 2
-е=зооо 3 3 3 3 3 1,85 кг

Ы И DA —'

8
о»

BpI  гост6727-80
Б4 2 € =  г4о 40 40 0,02 кг

К1-Кт /

л У

л 7"

о
о
о
ю

■ *1

з4о 40 40 0,03 кг
^>SBp I ГОСТ 67 27-80

£ = 4 4 о 40 10 0,06 кг
2 = б 4 о 10 10 0,09 кг
е = в 4 о 10 10 0,12 кг

ШАГ 300 ж 
20 ,а а

---- ^— >

О б о з н а ч  е н и е Марка а,
м м

МАССА,
кг.

1. iOO.I - 4.3 “000400 К1 100 V f s

— (И К 2 150 3,85
-  02 КЗ 200 k , \ s
~ 0 3 К4 300 4.4S

1.100.1-11.3-000100-  04 К 5 1(00 k,is
-  0S Кб 10 0 5,75 (:тааи:Я МАССА МАСШТАБ

k  A  D  И А Г  W р СМ.

ТАБЛ.
--О б К7 150 5,85

-0 7 К8 200 6,15
1АЧ.ОТДЦ Росинский 1 ... К 1 о ;ИF1. КОНТР. ГИБЕРМ АН^ Аист I Листов 4- 0 8 К9 300 M s 'Л.КОНСТР, П М ЬМ АН Щ йЯ ЦНИИЗП ЖИЛИЩАГИП Герман-  09 KW 400 6,7S 159К.ГР Волкова



|А

Об о з н а ч е н и е Ма р к а
а ,

м м

~ ^ 5 Г
м м

М асса,

кг

1.100.1-4.3-000200 К П •гоо 100 3,85

-СИ К12 гоо ISO 3,89

- 0 2 М'З 300 100 4.П
— 03 К14 300 ISO 4,25

<
£о-0-

<X
3

«Оос: Обозначение Наименование

КОЛ.НА И С Г Ы Л 0 0 . 1  
» 4.3 - 0 0 0 2 0 0 - Приме-

чанне— 01 02 03
Детали

08Аф roCTS781-82
Б<4 1 •е^зооо 3 3 3 3 1,18кг

f64 BPi ГОСТ6727-60
БН г i=  340 Ю 0,03kr

£ = 390 10 0,035кг
(6SBp1 ГОСТ6727-80

t=  440 10 0,0,63кг

t=  490 10 0,071кг

3-0002001.100.1-4.

П А Д И ! Я М А С С А  IМ А С Ш Т А Б
Ка р к а с  К

p
C M .

Т А Б Л .
—

ИАЧ.ОТИИРосинский (KH...M41
Н. контр. ГИберман̂ Лист I Листов i
bl.KOH.0TA. Пальман -Щ к £ ЦНИИЗП жилища

_______________ P
ГИП . Перман *zfc>
Рвк.гр Волкова ,



|А

П

О б о з н а ч е н и е МАРКА
а ,

м м
М а с с а ,

КГ

1.100.1 - 3-000300 К 45 100 5,08

- о \ М б 1S0 Б Д 1»

чи

<

О
-е-

с
ГС
о
СО

««
О
С О б О З Н  А Ч Е Н И Е Н а и м е н о в а н и е

КОЛ. НА исполи. 
1.100. 1-4.3-000300 Пр и м е -

чание- 01

Д е т а л и

6 А  IH ГОСТ 5 7 8 1 - 8 2

БЧ 1 L  =  3 0 0 0 й It U  5  кг

Ф 4 В р 1  Г О С Т 6 7 2 7 - 8 0

БЧ г L -  3 ^ 0 10 0,03 кг

L  =  4 ? 0 10 о М  кг

Мам.отд. Росинский

Й. КОНТР ГиБЕРМАМ , .
\1 ш ш т ш 1 ж т 0 ш
Гип ГЕРМАН

-г

РУК. ГР. ВОЛКОВА ,
СТ.ИНЖ. Ру т т о ? £ ± .

1Л00.1-Й.З-000300

К а р к а с  к

(К 15; К16)

Стадия МАССА МАСШТАБ

р
СМ.

ТАБЛ.
1 :20

ЛИСТ |ЛИС^ГО 8 1

ЦНИИЭП жилища
i t22828



|А

Вид А

О б о з н а ч е н и е М А Р К А
а ,

мм
м а с с а ,

к г

3 - 0 0 0 4 0 0 К17 1 0 0 г, 4 9

- с и К1В ISO г , S 3

- 0 2 К19 100 3 ,8 4

~ 0 3 К 20 is o 3 ,8 7

jj j

5
$

§
сг

О б о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е

Кол.нА исподй. 
1.100.1-4.3-000400-

Пр и м е -

ч а н и е—- 01 02 03

Д е т д л и

(3 8 4 ®  r0C TS761-82

БЧ L =  3 0 0 0 г 2 1 .18кг

01OAIH ГОСТ 5 7 6 1 - 8 2

L  -  3 0 0 0 2 2 1 ,8 5 кг i

^ 4 В р 1 ГОСТ 6727-80

БЧ 2 Ко 10 10 0,013 к г

L = 1 ? 0 10 10 0,017 к г

1 . 1 0 0 . 1 - 4 . 3 - 0 0 0 4 0 0

К / 4 Р К 4 С  К  
( к  17... к  го)

Ста д и я М асса М асш таб

р
см.

ТА Б Л . г * гоИач.отд.11Росинский
И. контр. Гй БЕРМАН И :__
в я пальмаи iШ щ . Л й ет  I Листов \
Гип Герман J 2 .iL -,

ЦНИИЭПжилишаРвк.гр. Во л ко в а  t
Ст.инж.. Р УТТО Ц Ц



|А

п
Линии ВцДЛ 1Ш П <

Обозначени  е МАРКА а,
мм

■ в.
мм

МАССА,
КГ

МОО-1-3-000500 К 23 100
200

5,52
-01 К 21* ISO 5,57
-02 К25 100

300
5,62

-0 3 К26 iso 5,82

| Ф
о

р
м

 a
t

| 
З

О
Н

 А
 

|

со
Осг Об о з н а ч е н и е НАИМЕНОВАНИЕ

К о л н а  и с п о а н . 

1 .1 0 0 М З '0 0 0 50 0 - Прмме-
ЧАНИ Е— 01 02 03

Д етали

06AIM ГОСТ5781*62
54 1 L = 3Q0 0 4 4 4 4 1,18 ВГ

>̂5Bpi гост 6727 -  во

54 2 L = 5 Ц0 10 0,08 кг
L  в  5 9 0 10 0,085кг

г~ II о 10 0,10 кг

L = 790 10 0,11 КГ

1 .100.1-4.3-000500

К а р к а с  к

(К23... К26)

СТАДИЯ МАССА fМАСШТАБ

р СМ.

ТАВЛ. 1:20Нач .о т д . Росинский ж ? -
И. к о н т р . ГиБЕРМАН-

Гшн.отд ПАЛЬМАН'1 тШ Лист I Листов 1
гип Герман Ф Г

11НИИЗП ЖИЛИЩАРУК.ГР. В о л к о в а  “ $€****]
СТ.ИНЖ. ФуТто



|А

Линия ВиаА Развертка
СГИБА

<
ж

&

<t
а:
осо

со
о
СП

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е

Кол. HA 
1 .  1 0 Q . 1 - '

исполн
< . 3 - 0 0 0 6 0 0 Пр и м е -

ЧАНИЕ— 01 02 03 0 4 OS

Д е т а л и

ф&А Й ГОСТ 5761 “ 82

БЦ 1 L  =  2 15 0 2 0.В5КГ

L ~  2 3 0 0 2 0,91 кг

L =  2900 2 1,1 5 кг

L =  2350 2 0,93 кг

L  =  2500 2 0,99КГ

b =  3100 2 1 ,2 2к г

$ 5  B p I  ГО С Т6727-80

64 г i -  700 10 11 1 5 0,10 кг

£ =  boo 10 11 1 5 0,12 кг

О б о з н а ч е н и е Марка Ь,
мм

1,
мм

с,
мм

Масса ,

кг .

1.100.1-4. 3-000600 К 21 2150
700 400

г,7о
-01 К28 2300 2,92
-02 К29 2900 3,80

-03 К 30 гз50
800 500

3,06
-оц К31 2500 3,30
-05 К32 3100 424

НАЧОТД/Н
Н. КОНТР.

Росинский"

ГнБЕРМАН
П А Л Ь М А »
Герман

Ж

Рик.гр
Ь.инж.

Волкова
Р у т т о

d L

-Р^ЛА ,̂

1.100.1-4. 3-000600

К а р к а с  к  
(К27 ...К 32)

СТАДИЯМАССА Масштаб

Р «44.
ТА6Л. 1 *20

Лист 1 Листов 1

ЦНИИЭП жилища



|А

Вид А. Рдйверткд
, Аиния СГИБД

О б о з н а ч б н м  е М а р к  л ь,
ЛАМ

а ,

м м м м

М ас с а ,

кг

1.100.1- А .  3 - 0 0 0 7 0 0 КЗЗ 2900 670 АОО 4 ,? s

—  01 КЗ'* 3100 770 500 5,31

1-

эс
о
со

о
сг

О б о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е

Кол.наисп.
3 -0 0 0 70

-с
 
5

i
s

:

Г
г

— 01

Д е т а л и

ф8АШ ГОСТ S7B1-82

БЧ 1 L =  2 9 0 0 3 1,1S КГ

L =  3100 3 1,22 кг

9^5Вр] Г0СТ6727-В0

БЧ г L =  670 15 0,10 кг

L =  7 7 0 15 <И1 кг

U 0 0 . 1 -4 .3 -0 0 0 7 0 0

К а р к а с  к
(K 3 3 .K 3 4 )

СТАДИЯ М асс а МАСШТАБ

Р 1:20НАЧ.0ТД. Росинский ■
Н.ко н тр . ГЙБЕРМАН^

Га .констй ПААЬМАН j Лист | Листов 1
Гип Г Е РМ А Н -& г ЦНИНЭПжилищдРУК.ГР. В о л к о в а /Злк& С» *

СТ.ТБКН. Ле с н и к о в а









Ia

П
ВидЛ Рдэверткл

I ЛИНИЯ СГИБА

о>-х•dхЯ?43

ЭЕ а, MACtA,
$ Обозначение Марка мм КГ
1 1.100.1-4. з-оото К 51 270 <м
| -О* К 52 370 iso3%
1

1-
ч
I

£

<
I
о
<Л

г*Ч
О
С

1

О б о з н а ч е н и е  ! H a h a i e h o r a h m f

K-B0 НА ИСП0АН. 

М 0 0 Ш -001200' Пр и м е  *

Ч А Н И £01

. А и л  Л И

ф&А\[\ ГОСТ S 7 6 1 -8 2  

1 -  -1000$4 1 3 3 0,3? кг

ф з 8 р 1 ГОСТ 6 7 2 7 -8 0

БЧ 2 L 3 5 8 0 ъ 0 ,0? кг

L  = 7 80 3 0,11 кг

1.100.1-4.3-001200

Ка р к а с  к

( К51,К52)

СтадияMACtAМАСШТАБ

р
СМ.

ТАБЛ. —IU4 0TA Минский
И.КОЙТР. МБЯРМАИ
Гл. комет.Пааемам̂ Аист IЛистов <
Гмп Герман 4 Г

ЦННИЗПжиЛИ1ЦАhULTft Воакоеа . 1
1Т.ТЕАН. KOAtCAEIA ш



49

K l-Кт

<r

5

£

<
л
о
rO

«•
О
c О Б О З Н А Ч Е Н И Е Н а и м е н о в а н и е

Ко л н а  исполн. 

1.100.Й.З-001300
Пр и м е 

чай  не
— 0< ог 03

Д е т а л и

Ф 8АЙ} гост 5781-82

БЙ 1 L =  <600 2 0,63 кг

1 =  гоо о 2 0,79 кг

ф 6 A I  ГОСТ S7&1 —82

L = AS0 2 0,10 КГ

L  =■ 1 5 0 2 О.Пкг

f>SBp l ГОСТ 6 7 2 7 - 8 0

БЦ 2 L =  6 30 б 8 ао9кг

< Й В р1 ГОСТ 6 7 2 7 - 8 0

Ь=- 280 9 <5 0,03 кг

Обозначение Марка
L,

ММ
а,

мм мм
ш.
мм

МАМА,
КГ

1.100.1- Й.з —001300 К53 U00
600 300 200

i, 80
- 0< К Sli 200 0 2,30

-02 К 5 5 1(50
250 25 50

0,47
~03 К 56 750 0,79

ЦАЧлэтаи РОСИНСККИ

И. к о н тр . ГиБЕРМАН

Гл.кон ото. ПАЛЬМАН 1 Ш Ь
_Ш 1___ Г ЕРМ АН

рук ГР. В о л к о в а  , *

Ст.мнж. Р У Т Т О  |

1.100.1-4.3 “ 001500

К а р к а с  к.

(К53...К56)

Ст а д и я М асса МАСШТАБ

Р см.
Т А Б Л

—

Лист 1 Листов <

ЦННИЗПжиаища

22828 So



i  г

t—
<t

i
X
осо

*п
о
m Об о з н а ч е н и е На и м е н о в а н и е Кол Примеч.

Д е т а л и

<£4Вр 1 ГОСТ6727-60

БЦ 1 £  = 2640 7 0,24 кг

БЦ г £ =  350 27 0,03 кг

1 1 0 0 .1 - к .  3 - o o i4 o o

С е т к л  С 1

СТАДИЯЛПасса Масштаб

Р 2,5

Нач.ота.И fЪСИНСКИЙ
j. КОНТР. Г 
Ойон.отд i 
Гип ’ f 
Рук.гр. (

П<БЕРМАН] Лист I Листов 1
Пальман < ЦНШПжи/шщдЁРМАН
Волкова . [Н

Н
В

.^
П

О
Я

Л
 [П

од
пи

сь
 И

 
Д

А
Т
А

 
|8

3
А
М

.И
Н

8
 4

2

Рис.1
R20

Рис. 2

ч ■it

Об о з н а ч е н и е М а р ка Сечение Длина

мм
Рис.

Масса,

кг.

3-000001 А 1 4 5 0 0,10

- 01 А 2 S00 о,и

- 0 2 АЗ 550 0,12

- 0 3 А4 Ф 6А 1 600
1

0,13

- 0 4 А5 ГОСТ57&1-82 6S0 о,)4

- 0 5 А6 700 0,15

- 0 6 А 7 7 50 0,16

- 0 7 А8 850 0,П

- 0 6 А9 <£4ВрТ 25  0
2

0,023

- о ? А10 Г0СТ6727-80 зоо 0,028

1.100.1- 4.3-000001

Стерж ень гнутыйА 

(А1...АЮ)

Стадия МАССА М а с ш т а б

Р СМ .

Т А Б Л
1:5

' Мач .отди Росинский
Я. комтр. Ги б е р м а н ~ Л и с т  I Л и с т о в  1

Гл.КОШ.ОТДП а л ь м а м  ' У.НИИЗП ЖИЛИЩАГип г у р м а н

Рак. гр. ВОЛКОВА ,

Ш 2 8  J s f)

Серия 1.100.1-4

https://meganorm.ru/list2.htm

