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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ПЛОСКИЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ 

ФОРМЫ 14А1
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24630-90
(ИСО 6168-80, СТ СЭВ 683—77)

Издание официальное

Е

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СГХР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москвастроительные испытания
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УДК 621.922.34.001.24:006.354 Группа Г25

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р '

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ПЛОСКИЕ ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ ФОРМЫ 14А1

Основные размеры

ГОСТ 
24630—90

Diamond grinding wheels, peripheral wheel shane 14A1 
Basic dimensions (ИСО 6168—80, 

CT СЭВ 683—77)
ОКП 319 7Ш1

Дата введения 01.01.92

Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифо
вальные плоские круги прямого профиля формы 14А1 с относи
тельной концентрацией алмазов 50, 75, 100 и 150, изготовляемые 
для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Основные размеры кругов должны соответствовать указан

ным на чертеже и в табл. 1.

* Размер обеспечивается инструментом

Издание официальное 
Е

(С) Изда гельство с Гайдар i ол. 0°!
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспр^чзвсден, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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1 1 ) 1

Обозначение 
типоразмера круга
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Продолжение табл. /

Обозначение
типоразмера

круга
D J г н и X

2720-03*36 1 3
272O-OG07

27120-0336
250 200 10 76 (6

и
7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  типоразмера кру
га формы 14А1 с наружным диаметром £)=100 мм, диаметром по
садочного отверстия # = 2 0  мм, шириной алмазоносного слоя 
U = 3 мм, толщиной алмазоносного слоя Х = 6  мм:

2720-0303 ГОСТ 24630—90

3. Размеры кругов по ИСО 6168 указаны в приложении 1.
4. Масса алмазов в круге указана в приложении 2.
5. Технические требования — по ГОСТ 16181.
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РАЗМЕРЫ КРУГОВ ПО ИСО 6168

ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Ре коменд уемое

Т а б л и ц а  2

о j Т и

75 50 5 Т • 2

100 70
8 3

125 LO0 6 1, 2
8 3

15Ю __  120
10; 1(2

__ _1; 2 ______
____175 140 1, 3; 6
____200 _______160_______ 12; 15 3, 6

250 200 12, 15; 20 6; Ю
300 250 15

20 ___  1 5 _ ___

350 300 15 _  _6; 10_____
15

400 _____ 350______ 6; 10, 15
50(0 400 20
т
750

500
600

10; 15
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ ФОРМЫ 14А1

Та б л и ц а  3
Р а з м е р ы ,  мм

D V

Масса алмазов в к а р а т а х  п р и  о т н о с и т е л ь н о й  
концентрации

X

50 75 100 150

13 3 6,00 9Л0 12,10 ш ло
т

6
111 ,70 Л7,50 23,40 ,35,00

е 23,40 35,W 47,00 70,00__

3 3 7 Л 0 33(3,40 15,20 22,80
126

6
34,80 22,20 29,60 44,00

а 29f G0 44,00 59,00__ 89,00

3 3 9,10 13,70 iis.ao 27,40

6
___ 18,00___ 26,90 36,00 54,m

6 36,00 Б4 00 72,00 107,00
т в Щ 7 0 3(1,00 4(150 62^00

в
7

___ 4/3,00___ 63,Do _ 83,00 Ш„О0
7 48,00 73,00 97,00 145,00
9 62,00 90,0(0 124,00 187,00
В 10,70 16,00 21,40 32,00

т
в

Э ___ 21,40 32.00 43,00 /64,00
В

6
21,00 ,32.00 420(0___ ___63,00___

6 4,2,00 63,00 84,00 1(26,00
3 ___ 12,20___ ___ [8,40 __ 24,60 37,00 „
6

3
24,50 37,00 ____49,00 74,00

3
6

24Л0 36,00 48,00 72,00

200 6 48,00 7)2,00 96 00 145,00
3 2)8,00 42,00 56,00 _̂___84,00
6 А 016,00 84,00 112,00 168 00
1

7
06,00 98,00 ___1311,00 196,00___

9

t

84„0-0 1126,,00 168 00 352 00
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Продолжение табл. 3
Раз меры,  мм

Масса алмазов в каратах при относительной 
концентрации

U ' XиЛ

1
1 1

50
t 1

75 ^
1

100 150

3 6 ___00,00__ 40,00 61,00 91,00
6 61,00 Sil„C0 121,00 1812,00
3 36,00 53,00 70,00 106,00
6 7 71,00 ,106,00 141,00__ _ 212,00__
7 i | 

1
82,00

1
123,00 165 00 274,00



С. 7 ГОСТ 24630—90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
3. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной 

и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. И. Андропов, А. Е. Горбунов, Р. Ф. Кохан, Т. И. Гришина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 

Государственного комитета СССР по управлению качеством 
продукции и стандартам от 28.12.90 № 3438
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